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RESUMEN 
Este trabajo de Tesis doctoral ha tenido por objetivo, por una parte, el estudio básico de algunos 
aspectos relevantes en cuanto a las propiedades del grafeno o en cuanto a su interacción con 
otros componentes empleados en la fabricación de materiales híbridos desarrollados para 
distintas aplicaciones. Otra parte muy importante es el diseño, estudio y desarrollo de nuevos 
sistemas para esas aplicaciones. Existe una literatura extraordinariamente extensa sobre 
cualquiera de las propiedades y aplicaciones del grafeno con numerosísimos artículos de revisión 
excelentes por lo que en esta Tesis se introducen algunos de los problemas existentes que han 
sido abordados y las aplicaciones relacionadas con este trabajo, como son: la calidad del grafeno 
en función de las características del metal empleado como catalizador en su síntesis, el papel del 
grafeno en cuanto a película impermeable, el papel del grafeno en la modificación del metal 
sobre el que se sintetiza, el grafeno como parte de materiales híbridos para la fabricación de 
electrodos transparentes y para la realización de sensores ópticos, los distintos mecanismos para 
la amplificación de la señal Raman y la funcionalización del grafeno para su uso como sensor.  
 Se ha estudiado el impacto del método de limpieza del sustrato de cobre en la calidad del 
grafeno, determinando que la limpieza con AcOH y posterior oxidación al aire a 250 ºC 
provee los mejores resultados.  
 Se propone una aproximación innovadora de preparación de conductores transparentes 
consistentes en micro-redes de cobre metálico recubiertas de grafeno para su utilización como 
electrodos transparentes.  Las condiciones de preparación permiten optimizar el compromiso 
entre transmitancia óptica y conductividad eléctrica gracias a la eliminación parcial del metal, 
aumentando la transparencia global sobre un sustrato transparente.  
 Se ha detectado la formación espontánea a largo plazo (meses) de burbujas de gas contenidas 
entre el grafeno y el cobre utilizado para su síntesis. El estudio de estas burbujas muestra la 
capacidad del grafeno para encapsular gases; además ha proporcionado las condiciones 
necesarias para obtener un grafeno suspendido que ha permitido analizar la amplificación de 
la señal Raman por interferencia con el cobre que lo soporta. Se han observado valores de 
amplificación que pueden ser clave para la detección de una sola molécula utilizando 
plataformas con arquitecturas simples con grafeno en superficie que proporciona un soporte 
adecuado para el depósito de nanopartículas metálicas, moléculas o material biológico. 
 
 Se ha estudiado el proceso de oxidación a lo largo de un año de diferentes sustratos de cobre 
(hoja de cobre policristalina y láminas delgadas altamente texturadas en diferentes 
direcciones cristalinas) recubiertos con grafeno y sin grafeno. Como resultado se propone un 
mecanismo que explica la oxidación del cobre policristalino en el que el oxígeno necesario 
proviene del interior del cobre. Además de formar el óxido de cobre en superficie, la 
segregación del oxígeno ocluido resulta encapsulado por la capa de grafeno demostrando su 
impermeabilidad. El contenido inicial de oxígeno así como la existencia de fronteras de grano 
son los factores principales que determinan la relevancia de este proceso. En particular, se ha 
demostrado que el grafeno favorece la oxidación de la hoja de cobre utilizada como sustrato 
(porque el oxígeno proviene del interior) pero protege las láminas delgadas de su oxidación 
(debido a que no tienen oxígeno ocluido). 
 Se han realizado simulaciones usando el método de la matriz transferida para calcular la 
amplificación de la luz en la propagación a través de la heteroestructura 
(reflector/dieléctrico/grafeno) para un gran número de materiales con el objetivo de optimizar 
dicho efecto. 
 Se han estudiado, diseñado y fabricado plataformas que utilizan la amplificación óptica por 
interferencia para la detección de moléculas. Estas plataformas están basadas en la 
combinación aditiva de las amplificaciones por interferencia y por efecto de proximidad  a 
superficie (IERS+SERS) utilizando un sistema multi-componente de heteroestructura 
multicapa que incorpora las propiedades del grafeno. Con estas plataformas optimizadas ha 
sido posible la amplificación de la intensidad de la señal Raman para la detección de 
moléculas de referencia demostrando que es posible la combinación aditiva de los efectos 
IERS+SERS.   
 Se ha estudiado el mecanismo de crecimiento de grafeno sobre películas ultra-delgadas de 
rutenio; en particular el proceso de incorporación de carbono en la fase metálica y la 
formación de la capa de grafeno. Este método de síntesis ha permitido, por primera vez, la 
obtención de láminas nano-cristalinas de carburo de rutenio (RuC) así como multicapas y 
monocapas de grafeno sobre rutenio nano-estructurado. Las propiedades de estos materiales 
son prometedoras para aplicaciones plasmónica en el ultravioleta.  
 Se ha propuesto una nueva ruta de síntesis para funcionalizar in-situ grafeno-CVD con grupos 
carboxílicos (-COOH) que no requiere tratamientos químicos en disolución posteriores. De 
esta manera se evita la necesidad de inducir defectos en la red del grafeno para crear puntos 
de anclaje de los grupos funcionales que facilitan la posterior unión con otros grupos 
específicos presentes en diferentes moléculas biológicas. Este proceso permite disponer de 
materiales con aplicación en sensores ópticos o electrónicos de biomoléculas y/o 





































“Si buscas resultados distintos,  
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CAPÍTULO 1  
Introducción 
   
 
Desde que A. Geim y K. Novoselov aislaran por primera vez capas de 
grafeno,1 la investigación de las propiedades fundamentales y de sus 
aplicaciones ha resultado de extraordinario interés para la comunidad científica 
y tecnológica. Estas propiedades están basadas en la singularidad de su 
estructura cristalográfica, lo que condiciona su estructura electrónica y que,    
de manera muy concisa, se exponen a continuación. Se puede definir el grafeno 
como una forma alotrópica del carbono totalmente bidimensional de átomos de 
carbono densamente empaquetados unidos entre sí por fuertes enlaces 
covalentes con hibridación sp2 que forman una red hexagonal (estructura de 
panel de abejas) y de un átomo de grosor. El orbital π restante da lugar a la 




El grafeno es de hecho la base de distintas estructuras de carbono como 
fullerenos, nanotubos e incluso el grafito (Figura 1).  
 
Figura 1. Estructuras de carbono a partir de grafeno 2D. Figura adaptada.1  
La estructura cristalina del grafeno se puede describir como una red de Bravais 
bidimensional con dos átomos no equivalentes, A y B, por celda unidad, como 
se observa en la Figura 2.  
Grafeno (2D)





Figura 2. Red del grafeno y su correspondiente zona de Brillouin. A la izquierda se 
representa la red del grafeno y su celda unidad formada por dos átomos de carbono 
no equivalentes resaltada con trazos discontinuos. A la derecha se representa la 
correspondiente zona de Brillouin. (Figura adaptada)2. 
Los vectores de red para los átomos de la celda unidad se definen como    y    
que a su vez de describen en un sistema de referencia ortogonal como: 
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    (1.1) 
Donde a           es la distancia entre los átomos de carbono vecinos. Por otro 
lado, su respectiva zona de Brillouin se define por los vectores de la red 
recíproca   y   : 
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    (1.2) 
Como se puede observar en la Figura 2, la disposición atómica de la red 
hexagonal del grafeno da lugar a dos sub-redes triangulares de carbono con los 










Un átomo de carbono presenta cuatro electrones de valencia y posee una 
configuración electrónica fundamental: [He] 2s2 2p2. Para el caso particular del 
grafeno, los enlaces entre átomos de carbono se originan por hibridación de 
orbitales 2s con orbitales 2px y 2py mediante enlaces covalentes en un ángulo de 
120 º (hibridación sp2). Estos orbitales forman enlaces σ energéticamente 
estables con sus tres vecinos más próximos y son los responsables de las 
propiedades elásticas y mecánicas del grafeno,3 mientras que los orbitales      
2pz presentan simetría π y juegan un papel fundamental en las propiedades 
electrónicas del grafeno.4 La principal característica del grafeno es su singular 
estructura electrónica. En la Figura 3, se presenta la estructura de bandas del 
grafeno donde los orbitales σ y σ* formados, no contribuyen a la 
conductividad, sin embargo, los orbitales 2pz ,perpendiculares al plano, forman 
la banda de valencia π y la banda de conducción π*.  
 



















Tanto la banda de valencia como la banda de conducción coinciden en los 
puntos de alta simetría (K y K´) justo donde se encuentra el nivel de Fermi; por 
ello, el grafeno es considerado un semiconductor de gap cero. Debido a la 
relación de dispersión lineal de las bandas π y π* alrededor de los puntos K y 
K’, formando los llamados conos de Dirac, la masa de los portadores es cero. 
De esta forma, los electrones se pueden mover a grandes velocidades sin perder 
energía en el nivel de Fermi con movilidades extraordinarias. Además, permite 
modificar las propiedades electrónicas del grafeno, cuando éste entra en 
contacto con materiales donores o aceptores de electrones, haciendo que el 
grafeno se dope negativa o positivamente, respectivamente. En resumen, se 
trata de un material estrictamente bidimensional (lo que implica una gran 
transparencia óptica y máxima superficie específica) y cuya estructura 
electrónica admite conducción mayoritaria por electrones o por huecos con 
excelentes valores de movilidad y alta conductividad. Todo ello hace que el 
grafeno sea un material muy adecuado para un gran número de aplicaciones de 
índole muy diversa.   
Este trabajo de Tesis doctoral ha tenido por objetivo, por una parte, el estudio 
básico de algunos aspectos relevantes en cuanto a las propiedades del grafeno o 
en cuanto a su interacción con otros componentes empleados en la fabricación 
de materiales híbridos desarrollados para distintas aplicaciones. Otra parte muy 
importante es el diseño, estudio y desarrollo de nuevos sistemas para esas 
aplicaciones. Existe una literatura extraordinariamente extensa sobre cualquiera 
de las propiedades y aplicaciones del grafeno con numerosísimos artículos de 
revisión excelentes por lo que en este capítulo sólo se introducen brevemente 
los problemas existentes que han sido abordados en esta tesis y las aplicaciones 
relacionadas con este trabajo, como son: la calidad del grafeno en función de 




del grafeno en cuanto a película impermeable, el papel del grafeno en la 
modificación del metal sobre el que se sintetiza, el grafeno como parte de 
materiales híbridos para la fabricación de electrodos transparentes y para la 
realización de sensores ópticos, los distintos mecanismos para la amplificación 
de la señal Raman y la funcionalización del grafeno para su uso como sensor. 
 
1.1. Métodos de síntesis y calidad de grafeno 
En la actualidad existen diversos métodos de síntesis de grafeno,6 sencillos,    
de bajo coste y escalables a la fabricación industrial, que han experimentado 
grandes mejoras desde que A. Geim y K. Novoselov aislaran por primera vez 
capas de grafeno7 mediante el método de exfoliación mecánica. Este método 
consiste en exfoliar manualmente con cinta adhesiva grafito pirolítico  
altamente orientado (HOPG). Este proceso se repite con el grafito pegado       
en la cinta hasta conseguir una única capa de grafeno. Sin embargo, este 
método no es adecuado para su producción a gran escala debido a que es 
totalmente manual, con un rendimiento extremadamente bajo y donde no es 
posible colocar las láminas de grafeno de una forma controlada.  
Aunque algunas de las características excepcionales del grafeno sólo se han 
podido observar en grafeno obtenido por exfoliación mecánica, o bien en 
grafeno preparado sobre ciertos sustratos como nitruro de boro hexagonal, hoy 
en día se trabaja para conseguir características similares en el grafeno 
sintetizado por otros métodos. En los últimos años se han desarrollado   
métodos alternativos a la exfoliación mecánica con el objetivo de obtener 
grafeno de alta calidad estructural con propiedades apropiadas para 




En la tabla 1 se muestran algunas propiedades del grafeno en función de los 
métodos de síntesis más comúnmente utilizados.  
Tabla 1. Propiedades del grafeno crecido en función del método de síntesis.8 
Cada uno de los procesos de síntesis de grafeno presenta sus ventajas e 
inconvenientes, por tanto, en función del campo de aplicación, es necesario un 
estudio riguroso de los parámetros del proceso de síntesis para la obtención de 
grafeno de la mejor calidad posible. Durante la última década, se han 
investigando nuevos métodos de síntesis con el objetivo de alcanzar un 
compromiso entre la síntesis de grafeno de alta calidad y su producción a bajo 
coste escalable a nivel industrial, ya que aquellos métodos que permiten una 
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Recubrimientos, pinturas y 
tintes, composites, capas 
conductoras transparentes, 
almacenamiento de energía, 
bioaplicaciones 
CVD 1000   1000 10000 
Capas conductoras transparentes, 
almacenamiento de energía, 
fotónica, nano-electrónica, 
bioaplicaciones 
SiC 50 100 10000 
Transistores de alta frecuencia y 




por tanto peores propiedades eléctricas.9 Existen rutas químicas de síntesis de 
copos de grafeno a gran escala, así como procesos en solución, como la 
exfoliación en fase líquida, donde la distancia entre capas de grafito se 
incrementa reduciendo su interacción y poder así separar las láminas de 
grafeno. Estos métodos permiten el depósito de láminas sobre cualquier 
sustrato, pero el control del recubrimiento con una sola monocapa es 
extremadamente complejo. El principal problema es la fabricación de     
grafeno sin defectos estructurales ya que comprometen seriamente sus 
propiedades físicas. El crecimiento epitaxial sobre una superficie aislante    
como el SiC produce grafeno de alta calidad que exhibe buenas propiedades 
eléctricas, consiste en evaporar silicio a altas temperaturas a la vez que            
se produce el reordenamiento de los átomos de carbono de la superficie.          
El control del número de capas y la transferencia a otros sustratos son etapas a 
perfeccionar para su producción a gran escala.  
Por otro lado, la técnica CVD es un proceso industrialmente factible y 
escalable, que presenta múltiples posibilidades para la obtención de grafeno    
de diferentes morfologías sobre una amplia gama de metales aunque igualmente 
requiere la transferencia desde el metal al sustrato adecuado para cada 
aplicación.8,9 La etapa de limpieza del cobre previa al proceso CVD es uno     
de los factores más importantes a tener en cuenta para la obtención de un 
grafeno de alta calidad.10 La hoja de cobre de partida está recubierta por una 
capa de óxido nativo (Cu2O y CuO, así como Cu(OH)2)
11 que reduce la 
actividad catalítica del cobre y que por tanto debe ser eliminada. La limpieza de 
la superficie del cobre tiene una dificultad añadida, y es que es necesario 
conocer la tipología del contaminante que se desea eliminar, para 




Por ello, algunos trabajos resaltan el uso de técnicas de limpieza como             
el electropulido, ya que produce menos contaminantes y minimiza la rugosidad 
del cobre.12 Kim et al.13 han observado que las líneas que se generan en            
la superficie durante el proceso de extrusión para formar la hoja de cobre, 
juegan un papel muy importante en la calidad del grafeno. La presencia de estas 
líneas en la superficie del cobre favorece la formación de bicapas de grafeno, 
mientras que la eliminación de estas líneas mediante ataque químico con    
ácido después de un recocido en atmosfera reductora, favorece la formación de 
grafeno monocapa con una excelente uniformidad. Cada uno de los 
contaminantes o impurezas presentes en la hoja de cobre, proporciona un gran 
número de puntos de nucleación que afectan en gran medida al crecimiento     
de grafeno monocapa, y por tanto deben ser eliminados.  
En este trabajo se han estudiado diversos procesos en los que la hoja de      
cobre se somete a diferentes tipos de tratamientos previos a la introducción     
en el reactor, que es donde tiene lugar la síntesis de grafeno-CVD, para  
estudiar cómo afectan dichos tratamientos a la calidad de grafeno.  
  
1.2. Electrodos transparentes conductores 
En la actualidad, los electrodos transparentes son una parte esencial de los 
dispositivos optoelectrónicos. El electrodo habitual está formado por ITO 
(óxido de indio y estaño) pero el indio es un material estratégico con  
problemas de distribución y de control de precios lo que puede limitar la 
disponibilidad en el futuro. Presenta además problemas de adherencia y 
fragilidad en sustratos flexibles y escasa transparencia en el IR cercano.         
Por ello, se requieren alternativas que además permitan una mejora deseable de 




sustratos flexibles. Existe un gran interés en aprovechar las extraordinarias 
propiedades físicas del grafeno como película transparente conductora, ya que 
se trata de un material con alta transparencia (97.5 %) en el visible e infrarrojo 
(IR),14 muy alta movilidad (104 cm2/s) y conductividad, y compatibilidad con 
métodos de procesado adecuados para electrónica flexible y de gran área.15  
En este trabajo se ha estudiado la preparación de conductores transparentes 
consistentes en micro-redes de cobre metálico recubiertas de grafeno. Las 
condiciones de preparación permiten optimizar el compromiso entre 
transmitancia óptica y conductividad mediante la eliminación parcial del metal.  
 
1.3. Grafeno como película impermeable 
Los dispositivos electrónicos y captadores de energía fabricados sobre sustratos 
flexibles16 tales como transistores de efecto de campo y células solares, basados 
en materiales orgánicos o híbridos orgánico-inorgánico han recibido una 
considerable atención debido a sus posibles aplicaciones en electrónica flexible 
de bajo coste y fácil procesado.17,18 A pesar del progreso en la mejora del 
rendimiento de estos dispositivos todavía presentan problemas asociados con la 
inestabilidad ambiental.19,20 Las propiedades eléctricas se degradan 
significativamente con el tiempo en presencia de humedad y oxígeno en 
condiciones ambientales.19,21,22 Por lo tanto, muchos grupos de investigación se 
han esforzado en desarrollar capas de pasivación con altas propiedades de 
barrera a los gases para proteger los sustratos orgánicos y los dispositivos de los 
efectos perjudiciales del    medio ambiente.23,24 Los nanomateriales de carbono 
presentan un gran interés como capas pasivantes debido a que su estrecho 
empaquetado se ha propuesto como causa para evitar la penetración de líquidos 




cristalinos de grafeno y sus derivados son altamente impermeables al oxígeno  
y al vapor de agua.20,27 El uso de nanomateriales basados en grafeno podría 
expandir la familia de capas de pasivado al proporcionar otra opción como 
capas barrera ultra-finas y flexibles. 
En este trabajo se ha estudiado la formación espontánea de burbujas 
intercaladas en el sistema grafeno/Cu relacionadas con el proceso de oxidación 
en la hoja de cobre después de la síntesis de grafeno por CVD a largo plazo 
bajo condiciones ambientales.28 La formación de burbujas demuestra la 
capacidad del grafeno para encapsular gases.  
 
1.4. Papel del grafeno en la oxidación del cobre 
Los procesos de oxidación y corrosión del cobre son problemas fundamentales 
que han sido estudiados durante varias décadas debido a su trascendental 
impacto en muchos ámbitos de la vida diaria. Sin embargo, la oxidación del 
cobre usado como catalizador en la síntesis de grafeno ha abierto un problema 
singular todavía no resuelto. El grafeno es una membrana de un átomo de 
grosor impermeable a los gases que ha sido propuesta como capa protectora y 
eficiente frente a la oxidación del cobre.29 Sin embargo, se han publicado 
resultados contradictorios acerca de esta protección. Por un lado se ha 
publicado que el grafeno protege al cobre metálico en cortos periodos de 
tiempo30 (días) y por otro lado, que el grafeno, en ciertos casos, facilita la 
oxidación del cobre a largo plazo.31  
En este trabajo se ha estudiado el proceso de oxidación a lo largo de un año de 
sustratos de cobre con distintas características morfológicas y composicionales 
recubiertos con grafeno y sin grafeno para evaluar el papel de la historia 




1.5. Detección, identificación y cuantificación de moléculas  
Las espectroscopias ópticas tienen la capacidad de visualizar detalles 
morfológicos en las células y tejidos con una resolución espacial muy superior 
a las imágenes de resonancia magnética o de rayos x. La espectroscopia   
Raman es una excelente herramienta para identificar un amplio rango de 
analitos de diferente naturaleza, ya que en muchos casos son necesarias técnicas 
con gran especificidad en la detección. Esta técnica cumple el criterio de 
especificidad  ya que el espectro de vibración de cada componente de una 
muestra biológica es una firma específica que se puede utilizar para su 
identificación. Es especialmente adecuada cuando se quiere evitar introducir 
marcadores exógenos, empleados tanto en fluorescencia como en detección 
magnética y además tiene bastante buena profundidad de penetración.            
Sin embargo, la sección eficaz del proceso Raman es muy baja, del orden        
de   1010 veces menor que la obtenida por espectroscopia de absorción 
vibracional en el infrarrojo.   
Por esto, durante los últimos años, la comunidad científica ha hecho un        
gran esfuerzo para incrementar la intensidad Raman, principalmente a través  
de la amplificación por proximidad a una superficie metálica, denominado 
SERS (Surface Enhancement Raman Spectroscopy),33,34,35,36,37 que es un 
proceso muy eficiente y que permite llegar a detectar moléculas individuales    
o complejas siguiendo diferentes estrategias.38,39,40 El efecto SERS, descubierto 
por Fleischmann et al.41 se basa en el incremento del campo eléctrico de la     
luz en la cercanía de una superficie metálica de muy pequeño radio de 
curvatura, lo que típicamente se produce mediante nanopartículas o en 
superficies nano-estructuradas. Puede producir factores de amplificación     
muy elevados incluso por encima de 109 con respecto al observado en   




Raman depende principalmente de la naturaleza y morfología superficial       
del metal utilizado y de la naturaleza de la molécula en estudio. En la 
intensidad Raman originada por una molécula en la cercanía de una 
nanopartícula metálica pueden existir contribuciones que proceden de dos 
resonancias: (i) El efecto electromagnético que consiste en la oscilación 
colectiva de los electrones de conducción denominada resonancia plasmónica 
superficial localizada (LSPR) y (ii) la posible resonancia Raman asociada         
a la molécula.43 Por tanto, seleccionando una longitud de onda de excitación 
adecuada para coincidir con alguna transición electrónica de la molécula         
es posible incrementar la intensidad Raman para inducir el scattering Raman 
resonante o RRS (Resonant Raman Scattering).44 En cuanto al SERS, también 
resulta de gran importancia la elección del metal. El metal más utilizado es      
la plata, debido principalmente a que tiene una mayor intensidad en la 
resonancia plasmónica en una región espectral fácilmente accesible y,     
además, ajustando el tamaño y forma de las nanopartículas es posible extender 
dicho rango espectral.  
La utilización de grafeno puede proporcionar aspectos muy relevantes        
como la estabilización de la superficie de las nanopartículas metálicas,            
un sustrato altamente biocompatible45,46 y además puede modular la interacción 
analito-metal y proporcionar una vía de desexcitación no-radiactiva ya que,    
en muchos casos, elimina la fluorescencia no deseada de moléculas orgánicas.47  
Otro proceso de amplificación Raman es el mecanismo de interferencia   
Raman IERS (Interference Enhanced Raman Spectroscopy) mucho menos 
conocido y utilizado. En este caso, tanto la luz absorbida como la luz       
Raman emitida por un material semitransparente pueden ser amplificadas      
por la interferencia que se produce con los haces reflejados en una superficie 




Esta interferencia depende fuertemente del grosor del material dieléctrico ya 
que el camino óptico a través del dieléctrico debe ser múltiplo de la longitud de 
onda para cumplir la condición necesaria de interferencia constructiva.  
En este trabajo se estudia, diseña y fabrica las heteroestructuras que optimizan 
el IERS y se propone la combinación de las amplificaciones IERS + SERS 
utilizando diferentes plataformas, para amplificar la señal Raman en un sistema 
multi-componente  incorporando las importantes capacidades del grafeno.48  
 
1.6. Materiales híbridos grafeno-metal: sensor UV-SERS 
La combinación de grafeno con otros materiales de distinta naturaleza      
(como polímeros conductores, nanopartículas metálicas o semiconductoras) es 
una estrategia emergente no sólo para reparar de forma selectiva los defectos    
y recuperar las propiedades deseadas del grafeno, sino que también puede 
añadir nuevas funcionalidades abriendo la puerta a nuevos conceptos y 
características únicas, como por ejemplo, en el desarrollo de nuevas 
posibilidades en células solares49 o de detectores ultra-rápidos de IR.50  
La interacción grafeno-metal es de gran importancia, ya que mediante esta 
interacción se puede llegar a modificar fuertemente las propiedades físicas        
y electrónicas del grafeno,51,52 que mediante el dopado se puede modificar para 
ser de tipo p o n con control del nivel de Fermi, dentro de unos límites.           
La adecuación del nivel de Fermi puede permitir un mejor acoplamiento con los 
niveles electrónicos de otro material activo luminiscente o fotovoltaico.     
Como resultado de esta interacción grafeno-metal se produce una transferencia 
de carga entre la banda d del metal y la banda π del grafeno.53 Si dicha 
interacción es débil (caso del cobre), la estructura de bandas del grafeno 




dicha interacción es fuerte (caso del rutenio), la estructura electrónica             
del grafeno está fuertemente modificada. La combinación grafeno-nano-
estructuras metálicas es especialmente prometedora en plasmónica 
convencional y en nuevos dispositivos ópticos ultra-rápidos con operación 
desde los terahercios hasta el visible.54 
En este trabajo se ha estudiado el mecanismo de crecimiento de grafeno     
sobre películas ultra-delgadas de rutenio,55 en particular el proceso de 
incorporación de carbono en fase metálica y la formación de multicapas            
y monocapas de grafeno.  
 
1.7. Sensor de biomoléculas y/o monitorización de cultivos celulares  
En las últimas décadas, la utilización de nanomateriales y su interacción       
con los sistemas biológicos han sido ampliamente estudiados, jugando un  
papel fundamental en el campo de los biosensores.56,57 Estas interacciones 
permiten la inmovilización de un gran número de biomoléculas, lo que            
se traduce en un incremento tanto en la eficiencia como en la selectividad      
del biosensor. Hoy en día existe una amplia gama de biosensores de         
distinta naturaleza (enzimática, peptídica, nucleíca, etc) para su                      
uso en diferentes aplicaciones cuyo mecanismo de transducción ha 
evolucionado, desde biosensores electroquímicos, electrónicos, hasta térmicos 
y  microbianos, debido a la gran demanda existente en el mercado.58               
En la Figura 4 se presenta una evolución de los diferentes biosensores a lo  





Figura 4. Evolución de los biosensores con el tiempo. (Figura adaptada).
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Desde su aparición, el grafeno ha sido considerado un material muy  
prometedor para su uso como biosensor,59 debido a sus excelentes    
propiedades eléctricas, mecánicas y térmicas. No obstante, estos biosensores, 
requieren principalmente una gran área superficial libre de impurezas,  
adecuada para la inmovilización de biomoléculas.60 No obstante, el grafeno      
es aromático e inerte químicamente por lo que al interaccionar con una 
biomolécula (formada principalmente por anillos de carbono) se produce        
un enlace π-π no covalente debido a la ausencia de grupos funcionales en      
su superficie, manteniendo su aromaticidad y perdiendo fuerza como     
material sensor.61 La funcionalización del grafeno resulta de gran interés         
ya que la presencia de grupos funcionales oxigenados, ionizables y altamente 



































que permitan la inmovilización de moléculas de pequeño tamaño como 
enzimas,62 anticuerpos63 y/o ADN.64 En la actualidad, los materiales de   
grafeno utilizados para estas aplicaciones, se basan en la adecuación del    
óxido de grafeno, que es una forma oxigenada del grafeno con un alto 
contenido de grupos funcionales en su superficie, como hidróxidos, epóxidos, 
carbonilos y ácidos carboxílicos, que le proporcionan un marcado           
carácter hidrofílico y reactividad química.65 Por tanto, debido a la riqueza 
química del óxido de grafeno, éste ha sido el material seleccionado hasta    
ahora como material de partida para formar derivados a través de un ataque 
químico específico. El óxido de grafeno se sintetiza principalmente por            
el método Hummer´s modificado66 que consiste en la oxidación del grafito    
por tratamiento con permanganato potásico (KMnO4) y ácido sulfúrico 
(H2SO4). La sal de grafito resultante se utiliza como precursor del óxido          
de grafeno por exfoliación en solución bajo sonificación.  
La estructura química del óxido de grafeno puede ser modificada mediante 
procesos de reducción química, térmica o electroquímica.67 Entre los      
agentes reductores químicos más utilizados se encuentran la hidracina,             
el borohidruro sódico (NaBH4), el hidruro de litio y aluminio (LAH) y un    
gran número de soluciones alcalinas.65 No obstante, el principal problema       
en la utilización de estos métodos de reducción, es que no es posible      
eliminar de una forma selectiva aquellos grupos funcionales no deseados        
de forma que permanezcan en la superficie únicamente los grupos carboxílicos, 
lo que plantea serios problemas de eliminación de reactivos, reproducibilidad   
y baja conductividad debido a defectos inherentes en este material.  
Los grupos carboxílicos (-COOH) son capaces de proporcionar una              
bio-conjugación específica mediante un enlace covalente. Por este motivo, 




de una forma controlada y mayoritaria grupos carboxílicos en la superficie del 
grafeno. Con tratamientos posteriores de funcionalización biológica de       
estos puntos de anclaje creados in situ, se pretende evaluar la eficiencia de  
estos sensores preparados mediante dicha funcionalización superficial             
en ensayos in vitro. El proceso de inmovilización de una biomolécula, es      
uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de un biosensor,68 por tanto, 
éste se debe diseñar de manera que posea una amplia área superficial y que a  
su vez evite la unión inespecífica con otras sustancias que puedan afectar a      
la actividad biológica de la molécula inmovilizada, es decir, manteniendo       
su estabilidad y selectividad. El diseño del biosensor viene dado tanto por        
la naturaleza del receptor elegido como por el transductor. Entre los receptores 
más utilizados se encuentran las enzimas, anticuerpos, y proteínas,         
mientras que los transductores más empleados son dispositivos ópticos, 
electroquímicos y mecánicos.  
Los principales métodos de inmovilización comúnmente utilizados en la 
fabricación de biosensores se dividen en procesos físicos y químicos.69,70        
La adsorción física71 es el método de inmovilización más sencillo, y tiene lugar 
mediante enlaces débiles de tipo Van der Waals o interacciones electrostáticas, 
los cuales se rompen fácilmente con cambios de temperatura o de pH.          
Otro método físico de inmovilización consiste en la retención del elemento     
de reconocimiento específico en las cavidades interiores de una matriz sólida 
porosa.72 Con este proceso se conserva la configuración y la actividad de        
las moléculas inmovilizadas, sin embargo, se introducen barreras que afectan    
a los tiempos de respuesta del biosensor.  
El método de inmovilización químico más utilizado es un intermedio molecular 
(principalmente una proteína o un péptido)73 con capacidad de unión selectiva, 




anticuerpo. Sin embargo, dada la naturaleza no covalente de la unión, ésta se 
puede revertir si la proteína se desnaturaliza e inducir una adsorción no 
específica comprometiendo la sensibilidad y selectividad del biosensor.       
Otro método químico utilizado es la unión covalente,74 que mantiene íntegra la 
actividad del elemento de reconocimiento y permite el enlace de forma directa. 
Por lo tanto, la presencia de grupos carboxílicos en la superficie del grafeno 
permite la formación de enlaces covalentes estables con ciertas estructuras 
biológicas de una forma rápida y sencilla. En general, este método de 
inmovilización químico conduce a un mejor rendimiento de la reacción que 
otros métodos de inmovilización no covalentes, por ello es el método que  
mejor se ajusta a nuestras necesidades.     
En este trabajo se presenta una nueva técnica para la funcionalización in-situ 
del grafeno-CVD con grupos carboxílicos, imprescindibles para establecer 
enlaces covalentes estables, que facilitan la posterior unión vía enlaces 
carbodiimida con otros grupos específicos presentes en diferentes moléculas 
biológicas, y así disponer de materiales para sensores ópticos o electrónicos    
de biomoléculas y/o monitorización del crecimiento celular. 
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Sección experimental  
 
 
Para el desarrollo de esta Tesis doctoral se han empleado un gran 
número de equipos, tanto para la preparación de muestras como para su 
caracterización. En este capítulo se describen las técnicas utilizadas para el 
crecimiento de muestras: (i) sistema de pulverización catódica o sputtering 
mediante magnetrón para la preparación de láminas delgadas y ultra-delgadas 
metálicas de cobre y rutenio, respectivamente; (ii) sistema de depósito químico 
en fase vapor (CVD) para la síntesis de grafeno; (iii) sistema de agregación en 
fase gas para el depósito de nanopartículas de plata; (iv) diseño y puesta a punto 
de un sistema que combina LPCVD-sputtering (de gran interés ya que evita la 




permite la síntesis de grafeno sobre una capa metálica recién depositada sin 
haber sido expuesta al aire) y (v) transferencia de grafeno.  
Asimismo, se describen las técnicas de caracterización utilizadas para el 
análisis de la estructura cristalina, composición, morfología y propiedades 
ópticas y eléctricas de las muestras estudiadas.  
Concretamente: (i) Espectroscopia Raman (donde se explica su especial 
relevancia en los estudios de grafeno); (ii) Difracción de rayos-x;                   
(iii) Espectroscopia de absorción de rayos-x; (iv) Espectroscopia de 
fotoelectrones emitidos por rayos-x; (v) Perfilometría de contacto;                 
(vi) Microscopia electrónica de barrido; (vii) Microscopia de fuerzas atómicas; 




2.1.  Técnicas de preparación 
2.1.1. Depósito químico en fase vapor  
En las últimas décadas, el depósito químico en fase vapor (CVD, Chemical 
Vapor Deposition)1,2 se ha convertido en una técnica importante en 
investigación básica y en la producción industrial de capas delgadas                
de diferentes materiales (conductores, semiconductores y aislantes). Las 
aplicaciones de estos materiales se engloban en áreas diversas como sensores, 
recubrimientos cerámicos, películas anti-reflectantes, etc. La técnica CVD 
puede definirse como un proceso químico donde un sustrato es expuesto a una 




superficie de dicho sustrato, generalmente a alta temperatura. En función       
del tipo de precursor utilizado durante el proceso, es posible sintetizar           
una amplia variedad de materiales en forma de lámina delgada. Se trata de una 
técnica que presenta numerosas ventajas ya que proporciona un producto     
final uniforme, puro, reproducible y de alta calidad a gran escala.  
Es posible controlar también la morfología, cristalinidad, forma y tamaño del 
producto final mediante la manipulación adecuada de los parámetros de 
depósito como temperatura, presión o flujo de gases, entre otros. Es importante 
resaltar que cualquier proceso CVD está sujeto a la dinámica de fluidos y      
que debido al rozamiento de las partículas del fluido con la superficie del 
sustrato, se genera una capa límite de fluido donde la velocidad de las partículas 
del flujo disminuye y las propiedades difieren de las del resto del fluido. A 
través de esta capa límite las partículas del fluido son adsorbidas en la 
superficie y es donde ocurren las principales etapas que rigen el proceso CVD. 
 
Figura 1. Esquema de las etapas del proceso CVD. (1) Introducción de los 
precursores en el interior del reactor, (2) transporte  de los átomos a la superficie a 
través de la capa límite, (3) procesos de adsorción y difusión sobre la superficie, 
(4) nucleación-crecimiento de la película, (5) desorción de subproductos a través 












En función de donde tengan lugar las reacciones químicas de los gases 
precursores, éstas se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas. Las 
reacciones homogéneas son aquellas que generan partículas de pequeño 
diámetro que se depositan por efecto de la gravedad sobre el sustrato u otras 
zonas del reactor debido al arrastre de los gases de salida. Las reacciones 
heterogéneas son aquellas que dan lugar a la formación de la película sobre el 
sustrato. Si se disminuye la presión en el interior del reactor es posible 
favorecer las reacciones heterogéneas evitando así la formación de partículas en 
superficie, que son las causantes de generar puntos de nucleación impidiendo el 
crecimiento de la película. Para que una reacción CVD tenga lugar es 
importante activar los gases precursores, ya que la velocidad de la reacción 
suele ser muy baja en condiciones normales de presión y temperatura.  
En función de cómo se realice la activación de los gases precursores             
para producir la reacción CVD, se pueden distinguir diferentes técnicas:         
(1) Cuando la activación se realiza únicamente por calentamiento de los 
reactivos y la reacción requiere elevadas temperaturas, la técnica se denomina             
CVD-térmico; (2) debido a que los procesos de reacción resultan más efectivos 
cuando se realizan en condiciones de vacío, se denomina LPCVD               
(Low Pressure CVD) cuando las reacciones se realizan en condiciones de baja 
presión (típicamente 10-3 - 10-2 mbar); (3) cuando se pretende suministrar      
una energía adicional y la reacción requiere temperaturas no muy altas,            
la activación puede ser por plasma y se denomina CVD-asistido por plasma,     
y (4) cuando la activación tiene lugar mediante la excitación de las      
moléculas reactivas o excitación con láser, la técnica se denomina              
CVD-asistido por fotones, donde la activación tiene lugar por iluminación    





Un sistema CVD térmico típico, denominado de pared caliente (Figura 2), 
consta de un reactor formado por un tubo de cuarzo donde tiene lugar               
la reacción CVD y un sistema de activación de los gases precursores (horno 
tubular). Los gases reactivos se introducen por uno de los extremos del reactor 
a través de controladores de flujo másico y mediante un sistema de vacío,      
los subproductos se extraen por el otro extremo del reactor. Resulta 
imprescindible controlar todas y cada una de las variables del proceso         
CVD como la temperatura, la presión y los flujos de los gases entre otros.  
 
Figura 2. Esquema convencional de un sistema CVD térmico. 
En la actualidad, la técnica de CVD térmico es un proceso generalmente 
utilizado para la producción de grafeno sobre metales de transición como  
cobre, níquel o rutenio. En este caso, el propio sustrato metálico actúa como 
catalizador para la disociación del gas (habitualmente metano) y para la síntesis 
de grafeno en su superficie. El sistema que se puso a punto para el crecimiento 
de grafeno en esta tesis se describe en este Capítulo 2, apartado 2.2. Diseño y 












2.1.2. Pulverización catódica o sputtering 
La técnica de pulverización catódica o sputtering3,4 es uno de los métodos     
más utilizados para el depósito de un gran número de materiales en forma       
de lámina delgada con excelentes propiedades de densidad y adherencia, 
permitiendo un fácil control de la velocidad de depósito a lo largo de todo        
el proceso. Su uso está ampliamente extendido en las industrias de metalización 
de componentes y de preparación de materiales semiconductores fotovoltaicos, 
así como en otras áreas más específicas como la fabricación de sensores            
o sistemas ópticos, debido principalmente a la simplicidad del fenómeno    
físico y versatilidad de la técnica.  
 
Figura 3. Esquema del proceso de pulverización catódica o sputtering. 
La técnica de sputtering se basa en el bombardeo intenso de un material con  
los iones producidos en una descarga eléctrica en forma de plasma. Debido a   
la diferencia de potencial entre los dos electrodos, se produce la ionización    
del gas. Cuando los iones chocan contra el cátodo se produce la pulverización 
del blanco (proceso conocido como sputtering) y dicho material arrancado   













consta de un electrodo negativo (cátodo) formado por el material que se desea 
evaporar, conocido como blanco de sputtering, y un electrodo positivo (ánodo) 
constituido por la cámara de vacío. Al introducir en el sistema un gas inerte      
y aplicar un elevado potencial, se genera una descarga eléctrica. La descarga 
eléctrica para la ionización del gas se puede producir por corriente         
continua (DC) o alterna en el rango de radio frecuencias (RF). Mientras que con 
el sputtering DC solo es posible pulverizar materiales conductores, el sputtering 
RF permite depositar materiales aislantes. Con el cambio en la polaridad de     
la corriente, se consigue descargar la carga acumulada en la superficie del 
blanco manteniendo el proceso de sputtering con una frecuencia típica de 
trabajo de 13.56 MHz apropiada para aplicaciones industriales y científicas 
evitando daños estructurales en la lámina crecida. Sin embargo, el depósito     
de materiales compuestos (óxidos o nitruros) plantea serios problemas para 
conseguir la estequiometria deseada, debido a la pérdida de sus aniones           
en forma de gas. Una alternativa viable para depositar materiales compuestos  
es utilizar un gas reactivo que arranque el material del cátodo y que produzca  
la reacción deseada, sputtering reactivo. A partir de los años 70 se empiezan     
a utilizar campos magnéticos colocados bajo el cátodo, con el objetivo            
de mejorar las condiciones de descarga, sputtering magnetrón. Así, los iones del 
plasma describen trayectorias helicoidales, incrementando tanto la longitud     
de su trayectoria hacia el cátodo como el número de colisiones con el material 
del cátodo, consiguiendo aumentar la velocidad de depósito, reduciendo           
la presión de gas necesaria para el crecimiento, dando lugar a láminas con baja 
rugosidad. Por tanto, un sistema de sputtering magnetrón equipado con    
fuentes DC y RF y entrada de gases inertes y reactivos (como O2 y N2) tiene  





El equipo experimental de sputtering (Pfeiffer-PLS500) utilizado en              
este trabajo se muestra en la Figura 4. Este equipo está formado por una cámara 
de vacío cuya presión residual está en torno a 10-6 mbar y una precámara         
de vacío (10-3 - 10-2 mbar) por donde se introducen las muestras en la cámara 
principal de crecimiento. En el interior de la cámara hay un soporte            
móvil donde se fija el sustrato, que permite colocarlo sobre los diferentes 
magnetrones con los materiales a depositar.  
También es posible el calentamiento de los sustratos durante el crecimiento, 
para ello se utiliza un calefactor de 5 cm de diámetro que alcanza temperaturas 
por encima de los 750 ºC en las condiciones de crecimiento habituales.      
Dicha temperatura se mide con un termopar. La alimentación del calefactor     
se realiza con una fuente de potencia capaz de llegar a 30 V y 10 A.  
 
Figura 4. (a) Equipo experimental de sputtering utilizado y (b) vista del interior   






















2.1.3. Agregación en fase gas para el depósito de nanopartículas 
El sistema empleado para producir las partículas por agregación de gas consiste 
en una fuente de sputtering dentro de una cámara de vacío que contiene un    
gas inerte (generalmente una mezcla de argón y helio). El sistema utilizado 
(modificado del original desarrollado por Haberland)5 consta de dos cámaras 
independientes, denominadas de agregación y de depósito (Figura 5).  
 
Figura 5. Esquema del sistema de agregación en fase gas para el depósito de 
nanopartículas. Figura adaptada.6 
La cámara de agregación contiene un magnetrón y consta de una campana      
de acero con un pequeño orificio de 3 mm de diámetro que comunica con        
la bomba de vacío en condiciones de operación. Los gases para el sputtering   
se introducen directamente en la cámara de agregación donde, para que            
el magnetrón trabaje a alta presión (10-1 mbar), circulan por el orificio anterior 
hacia el equipo de vacío. De esta manera se consiguen las condiciones de vacío 
diferencial adecuadas para favorecer la agregación del material arrancado         
y formar agregados de tamaño nano-métrico. La cámara de depósito tiene otro 
orificio alineado con el primero y tiene su propio sistema de vacío. La presión 











agregados viajar desde el orificio de la cámara de agregación hasta el sustrato. 
El tamaño de los agregados se puede controlar atendiendo a diferentes 
parámetros como la distancia entre el magnetrón y el primer orificio, el flujo  
de los gases de agregación, la potencia de sputtering, etc. Al introducir           
los gases en la cámara de agregación, sólo los iones de argón son capaces        
de arrancar material del cátodo alcanzando diferentes trayectorias, de manera 
que se favorece la formación de agregados antes de salir por el primer orificio  
y continuar con una trayectoria rectilínea en el vacío de la cámara de depósito 
hasta llegar al sustrato. Por otro lado, el flujo de helio incrementa la velocidad 
del gas a través del orificio, favorece su salida y reduce el tiempo                     
de permanencia en la cámara de agregación, por lo que su flujo influye en        
el tamaño de los agregados.  
2.2.   Diseño y puesta a punto del sistema que combina LPCVD-sputtering 
Las propiedades del grafeno crecido por CVD (como la calidad o la 
homogeneidad) dependen principalmente del sustrato catalítico empleado      
que normalmente suele ser un sustrato masivo en forma de hoja metálica.   
Como se pretende fabricar materiales híbridos grafeno-metales nano/micro 
estructurados, se ha estudiado cómo obtener grafeno empleando el catalizador 
metálico en forma de lámina delgada depositada sobre un sustrato transparente. 
Por ello, el diseño de un sistema que combine las técnicas de sputtering y   
CVD resulta de gran interés ya que se pretende: (i) evitar la transferencia de 
grafeno desde la hoja metálica al sustrato transparente, (ii) permitir la síntesis 
de grafeno por CVD en condición de alto vacío sobre una capa metálica recién 
depositada sin haber sido expuesta al aire, y (iii) obtener películas              





Figura 6. Sistema que combina LPCVD-sputtering. Las flechas rojas indican la 
trayectoria que siguen los gases desde que son introducidos en el reactor hasta que 
son expulsados al exterior. Las flechas azules indican la dirección que sigue el 
agua para refrigerar el sistema. 
En la cámara de sputtering es donde se realiza el depósito de las láminas 
metálicas sobre los correspondientes sustratos transparentes. Una vez se crece 
el metal, éste se transfiere al interior del horno CVD para proceder con             
la síntesis de grafeno y finalmente se retira del horno para su caracterización. 
Durante el proceso CVD los gases se introducen en el reactor (tubo de cuarzo) 
mediante controladores de flujo másico (MFC) que controlan el flujo de      
cada gas, de manera que se puede conseguir fácilmente la mezcla de gases 
requerida. Se dispone de argón como gas de purgado del equipo, hidrógeno 
como gas reactivo y metano como precursor de carbono. Los productos           
no deseados y los gases que no han reaccionado, se extraen por el equipo de 
vacío (bomba turbo molecular descargada por una bomba rotatoria). A 
continuación, se presenta de forma detallada y esquematizada la descripción de 






















I)  Cámara de vacío con sistema de sputtering 
Dicha cámara tiene un magnetrón (1) acoplado a una fuente DC (Chroma, 
modelo 62012P-600-8) y refrigerado con agua (2), dos medidores de presión 
(3) y (4) uno tipo Pirani (Thermovac TM20) para altas presiones y otro Penning 
(Alcatel FA101) para bajas presiones. La presión residual de la cámara            
es 1 x 10-6 mbar. La manipulación y transferencia de la muestra se realiza 
mediante una barra de transferencia que permite un giro de 360 º y una 
traslación de 1 m con forma plano-rectangular en su extremo (5). La válvula 
“throttle” (6) reduce la conductancia y permite trabajar a la bomba              
turbo molecular a menor presión que en la cámara. El equipo de vacío           
está formado por una bomba turbo molecular (Agilent, modelo TV301 NAV) 
con una velocidad de bombeo de 300 l/s (7) descargada por una bomba 
rotatoria (Balzers-Pfeiffer, DUO 004-B) (8).  
 
Figura 7. Esquema de la cámara de vacío con sistema de sputtering: (1) magnetrón, 
(2) fuente DC y refrigeración, (3) y (4) medidores de presión, (5) barra de 
transferencia, (6) válvula “throttle” y (7) bomba turbo molecular descargada por 















ii) Horno CVD 
En esta sección se describen las partes principales del horno CVD. El horno 
(Hobersal, modelo ST-145045 monofásico) (1), tiene una longitud horizontal 
de 900 mm y puede llegar a una temperatura máxima de trabajo de 1450 ºC con 
una potencia de 6 kw y carburo de silicio como elemento calefactor. Presenta 
una longitud de la zona homogénea calefactora de 400 mm, la temperatura se 
mide con un termopar de tipo S (Control P0415 Digital) en contacto con el 
exterior de un tubo horizontal de 50 mm de diámetro (de cuarzo o alúmina), 
denominado reactor (3). La temperatura se controla con un programador West-
6400 (2) que permite el diseño de las rampas necesarias para el proceso CVD.   
 
Figura 8. Esquema del horno CVD térmico: (1) y (2) Horno tubular horizontal y 
programador de rampas, (3) reactor, (4) barra de transferencia con forma de 
gancho, (5) y (6) sellado del reactor, (7 - 10) refrigeración del reactor, (11) 
refrigeración de la bomba turbo-molecular y (12) final del ciclo.  
La muestra se manipula mediante una barra de transferencia que permite         
un giro de 360 º y una traslación de 1 m que en su extremo tiene forma de 


















vitón entre el metal y el tubo de cuarzo, ver zoom de la pieza (6) resaltada en 
color rojo), lo que permite tener un vacío en el rango de 10-6 mbar. Dicha   
pieza a su vez termina en una brida standard KF40 que permite la colocación  
de una barra de transferencia y entrada de gases. Por otro lado, las            
flechas azules indican la dirección en la que circula el agua que refrigera          
el sistema: (7 - 10) refrigeración del reactor, (11) bomba turbo molecular          
y (12) final del ciclo.    
iii) Sistema de introducción de gases 
En esta sección, se describen las partes principales del sistema de entrada        
de gases al interior del reactor, así como el diseño de una nueva línea de entrada 
de gases. El sistema consta de una pieza cilíndrica de acero (1) a la que            
se le han soldado tres pequeños tubos separados en   120 º acoplada al reactor 
(uno para cada línea de gas). Cada una de las líneas está provista de una       
serie  de válvulas (2) que permiten la apertura/cierre de la línea.  
Para evitar tensiones en el tubo de cuarzo, se han añadido unos tubos de     
acero de menor diámetro en forma de espiral (3). Todos los gases utilizados   
son de alta pureza (  99.999 %). El flujo de gases está regulado                     
por controladores de flujo másico (MFC) (4) mediante el software                
para Windows desarrollado por el fabricante. Los controladores son de tipo 
(EL-Flow® Select, mass flow meter/controller -Bronkhorst-High-Tech),       
uno para cada gas con distintas capacidades (830, 680 y 220 mln/min para Ar, 
H2 y CH4 respectivamente). Las válvulas no-retorno (5) impiden que el gas     
de la línea regrese a la bala de gas (7). A la salida de las balas se encuentran   





Figura 9. Vista lateral del esquema del sistema de introducción de gases: (1) pieza 
de acero para la introducción de gases al interior del reactor, (2) válvulas de 
apertura/cierre de gases, (3) tubo de acero doblado en espiral, (4) controladores de 
flujo másico (MFC) controlados por ordenador, (5) válvula no-retorno,                
(6) reguladores de presión del gas salido de la bala y (7) bala contenedora de gas. 
Nueva línea de trabajo: (8) pieza de acero en forma de “T”, (9) válvula reguladora 
de flujo, (10) tubo de ensayo de vidrio y (11) horno tubular en vertical.  
Por otro lado,  para la utilización de grafeno en la detección de moléculas y/o 
de la monitorización del crecimiento celular resulta de gran interés la 
funcionalización del grafeno crecido por CVD, haciendo uso de los grupos 
carboxílicos (-COOH) propios del óxido de grafeno, pero con un contenido tan 
pequeño como sea posible de grupos epoxi (-C=O) e hidroxilos (-OH),          
que también forman parte del óxido de grafeno. Por ello, a una de las líneas     
se le ha añadido una pieza en forma de “T” (8) que ha permitido la introducción 
de un precursor de grupos (-COOH) (Figura 10), en forma de vapor. Con la 
intención de pre-funcionalizar grafeno con grupos (-COOH), se ha partido      
de ácido dicloroacético (Cl2CHCOOH) que a temperatura ambiente se 
encuentra en forma líquida. Este ácido se coloca en un tubo de ensayo          



















Esta línea también posee una válvula de apertura/cierre un regulador manual   
de flujo (9) y una salida al aire (que se puede utilizar en caso de que se   
generen sobrepresiones. 
 
Figura 10. Línea de entrada de gas para la pre-funcionalización de grafeno. 
También se han diseñado una serie de accesorios para poder manipular           
las muestras y llevarlas a diferentes posiciones dentro del horno-CVD o bien 
para transferirla del horno a la cámara de sputtering, según se desee. En la 
Figura 11a, se presenta el porta-muestras, diseñado especialmente para este 
sistema. Está formado a partir de un bloque de grafito, material refractario 
capaz de soportar altas temperaturas sin descomponerse (  1600 ºC) con       
una forma determinada: (i) La superficie está rebajada en por el centro con     
los bordes intactos, de forma que el sustrato encaja y se mantiene fijo,   
Tubo de acero 














evitando el contacto con el reactor; (ii) la base convexa, así permite un fácil 
desplazamiento a lo largo de todo el reactor y (iii) el orificio frontal, con       
una anchura y profundidad que posibilita el acoplo con una de las barras de 
transferencia para poder transferir la muestra desde el horno-CVD a la cámara  
o viceversa. Una de las barras de transferencia diseñadas, con forma de    
gancho (Figura 11b) se sitúa en el extremo del sistema donde se encuentra la 
entrada de gases, y la otra barra con forma plano-rectangular (Figura 11c) en   
el extremo del sistema donde se encuentra la cámara de vacío.  
 
Figura 11. Accesorios del sistema combinado LPCVD-sputtering:                        
(a) Portamuestras de grafito, (b) barra de transferencia con forma de gancho y     
(c) barra de transferencia con forma plano-rectangular. Manipulación de la muestra 
en el sistema: (d) Introducción de la barra de transferencia en el portamuestras para 
el depósito del metal por sputtering, (e) ambas barras se introducen en el reactor, 
(f) síntesis de grafeno, colocación del porta-sustratos en el centro del horno y       










Se debe tener en cuenta que el horno CVD está cerrado y visualmente no         
es posible saber lo que ocurre en el interior del reactor, por ello, resulta de    
gran importancia conocer en todo momento qué movimientos se deben realizar 
para un óptimo funcionamiento del equipo. Desde un punto de vista práctico,  
en la Figura 11, también se describe el procedimiento que se sigue para           
un correcto uso del sistema. Para una mejor comprensión, la barra                    
de transferencia fijada en la cámara de sputtering (con forma plano-rectangular) 
la llamaremos barra A, mientras que a la barra fijada en el reactor (con forma 
de gancho) la llamaremos barra B. El portamuestras se acopla a la barra A 
(Figura 11d). A continuación, el extremo (donde está el portamuestras) se  sitúa 
en una posición vertical con respecto al magnetrón para proceder al crecimiento 
de la lámina de metal por sputtering. Una vez crecida la lámina de metal, para 
sintetizar el grafeno el porta-muestras se debe colocar en el centro del reactor. 
Para ello, ambas barras, A y B, se introduce en el reactor, (Figura 11e).  
Resulta importante comentar que la barra B se debe introducir girada (en        
un ángulo de 90 º con respeto a la imagen de la Figura 11b, para evitar que en  
el centro del reactor impacte con el portamuestras ya que la muestra podría 
caerse. Una vez que ambas barras entran en contacto (aún en una posición 
alejada del centro del reactor), la barra B se vuelve a girar hasta recuperar       
su posición inicial. En esta posición, la barra B consigue atrapar el             
portamuestras permitiendo el desacoplo de la barra A y se retira (Figura 11f). 
Con la barra B, se coloca el porta-muestras en el centro del reactor y volviendo 
a girarla, se retira. Una vez concluida la síntesis de grafeno, la muestra se    
retira (Figura 11g), para ello se vuelve a introducir la barra B girada en            
el reactor y al sobrepasar ligeramente la posición del portamuestras en el  
centro del reactor, la barra se vuelve a girar recuperando su posición inicial       




2.3. Transferencia de grafeno 
Para muchas aplicaciones es imprescindible que el grafeno se encuentre en un 
sustrato aislante, y esto requiere que si el grafeno es sintetizado sobre un metal, 
éste deba ser transferido a un sustrato apropiado o bien procesarlo de alguna 
otra manera. Es posible utilizar diferentes protocolos7,8 para transferir el 
grafeno crecido mediante la técnica CVD, sin embargo el método basado en un 
soporte polimérico denominado PMMA (Poly-methyl-methacrylate) es el más 
utilizado. En la Figura 12 se muestra el esquema de las etapas del proceso de 
transferencia de grafeno. 
 
Figura 12. Etapas del proceso de transferencia de grafeno. 
El proceso de transferencia de grafeno con PMMA consta de diferentes etapas: 
a) Depósito del PMMA. Se prepara una disolución de PMMA en anisol al    
2 % y se deja en agitación 2 - 3 días antes de su uso. Transcurrido este 
tiempo, el PMMA se deposita sobre la muestra mediante la técnica de 
“spin-coating”, para ello se deposita una gota durante un minuto a        
1500 rpm. Por último la muestra se calienta a 130 ºC durante 15 minutos, 
















b) Eliminación del cobre. La muestra se coloca en un vidrio de reloj y se 
añade una solución ácida de FeCl3 (2.8 M) que ataca al cobre. Este proceso 
se repite 3 veces adicionando en cada etapa 0.5 ml de disolución y 
calentando a 40 ºC durante 5 minutos. Entre cada una de estas etapas se 
realizan 3 enjuagues con H2O desionizada.  
c) Enjuagues con H2O destilada y HCl. Se mantiene la muestra 
PMMA/grafeno en el vidrio de reloj y se realizan diferentes enjuagues con 
H2O y HCl (10 %) a temperatura ambiente para eliminar posibles restos de 
cobre o alguna impureza presente. 
d) “Pesca” con sustrato. Por un lado, el sustrato donde se pretende transferir 
el grafeno (SiO2/Si) se sumerge durante 5 – 10 min en H2O destilada. Por 
otro lado, en el vidrio de reloj donde se encuentra la muestra a transferir  
PMMA/grafeno se añade H2O destilada y a continuación se introduce el 
sustrato de SiO2/Si de forma que quede ligeramente inclinado. El agua se 
retira poco a poco con ayuda de una pipeta de forma que el 
PMMA/grafeno se fije al sustrato. A continuación se seca el PMMA en 
una placa calefactora.  
e) Eliminación del PMMA. El sustrato con el grafeno transferido y seco 
(PMMA/grafeno/SiO2/Si) se deposita sobre un vidrio de reloj con acetona 
para eliminar el PMMA y se calienta a 50 ºC (para evitar posibles 
tensiones). A continuación se realizan diferentes baños con acetona, para 
retirar el PMMA restante y se realizan diferentes enjuagues con acetona.  
f) Secado. La muestra grafeno/SiO2/Si (ya sin el PMMA) se seca en una 
primera etapa a 45 ºC durante 20 minutos (para evaporar la acetona). Al 
día siguiente se realiza una segunda etapa en condición de vacío a 250 ºC 




2.4.  Técnicas de caracterización 
2.4.1. Espectroscopia Raman 
Esta técnica consiste en la dispersión inelástica de un fotón provocada por       
su interacción con la materia. El análisis mediante espectroscopia Raman se 
basa en hacer incidir un haz de luz monocromática sobre una muestra cuyas 
características se desean determinar, y examinar la luz dispersada por dicha 
muestra. La mayor parte de la luz dispersada presenta la misma frecuencia que 
la luz incidente (componente elástica, dispersión Rayleigh), sin embargo, una 
pequeña fracción sufre un cambio de energía tras la dispersión emergiendo con 
otra frecuencia, debido a la interacción con la materia. 
             
Figura 13. Niveles energéticos implicados en la señal Raman. 
El resultado de la interacción fotón-medio es un fotón dispersado a                
una frecuencia distinta a la frecuencia incidente (se dice que el choque              
es inelástico) y ocurren dos procesos: (i) Dispersión Raman Stokes cuando       






















una transferencia de energía del fotón al medio, de manera que se genera       
una vibración permitida, y (ii) Dispersión Raman Anti-Stokes: el fotón 
dispersado presenta una frecuencia mayor que la del fotón incidente, por lo   
que se produce una transferencia de energía del medio al fotón. La intensidad 
relativa de estos procesos depende fuertemente de la temperatura y de        
hecho se puede emplear para estimar la temperatura local del medio sondeado.  
Con esta técnica se obtienen las vibraciones (cuando se habla de moléculas)      
o los fonones (en sólidos cristalinos). Estas vibraciones dependen de                
la configuración de cada molécula, de su estructura cristalina, de los átomos 
que los componen así como de los enlaces que se establecen entre ellos,         
por lo tanto, la señal Raman está relacionada con el cambio de la 
polarizabilidad electrónica y con la vibración de los átomos. La estructura 
determina la simetría de las vibraciones posibles y finalmente la actividad        
de los distintos modos normales de vibración. Por otra parte, la frecuencia      
de vibración está directamente relacionada con los enlaces presentes y por   
tanto con las distancias interatómicas. Del número y simetría de los modos      
de vibración se obtiene información de la estructura y las frecuencias 
proporcionan información sobre los enlaces. Es decir que cada 
material/molécula tiene un espectro Raman característico. Por tanto, la 
espectroscopia Raman se emplea para identificar compuestos así como         
para estudiar modificaciones en la estructura (como por ejemplo transiciones  
de fase, o strain) debidos a la temperatura, tensiones, aleaciones, incluso a       
la presencia de defectos.  
Se trata de una técnica de caracterización no destructiva a menos que               
el material se degrade al ser expuesto a la luz. La profundidad del            
análisis depende de la transparencia del material por lo que puede considerarse 





Figura 14. Posibles niveles de energía debidos a la interacción luz-molécula. 
En un proceso Raman normal el fotón absorbido produce una transición 
electrónica a un estado virtual. Al no ser un estado electrónico real su           
vida media es extremadamente corta por lo que el proceso Raman es muy 
ineficiente. Sin embargo, si se selecciona una energía de excitación láser        
que coincida con una transición electrónica real del material en estudio,           
es posible incrementar varios órdenes de magnitud eficiencia Raman         
(efecto Raman resonante)  aumentando significativamente la sensibilidad         
de la técnica.  
Todos los experimentos Raman han sido realizados a temperatura ambiente 
empleando distintas líneas de un láser de Ar+. En general se emplea la          
línea en 488 nm  con un rango de potencia incidente entre 1 - 10 mW y            
en ocasiones también las líneas en 514 y 457 nm. El haz incidente                    
se focaliza con un microscopio Olympus BX60M, con varios objetivos              














aproximadamente 0.7  m a 488 nm con una alta apertura numérica NA = 0.95. 
Se utilizaron filtros holográficos “super-notch-plus” de marca Kaiser            
para eliminar la señal Rayleigh para las distintas líneas de láser empleadas. 
Finalmente, la luz dispersada se analiza con un monocromador Jobin-Yvon 
HR-460 acoplado a un detector Synapse CCD refrigerado por efecto          
Peltier (T = 70 ºC). 
 











2.4.1.1. Fonones en grafeno. 
La espectroscopia Raman ha sido utilizada con éxito en la investigación de una 
gran cantidad de materiales constituidos por carbono desde la década de los 70, 
permitiendo identificar estos compuestos atendiendo a la forma, intensidad y 
posición de las bandas que estos presentan. La estructura del grafeno se puede 
construir mediante sucesivas operaciones de simetría. El número de 
operaciones de simetría que exhibe un sólido cristalino proporciona el grupo 
puntual de simetría en el ámbito de la Teoría de grupos. En la Figura 16, se 
pueden observar las diferentes operaciones de simetría del grafeno.  
 
Figura 16. Algunas operaciones de simetría en la red del grafeno. 
En el centro del hexágono se localiza el eje de rotación principal (C6) así como 
6 ejes de rotación (C2) perpendiculares al eje principal (iguales 3 a 3 

















respectivamente), un plano horizontal ( h) formado por el plano del sólido 
cristalino/molécula y 6 planos verticales (iguales 3 a 3 dependiendo de si dichos 
planos contienen algún átomo de carbono o no,  v y  d, respectivamente). El 
grafeno posee un total de 24 operaciones de simetría representadas en la tabla 1.   
Tabla 1. Elementos y operaciones de simetría en el grafeno. 
 
Una vez determinadas las operaciones de simetría, es posible conocer a         
que grupo puntual de simetría pertenece una molécula/sólido cristalino dado. 
Para ello, siguiendo el esquema de la Figura 17, se determina el grupo puntual 
al que pertenece el grafeno, que es el Dnh, concretamente al D6h debido a que su 
eje principal (el de mayor orden) es un eje C6 en la notación de Schöenflies 
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Figura 17. Esquema simplificado para la identificación del grupo puntual de 
simetría (más habituales) de un sólido cristalino. Figura adaptada.9 
Cuando a un sólido cristalino se le aplica una operación de simetría, ésta se 
expresa mediante un número denominado “carácter” y al conjunto de caracteres 
de todas las operaciones de simetría de un grupo puntual de simetría se le 
denomina “representación”. Todas las representaciones irreducibles de un 
grupo puntual de simetría se recogen en una tabla de caracteres (que están 
tabuladas) donde se sistematiza la información de simetría fundamental de       
un grupo. La tabla de caracteres del grafeno se representa en la tabla 2. Dichas 
tablas poseen una serie de propiedades: (i) Tienen el mismo número de filas 
que de columnas, (ii) los caracteres de la operación identidad (E) son números 
enteros y positivos que coinciden con el número de elementos que tiene la base, 
y (iii) las representaciones irreducibles son ortogonales entre sí, el sumatorio 
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Tabla 2. Tabla de caracteres para el grafeno con grupo puntual de simetría D6h.  
 
A partir de dicha tabla de caracteres, se puede calcular el número de 
representaciones irreducibles que tiene esta representación reducible, a partir de 
la ecuación: 
    
 
                       (2.1) 
Siendo    el número de veces que está contenida una representación irreducible 
dentro de una reducible;   el orden del grupo;    el número de operaciones de 
simetría equivalentes de tipo R;    el carácter de la representación reducible 
frente a la operación R y    el carácter de la representación irreducible. 
El orden del grupo se puede calcular: (i) como la suma de los cuadrados de las 
dimensiones de todas las representaciones irreducibles de un grupo: 
     
     
     
         (2.2) 
o bien, (ii) como la suma de los cuadrados de los caracteres de las 
representaciones irreducibles de un grupo:  
                 (2.3)  




A1g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x2 + y2, z2
A2g 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 RZ
B1g 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1
B2g 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1
E1g 2 1 -1 -2 0 0 2 1 -1 -2 0 0 (Rx, Ry) (xz, yz)
E2g 2 -1 -1 2 0 0 2 -1 -1 2 0 0 (x2 - y2, xy)
A1u 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
A2u 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 z
B1u 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1
B2u 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1
E1u 2 1 -1 -2 0 0 -2 -1 1 2 0 0 (x, y)




Resolviendo la ecuación 2.1 para cada uno de las representaciones irreducibles, 
se llega a que la representación reducible   para el grafeno, viene dada por la 
expresión:  
                          (2.4) 
En este caso, A2u y E1u son modos de vibración acústicos activos en infrarrojo,
10 
B2g el modo de vibración óptico fuera del plano (modo silencioso)
11,12 y E2g el 
único modo de vibración activo Raman13 que a su vez está doblemente 
degenerado en los fonones TO y LO en el punto   (q = 0). La relación de 
dispersión de los diferentes modos del grafeno monocapa es de gran utilidad 
para poder interpretar su espectro Raman (Figura 17). 
Tabla 3. Modos y movimientos vibracionales en el grafeno.  
Grafeno 






 (En el plano) 
B2g 
Silencioso 





    
Las principales características del espectro Raman del grafeno monocapa,      
son la denominada banda G que aparece a   1580 cm-1 y otra banda 
denominada 2D que aparece a   2700 cm-1 (Figura 18a). En el caso de          
una muestra desordenada o en el borde de una muestra de grafeno, aparece    
una banda denominada D aproximadamente a la mitad de la frecuencia de        
la banda 2D   (  1350 cm-1) así como otra banda débil asociada al desorden      





Figura 18. Bandas Raman características del grafito y grafeno.14,15 
La banda G corresponde a la vibración de los átomos en el plano del grafeno y 
está asociada al modo de simetría E2g activo Raman,
13 que es doblemente 
degenerado (iTO y LO) en el centro de la zona de Brillouin. La banda G es la 
única banda que procede de un proceso de dispersión Raman de primer orden 
normal en el grafeno (q = 0). Por otro lado, las bandas D y 2D se originan a 
partir de un proceso de segundo orden en el que intervienen dos fonones cerca 
del punto K para la banda 2D, y un fonón y un defecto para la banda D. La 
banda D proviene de los modos de “respiración” de los seis átomos del anillo y 








































alrededor del punto K de la zona de Brillouin. Las bandas D y 2D exhiben un 
comportamiento dispersivo ya que sus frecuencias en el espectro Raman 
cambian en función de la energía del láser incidente, y tanto el origen como el 
comportamiento dispersivo de estas bandas proceden de un proceso de doble 
resonancia. La relación de dispersión de los diferentes modos del grafeno es de 
gran utilidad para interpretar su espectro Raman (Figura 20). 
 
Figura 19. Curvas de dispersión de fonones en el grafeno.15 Se incluyen las zonas 
donde tiene lugar el origen de algunas de las bandas características del grafeno. 
Dado que todos los modos observados en el grafeno y en el grafito son 
resonantes (el modo G es resonante y los modos D, D´ y 2D son doblemente 
resonantes) su observación requiere que la estructura electrónica de las bandas 
  y    presente un comportamiento característico del cono de Dirac en el punto 
K de la zona de Brillouin en estructuras de grafeno y grafito a 2.54 eV.17  
Por otro lado, hay un cambio significativo en la forma e intensidad del pico 2D 
del grafeno en comparación con el grafito. En el grafito, el pico 2D está 
formado por dos componentes 2D1 y 2D2 de aproximadamente   y   de la 


















formado por una única componente con una intensidad 4 veces mayor que el 
pico G. También se observa un cambio significativo en la forma de la banda 2D 
en función del número de capas, es decir, la espectroscopia Raman permite 
diferenciar claramente una monocapa de grafeno y hasta unas pocas capas 
(menos de 5), así como si dicho apilamiento se encuentra en forma de grafito.18 
La ausencia de la banda D significa ausencia de defectos en la estructura. Dado 
que el modo D es altamente dispersivo en el grafeno, cualquier cambio en su 
estructura de bandas cambiaría el valor resonante del momento del fonón q, y 
por tanto de la frecuencia observada WLO (q) en el modo D.
17 
Defectos en grafeno. 
Como ya se ha mencionado con anterioridad, en el espectro Raman del grafeno, 
la principal característica de la presencia de defectos es la banda D (modo TO 
cerca del punto K de la zona de Brillouin), asociada con los fonones cerca del 
punto K; así como la banda D´ asociada con los fonones cerca de   (q   0).    
El cociente de las intensidades de los picos Raman del grafeno (I2D/IG) está 
relacionado con la calidad de los dominios del grafeno, es decir, la regularidad 
de la red de carbono.19 Si dicho cociente disminuye, se debe a la presencia de 
defectos, strain y doping, mientras que si el cociente se incrementa, se           
debe a la rotura de enlaces sp2 (-C=C-) por la formación de vacantes, anillos 
irregulares o presencia de otros grupos funcionales, haciendo que el       
cociente I2D/IG disminuya significativamente y la anchura de los picos      
Raman aumente. En la Figura 20 se incluye algunos ejemplos de defectos en la 
red de grafeno. 
El pico D se activa por la presencia de defectos que suministran el impulso 
necesario para que se produzca el proceso Raman. Por ello, ambos        




D corresponde a una vibración de los anillos, mientras que la vibración G     
solo requiere la hibridación sp2 del carbono, por tanto, la intensidad de G es 
mucho menos sensible a la presencia de defectos.  
 
Figura 20. a) Grafeno perfecto libre de defectos. Posibles defectos en la red del 
grafeno: b) Formación de vacantes, c) Incorporación de otros átomos/grupos 
foráneos, y d) defectos extensos en grafeno, (bordes del grafeno) 
La relación ID/IG se utiliza para estimar la densidad de defectos             
puntuales (defectos 0D) o bien el tamaño de los granos de grafeno (defectos 
1D) mediante el uso de diferentes fórmulas. Tuinstra y Koening11      




ID/IG = C/La, donde La es el tamaño de cristalito del grafito y C depende de la 
longitud de onda de excitación láser. Esta dependencia se estableció como    
C(λ) (nm) = 2.4 x 10-10 λ2 (nm) (estadio I) pero 2 - 3 nm por debajo hay un 
segundo régimen (estadio II) donde la relación disminuye a medida que se 
reduce el tamaño del cristalito ID/IG = C´La
2.  
Por otro lado, el bombardeo controlado de grafeno para producir vacantes de 
carbono ha llevado a     formular un modelo que correlaciona ID/IG y la distancia 
entre los defectos, LD. En la Figura 21 se representan las dependencias 
funcionales de La (lineas negras) y LD (círculos rojos) frente a ID/IG para una 
excitación de 488 nm. 
 
Figura 21. Tamaño del cristalito del grafito (La) (líneas de color negro)                
y distancia entre defectos (LD) (círculos de color rojo) frente al                  






2.4.2. Difracción de rayos-x 
Los rayos-x es la manera coloquial de referirse a la radiación electromagnética 
con longitud de onda en el rango comprendido entre 0.01 y 100   (lo que la 
sitúa entre la luz ultravioleta y los rayos gamma). Este rango de longitudes      
de onda es óptimo para la caracterización estructural de los materiales. 
 
Figura 22. Espectro electromagnético. 
Los rayos-x se producen por la desaceleración de cargas eléctricas o por           
la fluorescencia inducida en un material. Se generan normalmente en los tubos 
de rayos-x, formados por un filamento donde se generan los electrones          
que chocan contra un blanco metálico (ánodo) de un determinado material en el 
que se produce fluorescencia de una longitud de onda precisa. Las técnicas     
de difracción de rayos-x (XRD, X-ray Diffraction) permiten determinar la 
estructura microscópica de un material20 y así conocer las posiciones que 
ocupan en el espacio los átomos, iones o moléculas que lo forman. Se trata     
de la técnica más adecuada para obtener información sobre la estructura 
cristalina de un material debido principalmente a que la longitud de onda   
típica de los rayos-x es del orden del angstrom que coincide en orden              
de magnitud con la distancia característica entre átomos dentro de un sólido. 




los átomos que la forman absorbe esa radiación y la reemite en todas              
las direcciones produciendo interferencias constructivas y destructivas, de      
tal forma que en las zonas del espacio donde se produzcan interacciones 
constructivas, se apreciará una elevada intensidad de radiación x.  
La interacción de los rayos-x con un material cristalino genera un patrón de 
interferencia, cuyos máximos están relacionados con los espaciados de la red 
cristalina por la Ley de Bragg: 
              (2.5) 
Donde   es el espaciado entre las familias de planos equivalentes,   es el 
ángulo formado entre la radiación incidente y la radiación difractada y   es la 
longitud de onda de los rayos-x. Según la Ley de Bragg, cuando        es 
múltiplo de la longitud de onda, la interferencia será constructiva. En la 
configuración estándar de Bragg-Brentano o      (Figura 22), los ángulos  
de incidencia y detección se varían simultáneamente para estar en condición   
de reflexión en el rango apropiado. En este caso, el momento transferido         
es siempre perpendicular a la superficie de la muestra, variando su módulo al 
variar  , por lo que se sondean periodicidades en esta dirección. 
 
Figura 23. Esquema de un difractómetro en configuración estándar de         




Otra configuración ampliamente utilizada en láminas delgadas policristalinas  
es la denominada incidencia rasante (Figura 23). Consiste en incidir sobre        
la lámina con un ángulo    muy pequeño que se mantiene fijo mientras que el 
detector barre ángulos    el haz difractado. En este caso, tanto la dirección del 
momento transferido como su módulo cambian al variar    . 
         
Figura 24. Esquema de un difractómetro en incidencia rasante. 
Las medidas experimentales de difracción de rayos-x fueron realizadas en        
la configuración geométrica de Bragg-Brentano en un difractómetro de alta 
resolución Bruker AXS D8 Discover perteneciente al servicio de rayos-x       
del ICMM-CSIC. Dicho difractómetro emplea un tubo de rayos-x cerámico  
con un ánodo de Cu                para generar los rayos-x.  
Por otro lado, los experimentos de difracción de rayos-x en sincrotrón      
fueron realizados en la rama B de la línea BM25-Spline en el ESRF (Grenoble-
Francia). Este equipo21 está formado principalmente por un difractómetro       
de seis círculos con una geometría vertical, equipado con un detector situado  
en el brazo del difractómetro y un detector CCD motorizado situado en         
una zona independiente. El difractómetro de seis círculos, es muy flexible       




Tres ángulos permiten los movimientos de la muestra        , otros            
dos proporcionan el movimiento del detector       y el ángulo     se centra en 
los movimientos del detector y muestra.  
 
Figura 25. (a) Esquema del equipo experimental y (b) difractómetro de seis 
círculos de la línea BM25-Spline.21  
Por otro lado, el ángulo     permite rotar la muestra en la dirección normal a  
la superficie, mientras que los ángulos       se utilizan para alinear la muestra 
en un rango angular de ± 15 º. El ángulo     permite ajustar el ángulo del     
haz incidente, el cual se puede variar en un rango de 0 - 5 º. Para realizar        
las medidas fuera del plano se emplea el ángulo    , mientras que el ángulo     
cuando     se utiliza para realiza las medidas en el plano de la muestra.   
Para medir la intensidad difractada se utiliza un detector de centelleo de NaI.  
El brazo del detector incorpora una rotación     alrededor de su eje para          
el análisis de la polarización. Se utilizan también 3 movimientos de rotación 
        para posicionar la muestra y dos de traslación       perpendiculares   






2.4.3. Espectroscopia de absorción de rayos-x 
Para cada elemento químico, los cambios abruptos en la absorción de rayos x 
tienen lugar cuando la energía de los fotones incidentes es igual a la    
diferencia de energía entre cada uno de sus niveles electrónicos y la banda      
de conducción. En un espectro típico de absorción (Figura 25) se puede 
observar un aumento abrupto de la señal, denominado borde de absorción, 
característico para cada elemento.  
 
Figura 26. Espectro de absorción de rayos-x donde se señalan las principales 
regiones en las que se divide: región XANES y región EXAFS, así como 
        que es el salto medido en la absorción y        que es la función         
de fondo que representa la absorción de un átomo aislado. Figura adaptada.22 
Para una adecuada interpretación, el espectro de absorción se divide en          
dos regiones, que se abordan con metodologías diferentes dando lugar a        
dos técnicas23,24 diferentes: a) La región XANES, (X-ray Absorption Near  
Edge Structure), cercana al borde de absorción, comprende hasta unos             





electrónicos superiores y de la simetría del entorno atómico por efecto             
de múltiples dispersiones, y b) La región EXAFS, (Extended X-ray   
Absorption Fine Structure), que se extiende entre 100 y 1000 eV más allá del 
borde de absorción y contiene oscilaciones de la señal relacionada con la    
interacción del electrón foto-generado  con sus vecinos por el efecto de         
una  sola dispersión. 
En espectroscopia de absorción de rayos-x la muestra en estudio no        
necesita tener una estructura periódica como en el caso de la difracción,            
y por tanto ésta técnica es especialmente útil cuando se pretende conocer         
el orden a corto alcance de los átomos. Proporciona información sobre el      
tipo de especie atómica, distancias interatómicas y el número de coordinación 
del átomo que absorbe la radiación (átomos vecinos que lo rodean).                 
La región XANES proporciona información electrónica a cerca del estado       
de oxidación del elemento estudiado en el compuesto y de la simetría de         
su entorno, y el análisis de la región EXAFS permite conocer la distancia     
entre los átomos vecinos y el número de coordinación.  
Los experimentos de absorción de rayos-x han sido realizados en la rama A    
de la línea BM25-Spline en el ESRF (Grenoble-Francia). El tratamiento           
de los datos se realizó utilizando el paquete IFEFFIT25 y para el análisis de     








2.4.4. Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos-x. 
La espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos-x (XPS, X-ray 
Photoelectron Spectroscopy), es una técnica que permite analizar la superficie 
de los materiales hasta unos 20 - 30   de profundidad. Esta técnica se basa       
en el efecto fotoeléctrico explicado por Einstein.27 Si se mide la energía cinética 
de los electrones emitidos es posible determinar sus energías de enlace 
mediante la ecuación: 
                 (2.6) 
Donde    es la energía cinética de los electrones emitidos,    es la energía de 
la radiación incidente,    es la energía de enlace del orbital atómico del que 
proviene el electrón y   es la función de trabajo necesaria para que un electrón 
salga desde el sólido al exterior.  
 
Figura 27. Procesos de fotoemisión para un átomo aislado: (a) XPS y (b) Auger. 
Cuando un átomo es irradiado con un fotón de rayos-x le transfiere su energía a 
un electrón de un nivel interno produciendo la fotoemisión de dicho electrón lo 
que constituye la técnica XPS (Figura 26a). También puede ocurrir que un 
electrón con mayor energía caiga a un estado de menor energía y que otro 
electrón aproveche esa energía para salir emitido al exterior, este segundo 
efecto se denomina Auger (Figura 26b). Ambos efectos (XPS y Auger) 














oxidación y el tipo de enlace entre los diferentes elementos presentes. Los 
experimentos de espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos-x de alta 
energía (HAXPES, Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy) fueron realizados 
en la rama B de la línea BM25-Spline en el ESRF (Grenoble-Francia). Este 
sistema28 incorpora: (i) Un analizador de electrones de sector cilíndrico capaz 
de recoger electrones de hasta 15 keV de energía cinética,29 (ii) un 
difractómetro 2+3 capaz de posicionar el ángulo de incidencia con alta 
precisión, y (iii) una cámara de ultra alto vacío situada sobre una mesa 
motorizada con el objetivo de escanear el punto focal del analizador a través de 
la superficie de la muestra manteniéndola fija, maximizando la velocidad de 
recuento sin perturbar el experimento de difracción. Los rayos-x entran y salen 
del sistema de vacío a través de ventanas de berilio, que son lo suficientemente 
fuertes para mantener el vacío, soldadas a la cámara de acero inoxidable. Este 
equipo proporciona información sobre las propiedades electrónicas, estructura 
geométrica y composición química en volumen de la muestra en estudio.  
 

















2.4.5.  Perfilometría de contacto 
La perfilometría de contacto (o mecánica) es una herramienta de análisis 
superficial basada en un estilete, que nos permite conocer la rugosidad, 
topografía y grosor de la muestra en estudio. La técnica consiste en la medida 
de un desplazamiento vertical que se produce en el estilete mientras se realiza 
un barrido lineal sobre la superficie de la muestra.  
El equipo utilizado es un perfilómetro marca Veeco Dektak 150 acoplado a una 
mesa anti-vibración. Dicho equipo consta de varias partes: (1) El cabezal de 
medida, formado por una punta móvil (12  m de radio y resolución en 
profundidad de   10 nm) que mediante un desplazamiento vertical entra en 
contacto con la superficie de la muestra, (2) el porta-muestras motorizado, que 
se desplaza de forma que la punta recorra la superficie de interés en la muestra 
aplicando sobre ella una fuerza constante (la longitud de barrido y la fuerza se 
pueden modificar en función de las características de la muestra) y (3) el 
ordenador, que convierte en formato digital el movimiento vertical de la punta 
(que se mide eléctricamente) y es donde se visualiza el perfil medido. 
 





2.4.6. Microscopia electrónica de barrido 
Un microscopio electrónico de barrido (SEM, Scanning Electron Microscopy) 
permite observar y caracterizar la superficie de un material, proporcionando 
información morfológica del material en estudio. El haz de electrones       
incide sobre la muestra cómo se observa en el esquema de la Figura 25. De      
la interacción entre los electrones incidentes y los átomos que componen la 
muestra, se generan diferentes señales: electrones secundarios, retro-
dispersados o Auger, que pueden ser captados con los detectores adecuados.   
El haz de electrones barre la superficie de la muestra al ser deflectado por       
las bobinas adecuadas y los electrones secundarios son captados por el detector, 
que convierten la señal electrónica en una imagen donde se presenta la 
intensidad de los electrones emitidos por las diferentes regiones de la muestra. 
Poseen una resolución de entre 3 y 20 nm. 
 



















El equipo experimental empleado es un microscopio marca FEI Nova 
NanoSEM 230, que permite visualizar muestras a alto y bajo vacío (< 200 Pa)  
a una potencia variable (50 V a 30 kV). El equipo utiliza un cañón de emisión 
de campo de tipo Schottky como fuente de electrones e incorpora diferentes 
detectores para la obtención de imágenes, así como un detector EDAX   
Genesis XM2i, que permite un análisis composicional de aquellos elementos 
con número atómico por encima de 5 (boro). 
2.4.7. Microscopia de fuerzas atómicas 
La microscopia de fuerzas atómicas (AFM, Atomic Force Microscopy) se   
basa en la detección de las fuerzas de interacción que existen entre átomos        
y moléculas. Estas fuerzas pueden ser de corto y largo alcance, así como 
atractivas o repulsivas y existen en todos los materiales, por lo que el AFM      
es aplicable a todo tipo de materiales.  
 
Figura 31. (a) Esquema de la obtención de imágenes por AFM y (b) microscopio 











Mediante la adecuada elección del tipo de interacción que se mide, es      
posible trazar mapas superficiales de un gran número de propiedades, como la 
fricción, adhesión, campos magnéticos y eléctricos y conductividad.            
Todo ello, unido a la posibilidad de operar en diferentes ambientes (aire,    
UHV, líquido) dota al AFM de una gran flexibilidad y permite su uso en 
diferentes disciplinas.  
Uno de los mayores inconvenientes que presenta el AFM es su baja     
resolución lateral (20 - 30 nm) en comparación con su alta resolución en altura 
(> 1 nm). El barrido en superficie de la muestra, permite obtener una imagen 
topográfica manteniendo constante la fuerza de interacción. 
Para cuantificar y controlar la magnitud de las fuerzas de interacción           
entre muestra y punta, esta última se coloca en el extremo de una palanca 
flexible, denominada cantiléver. Las fuerzas generadas sobre la punta 
modifican el comportamiento del cantiléver produciendo variaciones                
de la deflexión, amplitud de oscilación, etc.  
Si se hace incidir sobre el mismo, un haz láser cuyo reflejo llega hasta un 
detector fotoeléctrico segmentado, los cambios producidos en el voltaje 
permiten conocer la magnitud de la deflexión del cantiléver. En función de la 
dinámica del cantiléver y del tipo de interacción punta-muestra existen 
diferentes modos de operación: contacto o dinámico. Tanto la toma de 
imágenes como su tratamiento se realizaron con un microscopio y software 







2.4.8. Medidas eléctricas 
Para medir las propiedades de transporte de una lámina delgada, se hace pasar 
una corriente por la muestra y se mide el voltaje en el borde opuesto, 
permitiendo calcular la resistividad del material.  
 
Figura 32. Medidas de (a) Resistencia de hoja, RS y (b) coeficiente de Hall. 
Según el método de Van der Pauw32 para obtener las curvas I-V, se hace pasar 
una corriente utilizando dos electrodos contiguos, por ejemplo I1,4 y se mide el 
voltaje en otros dos electrodos, en este caso V2,3 (Figura 31a). Esta medida se 
repite cambiando los electrodos (se hace pasar corriente, I1,2) y se mide el 
voltaje (en V3,4). Cada una de estas curvas I-V proporciona el valor de una 
resistencia denominadas    y   . La resistencia de hoja,    viene dada por: 
   
 
   
 
     
 
        (2.7) 
Donde    y    son las resistencias medidas y   tiene un valor en función del 
cociente de      .  
Campo magnético






La resistividad  , viene dada por la expresión: 
                 (2.8) 
Donde    es la resistencia de hoja y,   el grosor de la muestra a medir.  
Para poder utilizar esta técnica, la muestra debe cumplir una serie de requisitos: 
(i) Que tenga forma plana de grosor uniforme, sin huecos aislados y 
homogénea, (ii) que los contactos estén colocados en los bordes de la muestra  
y (iii) que el área de cada electrodo sea al menos un orden de magnitud         
más pequeño que el área de toda la muestra.  
El coeficiente de Hall también se puede medir en una lámina delgada utilizando 
una configuración parecida a la utilizada en las medidas de resistividad.33       
Se trata de aplicar corriente en contactos puestos de forma diagonal (por 
ejemplo I1,3) y se mide el voltaje en los contactos opuestos (en este caso V2,4)     
y se aplica un campo magnético   perpendicular a la superficie (Figura 31b). 
La densidad de portadores N, viene dada por la expresión: 
  
    
      
              (2.9) 
Donde   es la corriente aplicada,        es el valor inverso del cociente entre 
el campo magnético aplicado y el incremento de voltaje obtenido,   es el grosor 
de la muestra y   la carga de un electrón. La movilidad de los portadores 
mayoritarios,   viene dada por la expresión: 
           
-1 (2.10) 
Donde   es la carga del electrón,   es la resistividad del material y   la 




2.4.9. Espectroscopia UV-Vis 
Cuando un haz de luz con una longitud de onda en el rango UV-Vis con una 
intensidad incidente (  ) atraviesa un material con un grosor determinado  , 
esta radiación es atenuada hasta una intensidad ( ). La parte transmitida del haz 
con intensidad ( ) viene dada por la expresión: 
     
         (2.11) 
Donde   es el coeficiente de absorción y  , el grosor de la muestra.  
La fracción de intensidades, se denomina transmitancia ( ), y viene dada por la 
expresión: 
      
 
  
         (2.12) 
El equipo utilizado es un espectrofotómetro Varian modelo Cary 4000.    
Permite realizar medidas de absorción con alta resolución y muy buena relación 
señal-ruido en el rango espectral 180 - 900 nm tanto en sólidos como               
en líquidos. Cary 4000 es un espectrofotómetro UV-Vis de doble haz,   
equipado con una lámpara de deuterio (185 - 340 nm) y otra lámpara halógena 
(340 - 780 nm), con un monocromador Littrow doble y un detector 
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Síntesis de grafeno sobre cobre   
 
 
En la actualidad, los sustratos sobre los que se crece el grafeno 
mediante la técnica CVD son metales de transición, utilizados como 
catalizadores en el proceso de crecimiento. Las propiedades de dicho grafeno 
(como la calidad, continuidad, o incluso el número de capas) pueden variar en 
función del tipo de metal de transición utilizado en la síntesis (Ni, Pd, Ru o    
Cu entre otros), ya que la solubilidad y la actividad catalítica de dicho metal, 
conducen a diferentes mecanismos de crecimiento de grafeno. La solubilidad 
del carbono en la red del metal es un punto crucial que determina el mecanismo 
de formación del grafeno. En cuanto al cobre, éste tiene muy baja afinidad con 
el carbono, como refleja el hecho de no formar ninguna fase de carburo; de 




Figura 3, el cobre presenta una solubilidad de carbono muy baja (0.001 –   
0.008 % en peso, es decir entre 4 y 10 ppm)1 en todo el rango de temperatura 
típico para la síntesis de grafeno. 
 
Figura 1. Diagrama de fase binario para el Cu-C. En el inset se presenta en detalle 
el contenido de carbono en función de las temperaturas de síntesis de grafeno.2 
Por el contrario, el diagrama de fases del Ni-C (Figura 2) revela que la 
solubilidad del carbono en el níquel a altas temperaturas (  800 ºC) es mucho 
más elevada (0.6 % en peso a 1455 ºC),3 de forma que una mayor fracción de 
carbono se disuelve a altas temperaturas y, al disminuir ésta, también se   
reduce su solubilidad permitiendo al carbono segregarse en la superficie        
del níquel para formar grafeno. En este proceso es más difícil controlar el 
número de capas de grafeno y además puede variar significativamente a           
lo largo de su superficie. 
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Figura 2. Diagrama de fases binario para el Ni-C.2 
La actividad catalítica está relacionada con la descomposición del hidrocarburo 
en la superficie del metal. Se trata de una etapa muy crítica que reduce la 
energía de activación para la reacción del gas precursor utilizado en el proceso. 
En el caso del cobre, cuya configuración electrónica es: [Ar] 4s2 3d9                 
 [Ar] 4s1 3d10 (configuración más estable) presenta electrones libres en la 
superficie, que producen la descomposición del precursor y posterior formación 
de enlaces débiles con el carbono por transferencia de carga entre los electrones 
de los carbonos hibridados que ocupan posiciones de los estados 4s vacíos;   
por lo que el grafeno crece en forma de monocapa mediante un proceso 
catalítico. Por el contrario, en el caso del níquel, a altas temperaturas los átomos 
de carbono disociados en la superficie tienden a disolverse en el interior del 
metal, mientras que cuando el metal se enfría su solubilidad disminuye, 
segregando el carbono en las fronteras de grano y creciendo el grafeno. Resulta 
difícil controlar este mecanismo, ya que depende de la velocidad de 
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enfriamiento del metal4 y del contenido de carbono; por lo que es común la 
formación de varias capas de grafeno.2,5 Por tanto, los catalizadores más 
adecuados para la formación de grafeno son aquellos metales de transición de 
baja afinidad con el carbono como el cobre, capaces de estabilizar el carbono en 
superficie mediante enlaces débiles.  
 
3.1.  Optimización de los parámetros de crecimiento 
El mecanismo de crecimiento de grafeno sobre hoja de cobre se esquematiza en 
la Figura 3, donde se enumeran las principales etapas del proceso. 
 
Figura 3. Principales etapas de la síntesis de grafeno sobre hoja de cobre por 
CVD. (a) Hoja de cobre con una capa de óxido nativo, (b) reducción de la capa de 
óxido, (c) nucleación de islas de grafeno en presencia de metano y (d) formación 
de grafeno continúo con el tiempo.  
La hoja de cobre presenta en superficie una capa de óxido nativo (Figura 3a). El 
óxido se elimina mediante un recocido en atmosfera reductora de hidrógeno, 
que también conduce a un incremento del tamaño de los granos de cobre 
(Figura 3b). A altas temperaturas y en presencia del precursor de carbono    
910 ºC, CH4/H21025 ºC, H2
a) b) c) d)
910 ºC, CH4/H21025 ºC, H2
a) b) c) d)
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(910 ºC y metano en nuestro caso) se produce la nucleación de islas de grafeno 
en la superficie del cobre (Figura 3c). Con el incremento del tiempo de 
crecimiento, los dominios de grafeno aumentan (Figura 3d) solapando unos con 
otros formando la capa de grafeno continuo. 
Los precursores más utilizados en la síntesis de grafeno normalmente son 
hidrocarburos. En el proceso CVD, el precursor más utilizado para el 
crecimiento de grafeno es el metano, compuesto altamente estable, saturado,    
y con una alta temperatura de descomposición (> 1300 ºC) en un amplio rango 
de presiones. Su reacción de descomposición térmica viene dada por: 
                           (3.1) 
Tanto el flujo como la presión parcial de metano tienen un importante efecto en 
la densidad de nucleación del grafeno, y en algunos casos si dicha presión es 
muy baja, conduce a una muy baja densidad de nucleación o bien a la 
formación de varias capas.6 Otros precursores ampliamente utilizados en la 
síntesis de grafeno por CVD son el etileno7 (C2H4) y el acetileno
8 (C2H2) en 
forma de gas, el etanol9 (C2H5OH) y el hexano
10 (C6H14) en forma líquida         
y algún tipo de polímero11 en forma sólida. Otro gas utilizado y necesario 
durante la síntesis de grafeno es el hidrógeno, que actúa tanto como catalizador 
de las especies de carbono, como agente de ataque modificando tanto el tamaño 
como la morfología de la superficie del metal por reducción de los óxidos 
(MOx) que siempre están presentes. Otros parámetros importantes en el 
crecimiento de grafeno por CVD son la presión y la temperatura. Trabajar         
a bajas presiones es lo más común en un proceso CVD debido a que se 
consigue disminuir notablemente el contenido de impurezas y el oxígeno 




Dependiendo de la actividad catalítica del metal usado como sustrato y          
del hidrocarburo empleado, la temperatura puede variar considerablemente 
desde 600 – 1100 ºC. Trabajar a temperaturas muy elevadas puede acarrear 
problemas de evaporación del sustrato, modificar su rugosidad y afectar a la 
calidad del grafeno crecido.  
Desde un punto de vista práctico, el proceso CVD consta de varias etapas 
(alguna de ellas muy crítica) donde todos los parámetros mencionados 
anteriormente se combinan para conseguir un óptimo crecimiento de grafeno.  
 
3.2. Síntesis de grafeno sobre hoja de cobre 
Se han realizado numerosas pruebas para la síntesis de grafeno utilizando     
una hoja comercial de Cu (25- m de grosor, 99.8 % de pureza, Alfa Aesar) 
como sustrato en el proceso CVD. Se han utilizado diferentes rampas y se ha 
variado cada uno de los parámetros con el objetivo de sintetizar un grafeno 
monocapa de alta calidad y libre de defectos.  
Cada una de las etapas utilizadas durante el proceso CVD para la síntesis de 
grafeno sobre hoja de cobre, se describen a continuación: 
i)  Calentamiento. Una vez que el sustrato se sitúa en el interior del reactor,  
se hace vacío en el sistema (presión residual típica de 1 x 10-7 mbar).              
A continuación se introduce un flujo de hidrógeno para mantener una 
presión de 8.4 x 10-1 mbar, el sustrato se calienta en una primera etapa a un 
ritmo de 10.6 ºC/min hasta alcanzar 980 ºC y en una segunda etapa hasta 
1025 ºC con un ritmo de 2.25 ºC/min.  
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ii) Recocido en atmosfera de hidrógeno. Una vez que el sustrato de cobre   
se ha llevado a la temperatura de 1025 ºC, se mantiene con el flujo de 
hidrógeno constante durante 1 hora. En esta etapa se eliminan los óxidos 
presentes en la superficie y las impurezas (que generalmente contienen 
carbono). Esta etapa también contribuye al incremento del tamaño de los 
granos de cobre.  
iii) Estabilización. En esta etapa se estabiliza la temperatura de 910 ºC a la  
que se va a realizar la síntesis de grafeno, a la que se ha llegado desde la 
temperatura anterior (1025 ºC  con un ritmo de enfriamiento de                   
– 3.8 ºC/min. Justo antes de que finalice esta etapa de estabilización de la 
temperatura, se introduce un flujo de metano en el reactor hasta conseguir 
una presión de 9.0 x 10-1 mbar. 
iv)  Síntesis de grafeno. Después de estabilizar la temperatura (910 ºC) y      
con  la mezcla se gases en la proporción adecuada (H2:CH4 = 10:1,              
P = 9.0 x 10-1 mbar) el sustrato de cobre se mantiene en estas condiciones 
durante 30 minutos. En esta etapa, es posible modificar algunos parámetros 
del proceso con objeto de obtener grafeno de distintas características.  
v)  Enfriamiento. El reactor se enfría en la misma atmosfera que en la      
etapa anterior. En una primera etapa, el enfriamiento se realiza a un ritmo 
de – 4.5 ºC/min  hasta 650 ºC, temperatura a la cual la muestra con grafeno 
se extrae desde el centro del reactor hasta un extremo cuya temperatura es 
muy cercana al ambiente.  
En la Figura 4, se observa la secuencia de rampas utilizada para la síntesis      
de grafeno monocapa, así como las condiciones necesarias para un óptimo 






Figura 4. Secuencia de rampas y condiciones para la síntesis de grafeno 
monocapa por CVD sobre hoja de cobre. 
A modo de ejemplo, en la Figura 5 se comparan los espectros Raman 
característicos de tres muestras de grafeno crecidas variando únicamente          
la temperatura de síntesis. Se observa claramente cómo a 910 ºC se obtiene un 
grafeno monocapa de buena calidad y libre de defectos en comparación con 
otras temperaturas de síntesis: a 905 ºC se obtiene grafeno multicapa (pico G 
más intenso y relación IG/I2D < 1) y a 915 ºC aparece el pico D asociado             
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Figura 5. Espectros Raman característicos del grafeno crecido a 915, 910 y 905 ºC. 
3.3.  Importancia de la preparación previa de la hoja de cobre 
Como se ha explicado en la introducción, el método de limpieza de la hoja      
de cobre determina en buena parte la calidad del grafeno. Se ha publicado     
una metodología con la cual es posible reducir de forma considerable los  
puntos de nucleación en la superficie del cobre.13 Mediante un primer 
tratamiento, se eliminan los contaminantes orgánicos, para posteriormente 
realizar una fuerte oxidación al aire para generar óxidos en superficie. Estos 
óxidos, durante el proceso de recocido a altas temperaturas en atmosfera 
reductora, reaccionan con el carbono residual también presente en la   
superficie, liberando CO y CO2 proporcionando una superficie de cobre limpia 
para un óptimo crecimiento de grafeno. A la vista de los trabajos publicados, 
está claro que las impurezas presentes en la superficie del cobre juegan un papel 
fundamental en la síntesis de grafeno. En la Tabla 1 se muestran diversos 
procesos en los que la hoja de cobre se somete a diferentes tipos de tratamientos 
previos a la introducción en el reactor, para estudiar cómo afectan             
dichos tratamientos a la calidad de grafeno.  

































Tabla 1. Tipos de tratamientos previos a la hoja de cobre.  
Tipos de tratamientos previos 
Hoja-
Cu-ref 
Hoja de cobre sin tratamiento previo (usada como referencia). 
Cu-HCl 
La hoja de cobre se sumerge en   10 mL de ácido clorhídrico (HCl, 
37 %) durante 15 minutos. El HCl no reacciona fuertemente con el 
cobre, pero es capaz de reaccionar con el óxido de cobre, impurezas 
y demás contaminantes presentes en la superficie.  
                                               (3.2) 
A continuación, la hoja de cobre se sumerge en   20 mL de agua 
destilada durante 15 minutos con el objetivo de eliminar el ácido 
presente en la superficie del cobre.  
Por último, la hoja se seca con pistola de N2. 
Cu-
AcOH 
La hoja de cobre se sumerge en   10 mL de acetona (CH3COCH3) 
durante 10 minutos para eliminar posibles impurezas como 
contaminantes orgánicos presentes en la superficie del cobre. A 
continuación, se sumerge en   20 mL de ácido acético (CH3COOH, 
99 - 100 %) durante 2 horas para eliminar el óxido de cobre.  
                                             (3.3) 




La hoja de cobre se sumerge en   10 mL de acetona (CH3COCH3) 
durante 10 minutos para eliminar posibles impurezas como 
contaminantes orgánicos en la superficie del cobre. A continuación, 
la hoja de cobre se sumerge en   20 mL de ácido acético 
(CH3COOH, 99 - 100 %) durante 2 horas para eliminar el óxido 
de cobre y luego se seca con pistola de N2. Por último, la hoja de 
cobre se calienta al aire a 250 ºC con una rampa de   1 ºC/min 
durante 3 horas para formar una capa de óxido superficial.  
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Como la síntesis de grafeno por CVD consta de diferentes etapas, para estudiar 
en detalle cómo afecta el tipo de tratamiento previo a la calidad del grafeno, se 
realizan comparaciones de las imágenes ópticas y de los espectros Raman 
correspondientes a las regiones espectrales de óxido de cobre y de grafeno  
entre los diferentes tipos de tratamientos a lo largo de tres etapas clave: 
i) Tratamiento previo a la introducción en el reactor. 
ii) Pre-tratamiento + Recocido en atmosfera de hidrógeno. 
iii) Pre-tratamiento + Recocido en atmosfera de hidrógeno + Síntesis de grafeno.   
i)   Tratamiento previo a la introducción en el reactor 
En la Figura 6 se presentan las imágenes ópticas de las hojas de cobre después 
de ser sometidas a los respectivos tratamientos de limpieza, en comparación 
con el cobre de referencia.  
 
Figura 6. Imágenes ópticas de: (a) Hoja-Cu-ref y después de los diferentes tipos 
de pre-tratamientos de limpieza: (b) Cu-HCl, (c) Cu-AcOH y (d) Cu-AcOH-






En la imagen óptica del cobre de referencia (Figura 6a) se aprecian una serie de 
líneas a lo largo de la superficie, originadas en el proceso de extrusión del cobre 
durante su fabricación, que pueden afectan a la calidad del grafeno crecido. En 
las Figuras 6b, 6c y 6d, se muestran las imágenes ópticas de las hojas de cobre 
después de los pre-tratamientos: Cu-HCl, Cu-AcOH y Cu-AcOH-Ox250, 
respectivamente. Se observa cómo con estos pre-tratamientos, la morfología   
de la superficie del cobre se altera, debido al ataque químico de los ácidos a   
los óxidos presentes en la superficie del cobre. La imagen óptica de               
Cu-AcOH-Ox250 (Figura 6d) revela la formación de regiones con un amplio 
abanico de colores. Para averiguar a qué óxidos corresponden estos colores se 
caracterizaron por micro-espectroscopia Raman y por difracción de rayos-x en 
sincrotrón, debido a que en el difractómetro convencional de laboratorio sólo  
se detecta el cobre metálico.   
Se ha empleado la línea láser en 488 nm que, como se mostrará en el Capítulo 
5, apartado 5.1., produce un aumento de la señal Raman por efecto resonante. 
La resonancia ocurre para energías de excitación superiores al gap que, para el 
óxido de cobre en volumen, es de 2.137 eV. El óxido cuproso (Cu2O) es un 
sistema complejo que presenta singularidades en los espectros Raman 
especialmente en condición resonante, ampliamente estudiadas en los años 70 
aunque aún no entendidas completamente.14,15,16 El Cu2O cristaliza en el    
grupo espacial Pn-3m y tiene 18 modos normales: 3 acústicos + 15 modos 
ópticos =     +    + 3    +     +    . Sólo el modo     es activo en Raman y 
el     es activo en infrarrojo (IR). El resto de modos:    ,    y     son 
silenciosos. No obstante, los modos IR y silenciosos se detectan en alguna 
ocasión17,18 en el espectro Raman como un doble fonón, y en muchos casos con 
una sección transversal más grande que el modo Raman activo,    . 
Recientemente, la observación de estos modos prohibidos ha sido relacionada 
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con una reducción de la simetría debido a vacantes en el cobre.19 La 
caracterización por espectroscopia Raman se realiza a temperatura ambiente 
con una longitud de onda de 488 nm para identificar los óxidos formados. La 
asignación de picos en la Figura 7, se realiza comparando los espectros Raman 
de la muestra Cu-AcOH-Ox250 con una muestra de CuO en polvo.  
 
Figura 7. a) Espectros Raman de CuO en polvo y de la muestra Cu-AcOH-
Ox250. El espectro negro  corresponde a puntos negros en la imagen óptica y 
muestra la presencia de CuO y el espectro rojo es característico de Cu2O y 
corresponde al resto de colores de la imagen. Inset: imagen óptica de la hoja de 
cobre. b) Difractograma de CuO en polvo. c) Difractograma de Cu-AcOH-Ox250.  
La mayor parte de la muestra Cu-AcOH-Ox250 está recubierto de Cu2O,   
cuyos picos Raman se indican en color rojo en la Figura 7a. El inset de la 
Figura 7a, revela la formación de regiones con un amplio abanico de colores. 
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de color negro,  corresponde con CuO de alrededor de una micra de diámetro. 
El resto de colores corresponde a Cu2O presente en toda la superficie con 
diferentes colores (desde naranja a verde) en función del grosor de la capa      
de óxido. Es importante comentar que la identificación de óxidos se debe 
realizar con cuidado ya que los picos principales del CuO (289 y 623 cm-1) 
están próximos a los picos del Cu2O (298 y 640 cm
-1). Se observa un 
desplazamiento de la frecuencia para una capa delgada de Cu2O formada en la 
superficie del cobre comparada con Cu2O en polvo o en forma de cristal,
15,16 y 
probablemente esté relacionado con que el sustrato induce a deformaciones en 
el óxido de cobre durante el proceso de oxidación.20  
Por otro lado, la caracterización por difracción de rayos x del CuO en polvo, se 
realizó con un difractómetro convencional de laboratorio en la configuración 
geométrica de Bragg-Brentano      con   = 1.5406   (Figura 7b), mientras 
que para la muestra Cu-AcOH-Ox250 se hace uso de radiación sincrotrón en   
la misma configuración pero con   = 0.6919   para poder detectar los óxidos 
formados (Figura 7c). Debido a que ambas medidas fueron realizadas a 
longitudes de onda diferentes, se realizó la conversión a momento transferido q, 
para poder asignar correctamente los picos comparando ambos difractogramas. 
Los datos obtenidos por XRD del polvo de CuO se muestran en la Figura 7b, 
mientras que en la Figura 7c se observa el difractograma de la muestra          
Cu-AcOH-Ox250, donde se puede observar en color azul los picos 
correspondientes al cobre metal, mientras que en color rojo y negro se observan 
los picos correspondientes a ambos óxidos, Cu2O y CuO, respectivamente, con 
un claro predominio del primero, coincidiendo con los resultados Raman. 
En la tabla 2 se resumen los picos Raman observados en grafeno/Cu2O/Cu con 
sus modos normales de simetría y las frecuencias calculadas de la referencia 19. 
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Tabla 2. Picos Raman observados, asignación a los modos normales de 










-     71 
-    84 
150       147/148 
215 2x    - 
300     o 2x       338 
415       +     - 
498     499 
647       608/630 
795       ,       - 
ii)      Pretratamiento + Recocido en atmosfera de hidrógeno 
Las condiciones de esta etapa de recocido (atmosfera reductora y altas 
temperaturas) favorecen la reducción de dichos puntos de nucleación mediante 
dos procesos fundamentales: (i) Incremento del tamaño de los granos de cobre 
debido a su estabilidad a alta temperatura y (ii) Modificación de la morfología 
de la superficie debido a un reordenamiento atómico y posterior eliminación de 
impurezas y contaminantes (ver Figura 8).  
Para estudiar esta etapa, se somete una nueva serie de hojas de cobre a los 
diferentes tratamientos de limpieza y se inicia el proceso CVD, hasta realizar la 
etapa de recocido. Dicha etapa tiene lugar en una atmosfera de hidrógeno con 
una presión de 8 x 10-1 mbar a una temperatura de 1025 ºC durante 1 hora. A 
continuación el horno se enfría manteniendo constante el flujo de hidrógeno. 





Figura 8. Imágenes ópticas de: (a) Hoja-Cu-ref y (b) Cu-HCl, después del 
recocido a 1025 ºC durante 1 hora en atmosfera de hidrógeno. Las imágenes se 
obtuvieron con un objetivo x20 (tamaño 365 x 275  m2). 
Como se puede observar en la Figura 9, la muestra Hoja-Cu-ref presenta un  
alto contenido de carbono amorfo en superficie (bandas en 1350 cm-1 y       
1580 cm-1 en el espectro Raman), aunque todavía no se ha procedido al aporte 
de carbono para sintetizar grafeno, mostrando que los tratamientos Cu-HCl y 
Cu-AcOH así como las altas temperaturas no son capaces de eliminarlo. Sin 
embargo, la muestra Cu-AcOH-Ox250 no presenta ningún pico de carbono.  
Los resultados demuestran que la oxidación del cobre en la etapa previa al 
proceso CVD con la posterior reducción a temperaturas por encima de            
los 900 ºC, es una forma efectiva de limpiar la superficie del cobre antes del 
crecimiento de grafeno (Cu-AcOH-Ox250). Una posible explicación es que 
durante el recocido con hidrógeno, tanto el oxígeno presente en la superficie 
(en forma de óxido de cobre) como el carbono, reaccionan formando CO y CO2 
que son extraídos por el equipo de vacío.13 Si el sustrato no está lo 
suficientemente oxidado para proporcionar el oxígeno necesario para atacar al 
carbono residual presente en la superficie, ésta no quedará lo suficientemente 
limpia como para favorecer un crecimiento de grafeno de buena calidad.  
a) b)




Figura 9. Espectros Raman característicos de las muestras de cobre después del 
recocido en atmosfera de hidrógeno a 1025 ºC (se muestran dos espectros de cada 
pre-tratamiento correspondientes a los espectros extremos, es decir con más y con 
menos carbono dentro de cada muestra). 
iii)      Pretratamiento + Recocido en atmosfera de H2 + Síntesis de grafeno    
Una nueva serie de hojas de cobre sometida a los diferentes tratamientos         
de limpieza se introduce en el reactor para realizar el proceso CVD completo: 
recocido en atmosfera de hidrógeno y síntesis de grafeno a 910 ºC durante      
30 minutos con una mezcla de gases CH4:H2 (relación 1:10) a una presión       
de 9.0 x 10-1 mbar. En la Figura 10 se muestran los espectros Raman 
característicos de cada una de las muestras con grafeno. 































Figura 10. Espectros Raman característicos de las muestras con grafeno 
sintetizado a 910 ºC con los distintos tipos de pre-tratamientos. Se incluye 
también el cociente I2D/IG típico de cada muestra. 
Para comprobar si el grafeno sintetizado se encuentra en toda la superficie del 
cobre y si dicho grafeno es homogéneo, se realizaron una serie de medidas 
Raman en un área de 20 x 20  m2 con toma de espectros cada 5 micras, es  
decir 25 espectros por muestra. En la Figura 11 se representan dichos datos 
como mapas Raman y los espectros característicos para cada muestra.  


































Figura 11. Imágenes Raman (20 x 20  m2) de la relación de intensidades de los 
picos 2D y G en 2700 cm-1 y 1580 cm-1 (primera columna) y de los picos D y G 
en 1380 cm-1 y 1580 cm-1 (segunda columna) del grafeno para los diferentes tipos 
de tratamientos previos del cobre. También se incluyen espectros Raman 
característicos del grafeno para cada tipo de tratamiento (tercera columna). 
En los mapas Raman de la Figura 11, donde la primera columna (I2D/IG) 
representa la calidad del grafeno y la segunda columna (ID/IG) representa el 
contenido de defectos para cada tipo de muestra, en función de las respectivas 
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escalas de colores se puede concluir que: (i) La muestra Cu-AcOH-Ox250 
presenta un grafeno monocapa de muy alta calidad prácticamente en toda la 
superficie y libre de defectos, (ii) Las muestras Hoja-Cu-ref y Cu-HCl 
presentan un grafeno de distinta tipología (grafeno monocapa y/o multicapa en 
función de la zona analizada) con picos de defectos, y (iii) La muestra           
Cu-AcOH presenta un grafeno de mala calidad con un alto contenido de 
defectos. También se han representado los espectros Raman representativos de 
cada muestra: en rojo el de mejor calidad y en negro el de menor calidad para 
cada muestra. A la vista de las diferentes calidades de los grafenos sintetizados 
después de los distintos tratamientos previos, se ha analizado más en detalle la 
muestra Cu-AcOH-Ox250 por ser la que presenta grafeno monocapa de muy 
alta calidad. Se han realizado mapas Raman (Figura 12) en la misma área de 20 
x 20  m2 pero con toma de espectros cada micra, para un total de 441 espectros.  
 
Figura 12. Imágenes Raman (20 x 20  m2) de la relación de intensidades de los 
picos 2D y G a 2700 cm-1 y 1580 cm-1 y de los picos D y G a 1380 cm-1 y 1580 
cm-1 del grafeno sintetizado a 910 ºC para la muestra Cu-AcOH-Ox250. 
Se observa claramente cómo el grafeno analizado es altamente homogéneo en 
toda la superficie analizada (predominio de zonas blancas y verdes muy claras) 
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3.4.  Crecimiento de grafeno sobre lámina delgada de cobre 
Para distintos estudios realizados en este trabajo se depositaron láminas 
delgadas de cobre (  500 nm) mediante la técnica de sputtering magnetrón a 
partir de un cátodo de cobre metálico (99.99+ % de pureza, Goodfellow) sobre 
tres tipos de sustrato (sílice vítrea (SV), MgO (001) y  -Al2O3 (0001)), 
respectivamente a temperatura ambiente, 500 ºC y 650 ºC. Se utilizó argón a 
una presión de 3 x 10-2 mbar y se aplicó una potencia de 22 W, en estas 
condiciones la tasa de depósito obtenida es de 9.5 nm/min. Antes del depósito 
de la lámina de cobre, los sustratos de sílice vítrea y MgO (100) se limpiaron 
con sucesivos baños de acetona, iso-propanol y agua desionizada en 
ultrasonidos (15 minutos por baño) y se secaron con pistola de N2 gas. Los 
sustratos de MgO se trataron térmicamente a 800 ºC en atmósfera de hidrógeno 
durante 1 hora para eliminar agua absorbida y el hidróxido formado. Los 
sustratos de Al2O3 únicamente se sometieron a un recocido a 1000 ºC al aire 
durante 10 horas para eliminar agua absorbida y proporcionar terrazas 
atómicamente planas.  
Como ya se ha comentado anteriormente, el proceso CVD consta de diferentes 
etapas, sin embargo en la síntesis de grafeno sobre una lámina delgada de 
cobre, estas etapas se modifican debido a que: i) el cobre depositado por 
sputtering es de alta pureza (en comparación con la hoja de cobre) por lo que no 
se requiere de una limpieza previa ni tampoco un recocido a alta temperatura y, 
por otro lado, ii) la temperatura de fusión del cobre (  1084 ºC) es muy 
próxima a la temperatura de síntesis de grafeno que, junto con las bajas 
presiones en la cámara, hace que la evaporación del cobre sea un hecho.        
Por tanto no se debe someter estas láminas delgadas de cobre a altas 
temperaturas durante un periodo de tiempo prolongado para evitar la completa 




Para confirmar que la temperatura óptima para la síntesis de grafeno en láminas 
delgadas de cobre es la misma que para la hoja de cobre (910 ºC), se realiza el 
proceso CVD exactamente en las mismas condiciones para una lámina de cobre 
de 500 nm de grosor nominal sobre un sustrato de sílice vítrea.  
 
Figura 13. Imágenes ópticas de: (a) Cobre de partida con 500 nm de grosor sobre  
sílice vítrea, y (b) grafeno crecido a 910 ºC. Inset: zoom. (c) Espectros Raman 
característicos del grafeno sobre dos regiones diferentes de la imagen óptica (b).  
En la Figura 13 se observan imágenes ópticas de la lámina de cobre antes y 
después de la síntesis de grafeno a 910 ºC (Figura 13a y 13b, respectivamente), 
así como espectros Raman característicos del grafeno crecido en dos regiones 
diferentes de la superficie: región de la superficie con cobre (espectro rojo),      
y región de la superficie con agujero (espectro negro) (Figura 11c). La 
evaporación parcial del cobre es evidente cuando se sintetiza grafeno, no 
obstante se obtiene grafeno monocapa de buena calidad en toda la superficie 
(incluso en las regiones con agujeros), donde el cobre se ha evaporado por 
completo. Es importante comentar que la evaporación parcial del cobre se 
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Figura 14. Imágenes ópticas de: (a) Gr/Cu/Al2O3, (b) Gr/Cu/MgO y (c) 
Gr/Cu/SV. Difractogramas con   = 0.6919   de: (d) Gr/Cu/Al2O3 con orientación 
del Cu (111), (e) Gr/Cu/MgO con orientación del Cu (200) y (f) Gr/Cu/SV con 
cobre policristalino. 
En la Figura 14a, 14b y 14c, se muestran las imágenes ópticas de Gr/Cu/Al2O3, 
Gr/Cu/MgO y Gr/Cu/SV respectivamente, justo después de la síntesis de 
grafeno a 910 ºC. En la Figura 14e, 14f y 14g, se muestran los difractogramas 
de los distintos sustratos con grafeno obtenidos en la línea de luz sincrotrón 
Spline en el ESRF. En todos los casos, el grafeno presente es monocapa.       
Las muestras crecidas sobre sustratos de Al2O3 y MgO (Gr/Cu/Al2O3 y 
Gr/Cu/MgO) están completamente texturadas en las direcciones (111) y (100) 
respectivamente, mientras que la muestra crecida sobre sílice vítrea es 
policristalina. Estas muestras se emplean en el estudio de la oxidación del cobre 
con grafeno presentado en el Capítulo 5. 
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3.5. Materiales transparentes híbridos grafeno/micro-redes de cobre 
En este apartado se describe la preparación de grafeno sobre películas de cobre 
con la intención de utilizarlo como conductor transparente sin necesidad de    
un proceso de transferencia posterior a la síntesis. Para ello, se debe optimizar 
el compromiso entre transmitancia y conductividad procurando eliminar 
parcialmente el cobre para aumentar su transparencia. Como estrategia a seguir,  
primero se crece el grafeno, y a continuación se trata de eliminar el cobre a una 
temperatura próxima a su punto de fusión.  
Para ello, se ha utilizado el sistema que combina sputtering-LPCVD para el 
depósito de láminas de cobre y posterior síntesis de grafeno. El diseño de un 
nuevo perfil de temperatura resulta imprescindible para controlar la 
evaporación del cobre durante el proceso CVD, evitando además, que el 
grafeno sufra daño. A continuación, se describen en detalle cada una de las 
nuevas etapas del proceso:   
i)  Calentamiento. Se sitúa el sustrato en el interior del reactor y se hace vacío 
en el sistema (  1 x 10-6 mbar). A continuación se introduce hidrógeno   
(8.4 x 10-1 mbar) y el sustrato se calienta en una primera etapa a un ritmo  
de 9.2 ºC/min hasta alcanzar 850 ºC y en una segunda etapa hasta 910 ºC 
(temperatura de síntesis de grafeno) con un ritmo de 3.0 ºC/min.  
ii) Síntesis de grafeno. Una vez alcanzada la temperatura a la que se desea 
sintetizar el grafeno (910 ºC), se introduce metano en el reactor con una 
relación de flujos H2:CH4 = 10:1 (9.0 x 10
-1 mbar) manteniendo estas 
condiciones constantes durante 30 minutos. 
iii) Calentamiento-2. En esta etapa se eleva la temperatura hasta la que se 
pretende evaporar controladamente el cobre sin dañar la capa de grafeno.  
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iv)  Eliminación del cobre. La muestra se mantiene a una temperatura próxima 
al punto de fusión del cobre. Es una etapa muy crítica en la que el tiempo y 
la temperatura son parámetros muy importantes. Al finalizar esta etapa la 
muestra se extrae rápidamente.   
En la Figura 15, se observa el esquema de rampas utilizado para la síntesis de 
grafeno sobre lámina de cobre y posterior eliminación del metal. Para todas las 
muestras preparadas en este apartado, las etapas: (i) calentamiento y (ii) síntesis 
de grafeno, son constantes (optimizadas para el caso de la hoja de cobre), y las 
etapas: (iii) calentamiento-2 y (iv) eliminación, varían con cada muestra. 
 
 
Figura 15. Esquema del perfil de temperatura y condiciones para la síntesis de 
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Se han fabricado distintas muestras modificando diferentes parámetros de la 
etapa de eliminación del cobre (la temperatura y el tiempo) con el objetivo de 
alcanzar un compromiso entre transmitancia y conductividad. Con esta 
metodología es posible eliminar parcialmente el cobre, dando lugar a 
estructuras con forma de micro- redes de cobre (Figura 16).  
 
Figura 16. Fabricación de las estructuras con forma de micro-redes: (a) sustrato 
de sílice vítrea, (b) depósito de la lámina de Cu (500 nm), (c) síntesis de grafeno a 
910 ºC y (d) eliminación del cobre a mayor temperatura. Se incluye una imagen 
óptica después de esta última etapa.  
En la Figura 17, se muestran los difractogramas      obtenidos en la línea 
Spline del ESRF para cada una de las muestras crecidas. Todas las muestras  
son policristalinas, y su orientación preferencial cambia dependiendo de la 
temperatura de eliminación del cobre. Para la menor temperatura de 
eliminación (muestra F-980-30) la película presenta una orientación 
preferencial (111) y F-1080-5 con orientación (111) y F-1020-10 y F-1050-10 
con orientación (220)). Los asteriscos negros en la figura se corresponden a los 
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En la muestra F-980-30 (Figura 17a), también se observa un pico a 11.94 º 
correspondiente a grafito (002) señalado con una flecha. Aplicando la Ley de 
Bragg se obtiene una distancia entre planos d = 3.381 Å, que es mayor que la 
distancia en el grafito (d = 3.355 Å),21 lo que está de acuerdo con la formación 
de grafeno multicapa. 
 
Figura 17. Difractogramas      con   = 0.6919   de: a) Cu de referencia y 















































































Para comprobar la presencia de grafeno en el área de la muestra y evaluar su 
posible daño durante el proceso de eliminación, se recolectaron espectros 
Raman en zonas con y sin cobre. En la Figura 18, se presentan los espectros 
Raman característicos del grafeno en las dos regiones características: región 
con cobre (líneas rojas) y región sin cobre (líneas negras). Todas las      
muestras crecidas presentan una monocapa de grafeno, a excepción de la 
muestra F-980-30, que presenta un grafeno multicapa. 
 
Figura 18. Espectros Raman característicos tomados en regiones con cobre (línea 
roja) y sin cobre (línea negra) correspondientes a varias muestras: (a) F-980-30, 
(b) F-1020-10, (c) F-1050-10 y (d) F-1080-5.  
Es importante comentar que la muestra F-1080-5 no presenta estructura de 
micro-redes, sino de islas (Figura 19d), ya que la temperatura de eliminación 
del cobre es demasiado elevada y gran cantidad del cobre se ha evaporado 
provocando que en algunas regiones sin cobre el grafeno no esté presente.  



























































































Figura 19. Imágenes ópticas: a) F-980-30, b) F-1020-10, c) F-1050-10 y d) F-1080-5. 
Para comprobar la homogeneidad del grafeno sintetizado en las micro-redes de 
cobre, se realizaron una serie de medidas Raman en un área de 10 x 10  m2 con 
toma de espectros cada micra para un total de 121 espectros por mapa, que 
abarca regiones con y sin cobre. En la Figura 20 se representan tanto las 
imágenes ópticas como las imágenes Raman de regiones concretas (señaladas 
con un recuadro discontinuo) de las muestras F-980-30 y F-1050-10.  
 
Figura 20. Imágenes ópticas de: a) F-980-30 y c) F-1050-10. b) y d) Imágenes 
Raman (10 x 10  m2) de la relación de intensidades de los picos 2D y G a 2700 
cm-1 y 1580 cm-1 del grafeno correspondiente a las áreas discontinuas en a) y b). 












































































































































































En la Figura 20b se observa cómo la muestra F-980-30 presenta grafeno 
multicapa en toda la superficie, principalmente homogéneo en las regiones con 
ausencia de cobre (I2D/IG   0.3). Por otro lado, en la Figura 20d se observa 
cómo en la muestra F-1050-10 (que presenta grafeno monocapa), el grafeno 
está presente en toda la superficie analizada y se observa claramente cómo 
mejora la calidad el grafeno cuando éste se encuentra sobre las micro-redes de 
cobre (I2D/IG   2) que en aquellas regiones sin cobre (I2D/IG = 1.2). Por otro 
lado, la utilidad de un material conductor transparente se caracteriza 
típicamente por su figura de mérito22 que tiene en cuenta el compromiso entre 
la transmitancia óptica y la resistencia de lámina, según la siguiente expresión: 
     
   
  
     (3.4) 
Siendo   la transmitancia óptica a 550 nm y    la “resistencia de hoja” 
(obtenida por el método de van der Pauw).23  
En la Figura 21 se ha representado la transmitancia y los valores de “resistencia 
de hoja” de las muestras preparadas. 
 
Figura 21. (a) Transmitancia óptica y (b) “Resistencia de hoja” (RS) y figura de 
mérito ( TC) de las muestras híbridas lámina de cobre / grafeno.  
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Si la temperatura de recocido es demasiado elevada (por ejemplo, F-1080-5)    
el cobre eliminado resulta excesivo, se puede alcanzar un valor de transmitancia 
del 75 % pero se compromete la conductividad con un valor de resistencia de 
hoja > 100 M . Por otro lado, si la temperatura de recocido no es 
suficientemente alta (por ejemplo, F-980-30) permanece demasiado cobre y los 
valores de transmitancia sólo alcanzan un 40 % con un valor de resistencia de 
hoja de 63   (además de la formación de grafeno multicapa). Para una 
temperatura intermedia (por ejemplo, F-1020-10) se consiguen muy buenos 
valores de resistencia (0.16  ), sin embargo, la transmitancia es baja. No 
obstante, entorno a esa temperatura de recocido la muestra F-1050-10, tiene 
unos valores aceptables de transparencia y excelente conductividad por lo que 
presenta un máximo en la figura de mérito con valores de transmisión   50 %  
y resistencia de lámina 0.7  . También se fabricó una muestra análoga a         
F-1050-10 pero sin hidrógeno (solo metano) en la etapa de eliminación del 
cobre y tanto el cobre como el grafeno se eliminaron por completo.  
 
Figura 22. Imágenes ópticas de F-1050-10 con distintos objetivos: (a) 50x y (b) 
100x. Imágenes FESEM de: (c) superficie de la lámina (las micro-redes de cobre 










En la Figura 22, se presentan las imágenes ópticas y de SEM de la muestra   
con mejores propiedades (F-1050-10). Es importante notar que en este caso, el 
grafeno cubre toda la superficie y que por tanto, va a proteger esta micro-red de 
cobre de la oxidación y corrosión externas, como se demostrará en el      
Capítulo 5.    
Las imágenes ópticas revelan que las micro-redes de cobre están 
interconectados en todo el área. A partir de la imagen SEM, y utilizando el 
programa IMAGEJ24 se ha estimado que la zona recubierta con cobre es 
aproximadamente del 30 %. En la Figura 22d se muestra un micro-hilo 
representativo, y que según la imagen tiene   3 - 4  m de anchura.  
Además,  según las imágenes de AFM de la Figura 23, estas micro-redes de 
cobre tienen una altura próxima a 1.3  m, es decir que, durante el crecimiento 
de grafeno, el cobre a temperaturas cerca de su temperatura de fusión se ha 
difundido y recolocado de forma que en algunas zonas ha desaparecido y en 
otras ha engrosado.  
 
Figura 23. Imagen topográfica de AFM y perfiles en diferentes regiones 
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Teniendo en cuenta que el grosor de cobre inicial es de 0.5  m, se puede 
calcular fácilmente la cantidad de cobre que permanece sobre el sustrato como 
el grosor promedio resultante (= 30 % x 1.3  m = 0.39  m). Por tanto, se  
puede concluir que se ha evaporado aproximadamente un 26 % en el proceso de 
síntesis del grafeno + recocido. Esto confirma que están sucediendo dos 
fenómenos, uno de evaporación y otro de reestructuración del cobre.  
Por lo tanto, debido a su buena conductividad y estabilidad, estos materiales 
híbridos basados en grafeno y micro-redes de cobre, combinados con las capas 
activas adecuadas, pueden ser utilizados sobre sustratos transparentes como 
dispositivos generadores de luz con buenas prestaciones. En dichas aplicaciones 
de generación de energía fotovoltaica, se utiliza otro material altamente 
prometedor como los haluros de plomo y metilamonio con estructura de 
perovskita. Estos materiales presentan similitudes con los dispositivos 
semiconductores convencionales de capa delgada, sin embargo se realizan 
mediante rutas químicas sencillas a temperatura ambiente (< 150 ºC) que 
reducen sustancialmente el coste de producción, y además son compatibles con 
sustratos flexibles.  
La espectacular evolución mostrada por las nuevas células solares basadas en 
estos materiales25 las ha posicionado muy cerca de células comerciales de 
silicio, pero con unos costes de producción espectacularmente más baratos. 
Esto hace que estos materiales constituyan actualmente un tema estratégico de 
investigación debido a su potencial para desarrollar nuevas tecnologías 
fotovoltaicas capaces de revolucionar la producción de energía eléctrica 





3.6.  Conclusiones 
 La etapa de limpieza del cobre es factor determinante para la   obtención de 
un grafeno de alta calidad. Se han estudiado diferentes  tipos de limpieza 
del cobre: HCl, AcOH y AcOH-Ox250 (limpieza con AcOH y posterior 
oxidación al aire a 250 ºC durante 3 horas). La superficie del cobre debe 
estar lo suficientemente limpia para favorecer un crecimiento de grafeno  
de buena calidad, sin embargo, se ha observado que tanto el cobre de 
referencia sin limpiar (Hoja-Cu-ref) como las limpiezas (HCl y AcOH) 
presentan un alto contenido de carbono amorfo en superficie. La limpieza 
AcOH-Ox250 no presenta carbono en superficie.  
 De entre todos los tratamientos de limpieza, Cu-AcOH-Ox250 es el       
que presenta un grafeno monocapa de mejor calidad (I2D/IG ~ 4) en toda    
la superficie y libre de defectos, mientras que la Hoja-Cu-ref y la limpieza 
Cu-HCl presentan un grafeno de distinta tipología (multicapa y monocapa 
en función de la región de la superficie analizada) con picos de defectos. 
Por el contrario, el Cu-AcOH presenta un grafeno de mala calidad            
con un alto contenido de defectos. 
 Se han preparado micro-redes de cobre metálico recubiertas de grafeno 
sobre un sustrato transparente para su utilización como conductor 
transparente sin necesidad de un proceso de transferencia posterior a           
la síntesis. Para ello, se ha optimizado el compromiso entre transmitancia  
y conductividad eliminando parcialmente el cobre para aumentar la 
transparencia del conjunto sustrato-depósito. Se han conseguido unos 
valores aceptables de transmitancia (~ 50 %) y excelente conductividad, 
con una resistencia de hoja de 0.7 Ω.  
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Burbujas de grafeno sobre cobre 
 
 
 La oxidación y corrosión del cobre son problemas fundamentales 
estudiados durante muchas décadas debido a su ubicuo y trascendental impacto. 
La oxidación del cobre usado como catalizador en la síntesis de grafeno ha 
abierto un problema singular todavía no resuelto. Se ha observado la formación 
espontánea de burbujas de grafeno como resultado de la oxidación a largo plazo 
de cobre policristalino empleado como sustrato en la síntesis de grafeno-CVD.1 
Se estudian estas burbujas que muestran la capacidad del grafeno para 
encapsular gases, lo cual proporciona las condiciones necesarias para obtener 
un grafeno libre suspendido y se analiza la amplificación en la señal Raman que 
estas burbujas producen. Además, en dichas burbujas se han observado valores 




una sola molécula con arquitecturas simples cubiertas con grafeno que 
proporciona un soporte adecuado para el depósito de nanopartículas metálicas, 
moléculas o material biológico.  
En este capítulo, se estudia la formación espontánea de las cavidades 
grafeno/Cu2O/Cu formadas en las hojas de cobre donde el grafeno se sintentiza 
por CVD. Se caracterizaron estas burbujas y se analiza y modela la importante 
amplificación de la señal Raman observada. La gran intensidad observada en 
los fonones del grafeno se analiza en función de la formación de óxido de cobre 
y tanto el enfoque como la simulación que se proponen, proporcionan una 
forma sencilla y directa para determinar el grosor de la capa de óxido.  
 
4.1.  Oxidación de cobre y formación de Cu2O 
En este apartado se muestran los resultados del seguimiento mediante 
espectroscopia Raman de la oxidación del cobre con grafeno bajo condiciones 
ambientales a lo largo de un año. En la Figura 1 se ha representado la         
señal Raman obtenida con distintas longitudes de onda de excitación: 457, 488 
y 514 nm, en regiones altamente oxidadas (líneas rojas) y regiones poco 
oxidadas (líneas negras). Por una parte, se observa el gran incremento de         
la intensidad de la señal Raman correspondiente a los fonones de Cu2O (bajas 
frecuencias) para longitudes de onda de excitación inferiores a 514 nm lo que 
señala un proceso resonante para excitación de 488 y 457 nm, es decir para 
energías > 2.42 eV. Por otra parte se puede observar una correlación evidente 
entre la presencia de Cu2O y el incremento en la intensidad de los picos          
de grafeno (comparar líneas rojas y negras). Esto ocurre incluso en los 
espectros realizados con 514 nm de excitación aunque casi no se detecta   
Cu2O al no estar en condición resonante.  




Figura 1. Espectros Raman de la muestra G/Cu después de 4 meses al aire para 
tres longitudes de onda de excitación (457, 488 y 514 nm) en zonas con óxido de 
cobre (líneas rojas) y sin óxido de cobre (líneas negras). Se incluyen las 
ampliaciones de la región de los fonones de grafeno para 457 y 488 nm.  
Con objeto de realizar un análisis estadístico de la correlación entre                 
la presencia de óxido de cobre y la amplificación de los picos de grafeno,       
se han obtenido imágenes Raman con excitación a 488 nm de la muestra  
G/Cu, después de 8 meses desde su preparación, que se presentan en la    















































presencia de Cu2O y la intensidad del pico G del grafeno. También se  
muestran las imágenes ópticas correspondientes a la misma zona, donde el 
color más rojizo está relacionado con la formación de óxido de cobre en ciertas 
regiones de la imagen.  
 
Figura 2. (a) Imagen óptica de la superficie de G/Cu después de 8 meses en 
condiciones ambientales desde su preparación, (b) area 10 x 10  m de la misma 
imagen; (c) y (d) mapas Raman (10 x 10  m) de las intensidades del pico de 
Cu2O a 640 cm
-1 y del pico G del grafeno en (b). (e) Espectros Raman de las 
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Las regiones rojizas más oscuras (Figura 2b) se correlacionan con las        
zonas más brillantes de la imagen Raman de la intensidad del pico de Cu2O     
a 640 cm-1 (Figura 2c) y de la imagen obtenida con el pico G del grafeno 
(Figura 2d). En la Figura 2e se presentan los espectros correspondientes a las 
zonas marcadas en las Figuras 2c y 2d. La zona 3 corresponde a una región de 
grafeno libre de Cu2O con una intensidad del pico G casi inapreciable. 
La amplificación de los picos de grafeno por oxidación superficial del cobre 
fue anteriormente publicada por otros autores,2 pero la utilización de una 
longitud de onda de excitación a 514 nm (en la que el Raman del Cu2O no es 
resonante) no les permitió realizar un estudio completo de la amplificación en 
función del grosor de la capa de óxido de cobre. La amplificación del pico      
G del grafeno se puede usar para estimar el grosor de la capa de Cu2O en 
cualquier muestra con alta precisión empleando la simulación adecuada en el 
proceso de interferencia. Para este caso, se ha utilizado un enfoque diferente 
que el utilizado por otros autores.2,3,4,5  
El tratamiento de la intensidad de luz Raman dispersada que se utiliza en el 
presente trabajo se basa en el método de la matriz de transferencia (descrito en 
el anexo 1) que describe la propagación de la luz a través de un número 
cualquiera de capas sucesivas de diferentes medios materiales. La luz 
absorbida y dispersada se calcula de forma separada en cada punto de cada 
medio describiendo la amplitud y fase de sus campos eléctricos como un vector 
de dos componentes.6 Este método se ha implementado para estudiar sistemas 
donde el grafeno se encuentra formando parte del apilamiento  
grafeno/Cu2O/Cu (o en general, grafeno/dieléctrico/metal). Para ello, se 
necesita tener en cuenta la diferencia entre la longitud de onda incidente y       
la luz Raman dispersada, ya que pequeños cambios en el índice de refracción 




cálculos del efecto de interferencia de la intensidad Raman para una capa 
intermedia tambien permiten estimar su grosor. Es importante señalar que para 
obtener valores fiables del grosor del dieléctrico (en este caso Cu2O), hay     
que tener en cuenta que la amplificación Raman ocurre tanto en la capa de 
grafeno como en el dieléctrico.  
En la Figura 3a se ha representado la amplificación de la intensidad de los 
picos Raman de grafeno y Cu2O (640 cm
-1) calculada para el sistema 
Gr/Cu2O/Cu en función del grosor de la capa de Cu2O. En la Figura 3b se      
ha esquematizado el sistema G/Cu con regiones de Cu2O en color rojo. Se      
ha tomado el índice de refracción complejo del Cu2O en volumen (n = 3.11 y  
 = 0.4, para 488 nm; y  = 0.245, a la longitud de onda del pico G).            
Sin embargo, el Cu2O que se forma en el cobre recubierto de grafeno puede no 
ser idéntico al Cu2O en volumen, por lo que su índice de refracción puede ser 
diferente. El grosor de la capa de Cu2O en cada zona de las areas barridas al 
realizar la caracterización Raman se desconoce, al igual que su índice de 
refracción, por lo que debe ser obtenido mediante un ajuste de la correlación 
experimental entre IG y ICu2O . En la Figura 3c se representa la correlación entre 
las intensidades experimentales del pico G del grafeno y del pico de Cu2O 
(puntos) para diferentes imágenes Raman: verde (4 meses después), azul        
(8 meses después) y rojo (12 meses después). También se incluyen los cálculos 
(líneas) usando los valores del índice de refracción para el Cu2O en volumen 
(linea verde) y los valores resultantes para el ajuste de los datos (linea negra). 
La línea verde, representada en la curva de la Figura 3c, calculada con el índice 
de refracción de volumen de Cu2O no reproduce el comportamiento obtenido 
en muestras después de 12 meses desde la preparación. El mejor ajuste (linea 
negra) se obtiene utilizando valores para la parte imaginaria del índice de 
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refracción para el Cu2O:  = 0.2 (a 488 nm) y  = 0.1 (a la longitud de onda 
del pico G), que son valores menores que para el Cu2O en volumen, lo que 
resulta consistente con un incremento de la energía de gap deducido de la 
energía a la cual el Raman es resonante, posiblemente debido a las tensiones 
que soporta. 
 
Figura 3. (a) Intensidad de los picos del grafeno (G) y del Cu2O (640 cm
-1) en 
función del grosor de Cu2O. (b) Esquema del sistema G/Cu con zonas de Cu2O en 
color rojo. (c) Correlación entre las intensidades experimentales de los picos del 
grafeno y del Cu2O para diferentes imágenes Raman. 
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4.2. Burbujas de grafeno 
En las imágenes Raman de la Figura 2d se puede observar una región cuyo 
espectro Raman del pico G del grafeno (espectro (4) en la Figura 2e) presenta 
una intensidad anómala en comparación con las otras regiones de la muestra. 
Estas regiones se vuelven más frecuentes con el paso del tiempo y se localizan 
fácilmente en las imágenes ópticas (Figura 4a).  
 
Figura 4. (a) Imagen óptica de burbujas en una hoja de cobre con grafeno. (b) 
Imagen topográfica obtenida por AFM de una zona que contiene una burbuja 
(vista tridimensional y planar). (c) Imagen de fuerza normal obtenida por AFM. 
(d) Perfiles a lo largo de las lineas indicadas en la imagen planar en (b). (e) 
Curvas de la fuerza de carga en función del desplazamiento vertical en dos 
regiones representativas señaladas en (c). 
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En la Figura 4b se muestran unas imágenes topográficas ilustrativas (4 x 4  m) 
de una zona con estas regiones tan características. Para conseguir un mejor 
contraste entre las diferentes morfologías, se realizaron experimentos 
simultaneos de mapas de fuerzas. Los mapas de fuerza normal de la misma 
región (Figura 4c) confirman la presencia de estructuras con formas ovaladas 
de tamaño micrométrico y con una superficie más blanda a las que 
denominamos burbujas. Los mapas de fuerzas normal y lateral también revelan 
que todas las regiones de la hoja de cobre analizada están completamente 
recubiertas de grafeno (las superficies de grafeno y cobre se pueden diferenciar 
en el mapa de fuerzas lateral debido a que sus coeficientes de fricción son muy 
diferentes). En los perfiles de altura (Figura 4d) se aprecia un tamaño lateral de 
aproximadamente 1  m y una altura de las burbujas de 40 - 70 nm. Lo que está 
en concordancia con la altura calculada mediante el método de la matriz 
transferida. Las curvas de la fuerza de carga en función del desplazamiento 
vertical (curvas FZ), muestran que las burbujas presentan una pendiente menor 
que la superficie rugosa de G/Cu (Figura 4e) demostrando que las burbujas son 
mecánicamente más blandas. De hecho, a fuerzas normales moderadas   
(aprox. 70 nN) surge una característica que se puede atribuir a la superficie de 
la burbuja, y es que ésta se reacomoda y se extiende en área al despegarse del 
cobre cuando se aprieta la burbuja por el centro (como si fuera a explotar). 
La formación de burbujas ocurre de forma espontanea a temperatura y presión 
ambiente. En la Figura 5a se han representado los valores de intensidad del 
pico G del grafeno recogidos en los mapas Raman en tres estadios del proceso 
de oxidación (simbolos verdes: 4 meses después, azules: 8 meses después y 
rojos: 12 meses después) en función del grosor de la capa de Cu2O (obtenido 




También se incluye la simulación para el sistema grafeno/Cu2O/Cu           
(linea negra). En la Figura 5b se representa el cálculo de la amplificación para 
el sistema grafeno/Cu2O/Cu y un esquema de los sistemas considerados.  
 
Figura 5. (a) Amplificación del pico G medido en diferentes tiempos desde         
su preparación en función del grosor de la capa de Cu2O. (b) Cálculo de              
la amplificación para grafeno/aire/Cu (linea verde) y esquema de los         
sistemas considerados. 
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La amplificación del pico G alcanza valores por encima de 60 en las burbujas. 
Esta gran amplificación se puede explicar considerando que el crecimiento del 
Cu2O produce cavidades de aire similares a la situación esquematizada en la 
Figura 5b. Los valores de amplificación medidos se obtienen sustituyendo 
Cu2O por aire. La simulación indica que el factor de amplificación para el pico 
G del grafeno tiene un valor máximo de 70 para una cavidad de aire de 100 nm 
de profundidad, como se muestra en la gráfica de la Figura 5b.  
Se ha descrito la formación de burbujas de grafeno  empleando procedimientos 
energéticos como la irradiación con protones,7 Xe+,8 o bien con altas 
temperaturas,9 donde los gases liberados por los sustratos (Si, Ir(111) y 
SiC(0001) respectivamente) son retenidos por la capa de grafeno, demostrando 
su capacidad para encapsular gases. También se ha publicado un complejo 
procedimiento para fabricar burbujas de grafeno para el estudio de la 
deformación biaxial en el grafeno.10  
Además de la gran amplificación de la señal Raman, los detalles del análisis de 
los parámetros Raman en estas regiones anómalas confirman la presencia de 
grafeno libre suspendido. El mecanismo para la formación de burbujas se debe 
a la liberación de oxígeno desde el interior de la hoja de cobre, de manera que 
la capa de grafeno crecida sobre el cobre, impide su expulsión al aire, actuando 
como capa impermeable a los gases formando burbujas (mecanismo descrito 
en el Capítulo 5, apartado 5.4.)  
4.3.   Caracteristicas de las burbujas de grafeno 
Las imágenes ópticas de las burbujas (Figura 6a) se asemejan a los mapas de 
intensidades de los picos G y 2D (Figuras 6b y 6c) mostrando la correlación 
entre la amplificación Raman y la presencia de burbujas. Las imáges obtenidas 




que éstas son mucho más estrechas en las regiones de burbuja (Figuras 6d        
y 6g). Además, el cociente de intensidades I2D/IG es mayor en esas mismas 
regiones (Figura 6f).  
 
Figura 6. (a) Imagen óptica de la burbuja (10 x 10  m) y mapas Raman de los 
diferentes parámetros relevantes del grafeno: (b) intensidad del pico G, (c) 
intensidad del pico 2D, (d) FWHM del pico G, (e) posición del pico G, (f) 
relación I2D/IG, (g) FWHM del pico 2D y (h) posición del pico 2D. Las líneas 
discontinuas que resaltan las burbujas, se indican en todas las imágenes. (i) 
Espectro Raman típico de una parte central de la burbuja con: pico G a        
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Sin embargo, los comportamientos de las frecuencias Raman de ambos picos  
G y 2D representados en las imágenes 6e y 6h no resultan evidentes, por lo que 
se han realizado otro tipo de representaciones. En la Figura 7a y 7b, se han 
presentado los valores del desplazamiento Raman del pico 2D y la relación 
I2D/IG frente al desplazamiento Raman del pico G. Los diferentes símbolos 
corresponden a tres zonas diferentes de la muestra identificadas en la imágen 
Raman de la Figura 6a: i) La zona I corresponde a las regiones que presenntan 
un contenido apreciable de Cu2O y una intensidad G estandard, ii) la zona II 
corresponde a las regiones de burbuja, y iii) la zona III corresponde a regiones 
próximas a la burbuja. Los valores de la relación de I2D/IG (> 2) confirman la 
ausencia de bicapas de grafeno o multicapas en la región analizada. 
Adicionalmente en la Figura 7c, se representa la correlación entre la anchura 
(FWHM) de los picos 2D y G. A primera vista, esos datos corresponden a 
amplias distribuciones de todos los parámetros Raman, probablemente 
atribuídos a deformaciones o dopajes espacialmente inhomogeneos. Estas 
distribuciones aparecen más estrechas para todos los parámetros en la zona II, 
en la que, además, se alcanzan valores mínimos de FWHM en ambos picos 
(Figura 7c) con valores medios de 14 y 22 cm-1 para los picos G y 2D, 
respectivamente. Estos valores son compatibles con los de grafeno libre 
suspendido,11 además la relación I2D/IG (Figura 7b) en la región de burbuja 
(zona II) es mayor (con valores de 4 a 5) que los valores para el grafeno sobre 
cobre o sobre Cu2O (con valores de 2 a 3). Como característica general, se 
puede observar que las distribuciones de anchuras y frecuencias de los picos   
G y 2D son mucho más estrechas en la zona II, indicando que los niveles de 
deformación y/o doping son mucho más estrechos en las burbujas que en las 





Figura 7. (a) y (b) Desplazamiento Raman del pico 2D y relación I2D/IG frente al 
desplazamiento Raman del pico G. (c) Anchura del pico 2D frente a la del pico G. 
Datos obtenidos de las imágenes de la Figura 6. La zona (I) corresponde a las 
regiones que presentan un contenido apreciable de Cu2O, la zona (II) a las 
burbujas visibles y la zona (III) a un área alrededor de la burbuja. 
Los desplazamientos y anchuras Raman de los fonones de grafeno son 
sensibles tanto a las deformaciones como al dopaje.12,13 La deformación se 
puede determinar gracias a la correlación lineal con pendiente entre 2 y 2.5 
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tambien las rectas con pendiente 1, 2 y 3 mostrando que las regiones de 
burbuja (zona II) y alrededor de la burbuja (zona III) se comportan de acuerdo 
al efecto de deformación.  
Se han publicado variaciones de la frecuencia del pico G entre 8 y 10 cm-1 para 
deformaciones en el plano alrededor del 0.7 – 0.8 % en concordancia con 
experimentos de otros autores.16,17 También, en grafeno suspendido sobre 
nanoestructuras de oro con deformación por tracción uniaxial, presenta dos 
picos G (con y sin deformación) en el mismo rango.18  
En el caso estudiado en esta memoria, el grafeno que forma las burbujas 
presenta pequeñas variaciones en la frecuencia del pico G (1580 ± 1.3 cm-1) y 
la deformación máxima se puede estimar en 0.2 - 0.3 %. Este valor se 
corresponde bastante bien con la deformación estimada de               
siendo  , la longitud del arco después de la deformación y   , la longitud 
inicial del arco. Con un tamaño lateral obtenido por AFM de L0 = 2  m y 
altura   70 nm para una burbuja típica presente en las imágenes, resulta un 
valor de eps. alrededor de 0.4 %. Por otro lado, el dopaje con portadores de 
carga produce una variación más compleja de los diferentes parámetros.19 
Mediante dopaje con huecos, las frecuencias G y 2D varian casi de forma 
idéntica con una pendiente de 1, lo que se puede apreciar en la Figura 7a para 
los valores de la zona I. Sin embargo, un dopaje con electrones mantiene el 
pico 2D casi sin cambio mientras que la frecuencia G se incrementa (lo que 
daría una pendiente 0 en una representación como la de la Figura 7a).  
En resumen, para la región con Cu2O (zona I) la combinación de dopaje con 
huecos y la deformación con diferentes anchuras a lo largo de la muestra puede 





 Es posible utilizar la amplificación del pico G del grafeno para         
estimar el grosor de la capa de Cu2O. Para ello, se ha utilizado el     
método de la matriz transferida en sistemas donde el grafeno se    
encuentra formando parte del apilamiento grafeno/Cu2O/Cu (o en general, 
grafeno/dieléctrico/metal). Para el sistema grafeno/Cu2O/Cu, la 
amplificación de la señal Raman  ocurre tanto para el grafeno como para el 
Cu2O. El ajuste experimental de los datos preve valores de grosor de       
20 nm de Cu2O después de 12 meses y que tanto el gap como el índice    
de refracción difieren de los valores correpondientes al Cu2O en volumen. 
En este caso, la amplificación máxima en los picos Raman del grafeno es 
aproximadamente 10, mientras que en  las burbujas (grafeno/gas/Cu, con 
altura aproximada de 70 nm) la amplificación medida alcanza 60.  
 Se presenta la formación espontánea de burbujas intercaladas en 
grafeno/Cu relacionadas con el proceso de oxidación en la hoja de      
cobre después de la síntesis de grafeno. La formación de burbujas ocurre 
de forma espontanea a temperatura y presión ambiente, demostrando así   
la capacidad del grafeno como capa impermeable confinando el oxígeno 
procedente del cobre en volumen. Dichas burbujas presentan tamaños     
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Efecto del grafeno en la oxidación del cobre  
 
 
La oxidación y la corrosión de los metales son procesos de gran 
importancia tecnológica ya que causan la variación tanto de propiedades 
mecánicas como funcionales (como puede ser la conductividad térmica o la 
conductividad eléctrica). En el caso particular del cobre, se han realizado 
numerosas investigaciones básicas en cuanto a la reconstrucción de la 
superficie del metal o al estudio de los puntos de adsorción de oxígeno en las 
caras del cobre correspondientes a diferentes orientaciones  cristalográficas.1,2 
Estas investigaciones, combinadas con el desarrollo de teorías y observaciones 
experimentales de las primeras etapas del proceso de oxidación en ambientes 
controlados son de gran importancia para conocer el mecanismo de oxidación 
del cobre.3,4,5,6 Por otra parte, desde un punto de vista aplicado, los mecanismos 




fundamentales en el desarrollo de la ingeniería metalúrgica del cobre.7             
El grafeno se propone como una membrana impermeable a los gases y se 
espera que, para el caso particular de oxígeno, actúe como una barrera eficiente 
frente a la oxidación del cobre.8 Se ha publicado esta capacidad del grafeno 
para proteger al cobre y otros metales en diversas situaciones como por ejemplo 
frente a la oxidación en periodos de tiempo de más de 4 horas y temperaturas 
de 200 ºC en aire,9,10 o frente a la corrosión con Na2SO4.
11 Además, se             
ha probado que el grafeno crecido sobre Cu(111) monocristal es una protección 
muy eficaz contra la oxidación en periodos de tiempo de al menos 20 días. Por 
otro lado, la presencia de defectos en la estructura del grafeno sintetizado sobre 
cobre conforman regiones de escala nanométrica a través de las cuales se 
produce una  corrosión bastante localizada del cobre.12  
 
Figura 1. Imágenes ópticas de las muestras recién crecidas: (a) Grafeno/Cu y (d) 
Hoja de cobre recocida. (b) y (d) Grafeno/Cu y hoja de cobre, 6 meses después de 
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Por el contrario, en el caso del cobre policristalino empleado para la síntesis de 
grafeno, se observa que después de varias horas, la cinética de oxidación del 
cobre policristalino se acelera en presencia de grafeno.13,14 En la figura 1 se 
puede observar como la muestra grafeno/Cu después de 6 meses presenta 
regiones de color rojizo que corresponden a óxido, mientras que la muestra hoja 
de cobre (sin grafeno) no presenta óxido, confirmando así, que la oxidación es 
más rápida en presencia que en ausencia de grafeno. El mecanismo propuesto 
para explicar un mayor grado de oxidación en presencia de grafeno, propone 
que éste actúa como una capa conductora que favorece la oxidación 
electroquímica del cobre.13 Sin embargo, de acuerdo con este mecanismo, este 
proceso debería promover la oxidación tanto del cobre policristalino como 
monocristalino, lo que está en contra de lo publicado por otros autores como 
por ejemplo lo observado para Cu(111).12 Además, precisamente la alta 
conductividad del grafeno presente en recubrimientos poliméricos es la razón 
esgrimida para explicar la acción anticorrosiva en el cobre frente a agentes 
químicos oxidantes, agua o aire durante largos periodos de tiempo.15 Por otra 
parte, se observa una oxidación inhomogenea en el cobre policristalino, es 
decir, en ciertos granos la oxidación es claramente menor que en otros, mientras 
que el mecanismo propuesto para explicar la oxidación superior cuando el 
grafeno está presente sólo depende de la conductividad del grafeno y por tanto 
se espera una oxidación homogénea. Los autores proponen que esta oxidación 
inhomogénea, puede ser atribuida, bien a una interacción grafeno-cobre que 
depende de la estructura local del cobre,14,13 o bien a la presencia de defectos 
que favorecen los puntos de nucleación para la oxidación,13 aunque sin una 
confirmación experimental. Por tanto se puede decir que las observaciones 
publicadas parecen contradictorias por lo que es necesario estudiar en 




Para entender los resultados publicados tan dispares, se deben tener en cuenta 
aspectos como la morfología, las características estructurales, la composición o 
la historia térmica de los sustratos de cobre para poder analizar el papel del 
grafeno en los mecanismos de oxidación. Debido a la oxidación inhomogenea 
observada en los distintos granos del cobre policristalino, resulta de gran 
importancia analizar la oxidación en función de la orientación cristalina. Por lo 
tanto, en este capítulo, se ha seguido la evolución de la oxidación a lo largo de 
un año de diversas muestras de cobre, en particular de hojas de cobre con 
tratamiento AcOH-Ox250 y de láminas delgadas de cobre altamente texturadas. 
Para obtener las texturas (100) y (111), se depositaron láminas delgadas de 
cobre de 500 nm mediante sputtering sobre sustratos de MgO(100) y               
 -Al2O3(0001) a 500 ºC y 650 ºC respectivamente, y extraídas de la cámara de 
crecimiento a una temperatura mayor que la temperatura ambiente, según el 
protocolo descrito en el Capítulo 3, apartado 3.3.16,17 Para detectar la    
formación de óxido y seguir su evolución con el tiempo se tomó como 
referencia el pico Raman a 640 cm-1 correspondiente a Cu2O descrito en el 
Capítulo 3, apartado 3.2. En la tabla 1, se presentan las muestras crecidas para 
el estudio  de la oxidación en función de la morfología, orientación cristalina y 
contenido en oxígeno. 












Gr/Cu/MgO(100) 910 (100) 
Cu/Al2O3(111)  -Al2O3(0001) 650 
- (111) 
Gr/Cu/Al2O3(111) 910 (111) 
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5.1.  Oxidación del cobre: hoja policristalina vs. láminas texturadas 
Una muestra de cada tipo se utiliza para sintetizar grafeno a 910 ºC (en las    
que se obtuvo grafeno monocapa), mientras que otras muestras sin grafeno se 
almacenan en condiciones ambientales para estudiar su oxidación. En la    
Figura 2, se muestran los difractogramas de las muestras con grafeno sobre 
diferentes sustratos (Gr/Cu, Gr/Cu/MgO y Gr/Cu/Al2O3).  
 
Figura 2. Difractogramas      obtenidos con           : (a) 
Gr/Cu/Al2O3(0001), (b) Gr/Cu/MgO(100) y (c) Gr/Cu (hoja de cobre). Inset: 
Intensidad de los picos Cu(111) y Cu(100) en función de la posición del haz a lo 
largo de una dirección de la hoja de cobre. 
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Las láminas crecidas sobre sustrato de MgO con grafeno, están totalmente 
texturadas en la dirección [100] mientras que las muestras crecidas sobre 
sustrato de  -Al2O3 con grafeno están texturadas en la dirección [111]. 
Asimismo, las láminas sin grafeno están texturadas en la dirección [100] y 
[111] crecidas sobre sustratos de MgO y  -Al2O3, respectivamente.  
Por otro lado, la hoja de cobre es un material policristalino, aunque los datos de 
la Figura 2c, demuestran que la muestra Gr/Cu no se puede considerar un 
policristal con granos orientados al azar, sino que tiene algunas orientaciones 
preferenciales. El inset de la figura muestra la variación de la orientación de los 
granos en función de la posición. Estas medidas se realizaron con radiación  
sincrotrón moviendo las muestras a lo largo de una dirección perpendicular al 
haz incidente cuyo ancho es 0.4 mm. El tamaño de las muestras es de 
aproximadamente 5 - 6 mm y se observa que dependiendo de la posición del 
haz incidente es posible detectar distintos granos con diferentes orientaciones 
cristalográficas.  
En la Figura 3, se muestran las imágenes ópticas de las muestras Gr/Cu, 
Gr/Cu/MgO(100) y Gr/Cu/Al2O3(0001) en dos tiempos diferentes: 
inmediatamente después de la síntesis de grafeno y 3 meses después. En el caso 
de Gr/Cu/MgO(100) y Gr/Cu/Al2O3(0001), la síntesis de grafeno produce la 
eliminación parcial de la lámina de cobre (áreas negras en la Figura 3b y 3c). 




Figura 3. (a) Gr/Cu, (b) Gr/Cu/MgO(100) y (c) Gr/Cu/Al2O3(0001). De izquierda 
a derecha: Imágenes ópticas de las muestras recién crecidas; imágenes ópticas 3 
meses después de haber sido crecidas; imágenes Raman correspondientes a los 3 
meses (área: 10 x 10  m2) de la relación de intensidades entre el pico del Cu2O a 
640 cm-1 y el pico G del grafeno a 1580 cm-1 (los píxeles de color blanco en 
Gr/Cu/MgO se deben a la ausencia de grafeno en esas posiciones concretas; 
espectros Raman representativos de cada muestra.  
Los cambios de tonalidad observados después de 3 meses, se deben a la 
oxidación del cobre. Para evaluar el grado de oxidación se tomaron               
100 espectros Raman en condición resonante en áreas de 10 x 10  m2. Las 
imágenes Raman de la Figura 3, se corresponden a la relación de intensidades 
entre el pico característico del Cu2O a 640 cm
-1 y el pico G del grafeno a     
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muestra. Tanto las imágenes Raman como los espectros, están representados 
con la misma escala de intensidad, para facilitar la comparación entre las 
diferentes muestras. La información Raman revela claramente que el         
Gr/Cu está fuertemente oxidado, mientras que las láminas (Gr/Cu/MgO y 
Gr/Cu/Al2O3) presentan una leve oxidación después de 3 meses. Esta 
observación, indica que el papel del grafeno en el proceso de oxidación no está 
del todo claro ya que el grado de oxidación es muy diferente dependiendo de 
las características del cobre usado como sustrato. 
5.2.  Oxidación en cobre policristalino 
En la Figura 4 se comparan dos hojas de cobre, una con grafeno y otra sin 
grafeno (910 ºC, sin metano), justo después de ser extraídas de la cámara de 
crecimiento y 8 meses después de la síntesis. En ambas muestras recién 
crecidas, no se observa oxidación; sin embargo, después de 8 meses, la hoja de 
cobre con grafeno se encuentra mucho más oxidada que la hoja sin grafeno.  
 
Figura 4. Imágenes ópticas de las muestras recién crecidas: (a) Hoja de cobre y 
(c) Grafeno/Cu. (b) y (d) Hoja de cobre y Grafeno/Cu 8 meses después de haber 






















8 meses despuésRecién crecida
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Los granos presentes en la hoja de cobre inmediatamente después del 
crecimiento de grafeno se pueden observar en las imágenes de FE-SEM   
(Figura 5a). Las imágenes SEM son consistentes con la textura observada por 
difracción. Después de 3 meses, las imágenes ópticas también revelan claras 
evidencias de oxidación inhomogénea en la hoja de cobre (colores rojizos en 
granos diferentes, Figura 5b). La detección óptica del óxido se confirma   
debido a que existe una clara correlación entre la imagen óptica y la        
imagen Raman correspondiente a la intensidad del pico del Cu2O en 640 cm
-1 
(Figuras 5c, 5d y 5e). La imagen óptica presenta regiones con diferentes 
tonalidades donde los granos más claros no muestran la formación de óxido 
dentro del límite de detección de la técnica Raman, mientras que los granos más 
oscuros sí evidencian la formación de Cu2O. 
 
Figura 5. (a) Imagen FE-SEM del Gr/Cu inmediatamente después del crecimiento 
de grafeno. (b) Imagen óptica después de 3 meses en condiciones ambientales 
desde la síntesis del grafeno. (c) Imagen óptica después de 8 meses (cuadrado 
negro = área de 10 x 10  m2), (d) Espectros Raman correspondientes a las 
regiones (A) y (B), (e) Imagen Raman del pico de Cu2O a 640 cm
-1 
correspondiente con el recuadro de la imagen óptica en (b).   











































































Para entender la oxidación de la hoja de cobre usada para el crecimiento de 
grafeno es necesario tener en cuenta las siguientes peculiaridades: (i) En el 
proceso CVD, las hojas de cobre son tratadas a más de 1000 ºC en atmósfera de 
hidrógeno para eliminar la capa de óxido, que además, debido a la temperatura, 
incrementa el tamaño de grano18 y (ii) la síntesis de grafeno se realiza en una 
atmósfera de H2/CH4 a temperaturas más bajas (910 ºC).  
Por tanto, la historia térmica del cobre es de gran importancia en relación con 
su tamaño de grano, configuración cristalina, fronteras de grano y contenido de 
oxígeno, por lo que la calidad final del grafeno crecido sobre sustratos de cobre, 
se correlaciona fuertemente tanto con la presencia de oxígeno19 como con el 
óxido de cobre.20 Para comprobar el efecto que tiene el grafeno en el proceso de 
oxidación del cobre, se han comparado muestras extraídas de la cámara a 
diferentes temperaturas con y sin grafeno.  
 
Figura 6. Imágenes ópticas (con objetivos x20 y x100) de la hoja de cobre (sin 
grafeno) recocida en atmósfera de hidrógeno: (a) extraídas del reactor a 20 ºC y 
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En las Figuras 6a y 6b, se muestran las imágenes ópticas de la hoja de cobre 
extraída a 20 ºC y a 70 ºC sin grafeno. Se observan regiones diferentes 
correspondientes a distintos granos cristalinos. Las muestras extraídas a 20 ºC 
no tienen señal correspondiente al óxido de cobre, es decir, apenas están 
oxidadas, mientras que las muestras extraídas a 70 ºC están claramente 
oxidadas. Por lo tanto, la temperatura a la que el sustrato de cobre sin grafeno 
entra en contacto con el aire después del tratamiento térmico, tiene un impacto 
radical en su oxidación. Las imágenes y los espectros Raman de la Figura 6, 
tomados un día después del tratamiento térmico y de reducción en atmosfera de 
hidrógeno, ponen de manifiesto esta previsión.  
5.3.  Oxidación de láminas de cobre texturado  
La oxidación nativa del cobre se describe típicamente como una doble capa de 
óxido formada por una capa externa de (CuO) en contacto directo con la 
atmósfera, y una capa interna de (Cu2O) en la interfase con el metal de cobre 
subyacente. Algunos trabajos estudian la oxidación en función de las diferentes 
facetas cristalográficas del cobre, como por ejemplo Cu(100) y Cu(111).21,22   
Se ha publicado que el grosor de la capa de óxido en láminas de cobre obtenido 
por elipsometría crece desde 2 nm a los pocos minutos de oxidación, hasta        
8 nm después de 2 meses.23 Por otro lado, mediante experimentos de absorción 
de rayos x, se han estimado los grosores de la capa de óxido (1.3 y 2 nm      
para CuO y Cu2O, respectivamente) en menos de 48 horas, y que después de            
9 meses alcanzan grosores de 2 y 3.5 nm en condiciones ambientales.24  
En la Figura 7a y 7b, se muestran los difractogramas obtenidos una semana 
después de realizar el tratamiento de reducción en atmosfera de hidrógeno de 
las láminas de cobre sobre sustratos de  -Al2O3(0001) y MgO(100) con y sin 




intensos que corresponden a Cu2O (identificados en la figura) mientras que en 
las muestras con grafeno no se detecta óxido.  
 
Figura 7. (a) Difractogramas obtenidos con            de las muestras 
Cu(111)/Al2O3 y Gr/Cu(111)/Al2O3 y (b) Difractogramas de las muestras 
Cu(100)/MgO y Gr/Cu(100)/MgO. (c) Espectros Raman e imágenes ópticas de 
las muestras Cu(111)/Al2O3 y Gr/Cu(111)/Al2O3 (los picos G y 2D de grafeno 
están señalados con flechas). (d) Espectros Raman e imágenes ópticas de las 
muestras Cu(100)/MgO y Gr/Cu(100)/MgO. 
Usando espectroscopia Raman resonante (excitación con 488 nm) para los 
óxidos de cobre se ha seguido la oxidación de las muestras en diferentes etapas. 
En las Figura 7c y 7d, se muestran espectros Raman representativos de cada 
muestra después de 8 meses de haber sido crecidas.  
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Las intensidades Raman colectadas en el rango 100 - 1300 cm-1 (donde 
aparecen los picos característicos de los óxidos de cobre) permiten afirmar   
que: (i) la oxidación de las láminas delgadas de cobre después de varios meses 
de haber sido crecidas es debido a la fase Cu2O según los espectros Raman;         
(ii) la oxidación en la muestra Cu(111)/Al2O3 es más efectiva que en 
Cu(100)/MgO (los picos son 4 veces más intensos), lo que indica que             
los planos Cu(111) se oxidan más fácilmente que los Cu(100);                              
(iii) las muestras con grafeno (en las que se pueden apreciar los picos G y 2D) 
tienen un pico muy débil de óxido en comparación con las muestras sin 
grafeno, lo que confirma que después de 8 meses, la capa de grafeno actúa 
como una excelente capa protectora frente a la oxidación del cobre, y            
(iv) la nucleación y crecimiento de óxido depende de la orientación 
cristalográfica del cobre.   
Tanto el XPS como el Auger son excelentes técnicas para detectar e identificar 
cualitativamente la naturaleza de los óxidos presentes en la superficie. En        
la Figura 8 se pueden observar los espectros de referencia de los picos XPS 
relativos a los niveles Cu 2p3/2 y Cu 2p1/2, para cobre metal (Cu0) y los dos 
óxidos (Cu2O con Cu
+1 y CuO con Cu+2). Mientras que el CuO es claramente 
identificable por los picos satélites, la proximidad entre los picos principales 
del Cu2O y del cobre metálico hace difícil la identificación de éste óxido en una 
muestra multifásica.  
Por otro lado, la señal Auger correspondiente al Cu2O (Cu
+1) es más  
diferenciable de la del cobre metálico que el CuO como se puede observar en 
los espectros de referencia de los picos Auger de la Figura 9. Por tanto, 
combinando la información proporcionada por ambas medidas se puede 





Figura 8. Espectro de referencia de los picos XPS para el Cu metal, Cu2O y CuO.  
 
Figura 9. Espectros Auger de referencia para el Cu metal, Cu2O y CuO. 
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Se han obtenidos los espectros de XPS y Auger con un equipo convencional 
para espectroscopia de fotoemisión (descrito en el Capítulo 2, apartado 2.4.4.) 
después de un periodo de tiempo de 2 meses. En la Figura 10, se                    
han representado los espectros de fotoemisión de las láminas Cu(111)Al2O3 y 
Cu(100)MgO (con y sin grafeno) en el rango de los niveles Cu 2p3/2 y Cu 2p1/2. 
 
Figura. 10. Espectros XPS obtenidos con una energía de 1253.6 eV de las láminas 
de Cu(111)Al2O3 y Cu(100)MgO (con y sin grafeno).  
En las láminas de cobre sin grafeno, se aprecian picos característicos de      
Cu+2 (correspondiente a CuO), que se distinguen bien por los picos satélites que 
aparecen entre los picos Cu 2p3/2 y Cu 2p1/2. Se observa que la muestra 
Cu(111)/Al2O3 presenta un mayor contenido de CuO. Las muestras con  
grafeno no tienen los satélites característicos de CuO y sólo en la            
muestra Gr/Cu(100)/MgO se aprecian los satélites característicos de            






































Cu+1 (correspondiente a Cu2O), mientras que en la muestra Gr/Cu(111)/Al2O3 
no se observa ningún pico de óxido. Se puede concluir que el grafeno inhibe la 
formación de Cu+2 (CuO). Por otro lado, en la Figura 11 se muestran los 
espectros relativos a la transición Auger LVV del cobre.  
 
Figura 11. Espectros relativos a la transición Auger LVV del cobre con una 
energía de 1253.6 eV para las láminas de Cu(111)Al2O3 y Cu(100)MgO (con y 
sin grafeno). 
Además del cobre metal, en las muestras Cu(100)/MgO y Gr/Cu(100)/MgO se 
observan picos característicos de Cu+1 (correspondiente a Cu2O). Sin embargo, 
las muestras Cu(111)/Al2O3 y Gr/Cu(111)/Al2O3 presentan diferencias entre sí. 
Al igual que las anteriores, Gr/Cu(111)/Al2O3 tiene los picos característicos de 
Cu+1 (Cu2O), pero la forma y posición del máximo principal de la muestra 
Cu(111)/Al2O3 parece indicar la existencia de una mezcla de óxidos.  
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En la  tabla 2 se presenta un resumen de las especies observadas con las 
espectroscopias XPS y Auger de las diferentes muestras. 
Tabla 2: Especies observadas con XPS y Auger de las diferentes muestras. 
Muestra XPS Auger 
Cu(100)/MgO Cu+2 + Cu+1 Cu+1 + Cu0 
Gr/Cu(100)/MgO Cu+1 + Cu0 Cu+1 + Cu0 
Cu(111)/Al2O3 Cu
+2 Cu+2 + Cu+1 
Gr/Cu(111)Al2O3 Cu
0 Cu+1 + Cu0 
Es importante comentar que en este caso, la energía cinética de los electrones 
correspondientes a la señal Auger es mayor que la correspondiente a la de los 
picos Cu 2p3/2 y Cu 2p1/2 (XPS), y por tanto la profundidad de donde proviene 
la información Auger es mayor que la obtenida con los picos XPS (2 nm frente 
0.8 nm, respectivamente). Este hecho explica la detección cualitativa de las 
diferentes especies. Por ejemplo, en la muestra Cu(111)/Al2O3 la señal Auger 
corresponde a la detección conjunta de Cu+2 (CuO) y Cu+1 (Cu2O).  
Sin embargo el Cu+1 (Cu2O) no se detecta en XPS, posiblemente debido a que 
la capa de CuO, más superficial,  es más gruesa en esta muestra e impide la 
observación del Cu+1. De esta forma, la combinación de las señales Auger y 
XPS señalan los escenarios para la estructura Cu2O/CuO/Cu superficial del 






Figura 12. Esquema de los distintos escenarios de oxidación para las muestras 
con y sin grafeno para cobre (100) y (111). Las flechas señalan las regiones 
sondeadas por XPS y Auger en este caso.  
Parece claro que después de dos meses la lámina de cobre con textura (111), 
Cu(111)/Al2O3, ha desarrollado una capa de CuO, con un grosor en torno          
a 1 nm, mayor que aquella con textura (100). En el caso del Cu(100)/MgO el 
grosor del CuO es inferior a 0.8 nm, es decir en torno a una monocapa. Por otro 
lado, independientemente de su textura, las láminas de cobre recubiertas con 
grafeno solamente presentan una pequeña capa de Cu2O en superficie              
(< 0.8 nm) y no desarrollan CuO después de permanecer dos meses al aire 
después de haberse utilizado como sustrato para la síntesis de grafeno. Estos 
resultados son consistentes con los datos Raman. La profundidad sondeada es 
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5.4.  Nuevo mecanismo 
Teniendo en cuenta los trabajos publicados, así como las observaciones que 
aquí se presentan, se propone la combinación de dos procesos diferentes para la 
oxidación del cobre. Uno de estos procesos es la oxidación del cobre descrita 
habitualmente debida al oxígeno y al agua atmosféricos mediante un proceso 
redox, y el segundo proceso, que se propone en este apartado como un 
mecanismo adicional, sería debido a la liberación de oxígeno desde el interior 
del cobre, de manera que su migración a la superficie formaría el óxido 
superficial detectado. Por tanto, dependiendo de las características del cobre 
(morfología, contenido de oxígeno en su volumen o historia térmica), la capa de 
grafeno crecido sobre el cobre puede impedir la expulsión del oxígeno 
(inicialmente en el volumen pero que después de la reducción superficial, se 
encuentra fuera de equilibrio a temperatura ambiente) a la atmósfera. Es 
importante señalar que las hojas de cobre comerciales contienen típicamente 
100 - 400 ppm de oxígeno; mientras que el contenido de oxígeno en las láminas 
de cobre crecidas por sputtering a partir de Cu (99.99 % de pureza) es 
extremadamente bajo. Esto es fundamental para entender el comportamiento 
opuesto de la oxidación en las láminas de cobre frente a las hojas de cobre. La 
Figura 13 esquematiza el mecanismo propuesto para hoja de cobre 
policristalino. La difusión de oxígeno y las reacciones químicas que ocurren en 
el cobre en volumen durante el recocido en atmósfera de hidrógeno, son 
complejas y no están del todo claras. A temperatura ambiente, se supone que el 
oxígeno se acumula principalmente en las fronteras de grano, sin embargo, la 
solubilidad del oxígeno en el cobre se incrementa exponencialmente con la 
temperatura.25,26 En la reducción con hidrógeno a altas temperaturas ocurren 
varios procesos entre los que el principal es la eliminación de la capa de óxido 




oxígeno desde las fronteras de grano al interior de los granos (favorecida por el 
incremento de la solubilidad a alta temperatura) y la migración del oxígeno 
hacía la superficie (favorecida por el desequilibrio del contenido de oxígeno en 
la misma al ser eliminado por el hidrógeno).  
 
Figura 13. Mecanismo propuesto para la oxidación del cobre policristalino. (a) La 
hoja de cobre de partida contiene oxígeno principalmente en las fronteras de 
grano y en la superficie (óxido de unos pocos nm), (b) El recocido en atmósfera 
de hidrógeno a altas temperaturas promueve la eliminación de la capa de óxido de 
la superficie y la migración del oxígeno hacia el interior de los granos, (c) La 
capa de óxido se elimina y el oxígeno migra a la superficie a temperatura 
ambiente, (d) el contenido de oxígeno es muy bajo. Con el crecimiento de 
grafeno: (e) La migración de oxígeno se detiene ya que el contenido de oxígeno 
en la superficie es muy elevado debido a que el grafeno ejerce de capa barrera, y 
(f) el oxígeno queda retenido a temperatura ambiente.   
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Según este modelo, si el tiempo de recocido del cobre es suficientemente corto, 
el oxígeno no se libera completamente y el grafeno sintetizado en su superficie 
bloquea la eliminación de oxígeno. Cuando en el cobre se realiza un 
tratamiento de recocido bajo las mismas condiciones que en la síntesis de 
grafeno, pero sin la presencia de metano, la fracción de óxido superficial 
eliminado es mayor, por lo que durante el enfriamiento el oxígeno del interior 
se segrega a la superficie y puede formar óxido de cobre una vez se expone al 
aire. Según este modelo el óxido nativo estaría formado por una capa interior de 
Cu2O y otra exterior de CuO debido a la mayor cantidad de oxígeno en el aire. 
Sin embargo, cuando el cobre está cubierto por grafeno, solo se forma una 
pequeña capa de Cu2O que progresa más lentamente con el tiempo debido a que 
el grafeno bloquea el proceso de oxidación al aire. Este proceso de migración 
del oxígeno que produce la oxidación que tiene lugar en el cobre recubierto de 
grafeno se asemeja de alguna manera al de segregación a la superficie del 
carbono disuelto en el volumen de ciertos sustratos como iridio o rutenio y que 
es utilizado para la formación de monocapa o multicapa de grafeno.27,28 
En la comparación de la oxidación de láminas delgadas fuertemente texturadas 
y la hoja de cobre policristalina, se debe tener en cuenta que la densidad de 
granos/fronteras es muy pequeña y el contenido inicial de oxígeno es mucho 
menor en las láminas que en la hoja de cobre. La presencia de fronteras de 
grano favorece la acumulación de oxígeno por lo que el mecanismo de 
oxidación propuesto será más importante para mayor densidad de granos.  
La dinámica de la oxidación en la superficie del cobre en etapas tempranas, es 
un proceso conocido y mucho más rápido que el proceso adicional interno 
relacionado con el oxígeno encapsulado. Esto explica que el grafeno actúe 




periodos largos de tiempo, cuando el segundo proceso prevalece, el grafeno 
actúa como capa promotora de la oxidación. Este proceso adicional se vuelve 
más importante en el cobre policristalino, debido a su mayor contenido de 
oxígeno en las fronteras de grano. Los granos de cobre presentan diferentes 
grados de oxidación, lo que parece indicar que el proceso de difusión del 
oxígeno en los granos tiene distintas velocidades dependiendo de la   
orientación cristalográfica.   
Una clara evidencia de la capacidad de retención de oxígeno en el cobre 
durante el crecimiento de grafeno, es la formación de burbujas que se generan 
durante el proceso de oxidación en las hojas de cobre en presencia de grafeno29 
que tiene lugar a lo largo de varios meses y que se muestran en la Figura 14. 
Estas burbujas son similares a las formadas en la liberación de gases en 
sustratos usados para el depósito de grafeno, después de procedimientos 
energéticos como la irradiación con protones30 o iones Xe+.31      
 
Figura 14. (a) Imagen óptica (área: 20 x 20  m2) y (b) imagen topográfica de 
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La observación de estas burbujas es debido a que la capa de grafeno retiene los 
gases liberados por la hoja de cobre, y a raíz de este proceso, se forman 
burbujas en el rango de 1 - 10  m,  que se pueden observar con un microscopio 
óptico meses después del crecimiento de grafeno (Figura 14a). La imagen de 
topografía en 3D adquirida con el AFM (Figura 14b), presenta burbujas con 
formas redondeadas en la superficie. Es muy probable, que dichas burbujas 
contengan oxígeno, el cual se libera gradualmente del cobre durante meses 
debido a la baja difusión del oxígeno en el cobre a temperatura ambiente.  
5.5.  Evidencia de oxígeno atrapado 
Se ha utilizado la técnica HAXPES para comparar el contenido de oxígeno en 
la hoja de cobre en presencia de grafeno, con otra hoja de cobre sometida al 
mismo tratamiento térmico en la cámara de CVD, pero sin introducir metano 
(ausencia de grafeno), pocos días después del tratamiento. Si se utiliza 
radiación de rayos-x de alta energía (11 keV en esta caso), las energías cinéticas 
de los fotoelectrones del Cu 2p y del O 1s, son lo suficientemente grandes 
como para escapar desde unos 50 - 60 nm de profundidad.32  
Para reducir la contribución de oxígeno de la capa de óxido de cobre en la 
superficie de las muestras, se realiza una “limpieza” mediante sputtering con 
cañón de argón (30 minutos a temperatura ambiente con una energía               
de 3.5 keV). Para confirmar la eliminación de oxígeno de la superficie, se 
realizaron medidas de XPS con baja energía,     = 1253.6 eV, antes y después 
del  sputtering. En la Figura 15 se observa como después del proceso de 
sputtering con argón durante 30 minutos, el contenido de oxígeno se reduce un 





Figura 15. Señales de fotoemisión obtenidas antes y después de la limpieza 
mediante Sputtering con una energía de 1253.6 eV para: (a) Cu 2p3/2 y (b) O 1s. 
Para realizar las medidas de HAXPES, se utilizaron dos ángulos de incidencia, 
uno de 0.3 º cerca del ángulo de reflexión total para el cobre metal, y otro de    
3 º para que la longitud de atenuación de los rayos-x varíe de 6 a 350 nm de 
acuerdo la base de datos Henke33 (Figura 16).  
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La información de los electrones recogidos a un ángulo de incidencia de         
0.3 º se mantiene cerca de 6 nm de profundidad y está limitada por la 
atenuación de los rayos-x incidentes, mientras que para los electrones recogidos 
a 3 º la profundidad está limitada por su energía cinética y es   50 - 60 nm.    
La señal que se mide es una integral ponderada a lo largo de la profundidad    
de la muestra. 
 
Figura 16. Longitud de atenuación de rayos-x para 11 keV en función del ángulo 
de incidencia para el Cu metal. 
En la Figura 17, se muestran los espectros medidos para los electrones Cu 2p3/2 
y O 1s de las muestras con grafeno y sin grafeno, después del sputtering con 
argón, para ángulos de incidencia de 3 y 0.3 º y 11 keV de energía incidente. 
Las señales de O 1s se han normalizado con las señales del Cu 2p3/2 de cada 
muestra. Las relaciones de las áreas de los picos de Cu y O, también están 
incluidas en la figura. Si se comparan las señales de oxígeno de las muestras 
con y sin grafeno medidas a 3 º (puntos rojos y puntos verdes, respectivamente) 
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más intensa (RCu/O = 63 para el Gr/Cu y RCu/O = 675 para la hoja de cobre). La 
comparación de las señales de oxígeno para la muestra Gr/Cu obtenida              
a ángulos de incidencia de 0.3 º y 3 º demuestran que una parte importante de la 
señal se origina en la parte sondeada del cobre más profundo ya que la relación 
Cu/O (R) es 2.35 veces mayor para 3 º que para 0.3 º. 
 
Figura 17. Señales de fotoemisión de (a) Cu 2p3/2 y (b) O 1s, obtenidas con una 
energía de 11 keV a dos ángulos de incidencia de 3 º y 0.3 º para Gr/Cu (puntos 
rojos y azules) y de 3 º para una hoja de cobre en ausencia de grafeno (puntos 
verdes). Las líneas continuas son los ajustes.  
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Se puede concluir que el contenido de oxígeno presente en la hoja de cobre con 
grafeno (Gr/Cu) es significativamente mayor que en la hoja de cobre sin 
grafeno demostrando la capacidad del grafeno de encapsular el oxígeno del 
interior del cobre. Esta observación valida el mecanismo propuesto 
anteriormente donde el oxígeno, a temperatura ambiente, migra lentamente 
desde el interior del cobre a la superficie, produciendo una mayor oxidación en 
periodos largos de tiempo en la hoja de cobre recubierta de grafeno que en la 
hoja sin grafeno formando también burbujas en la intercara grafeno-cobre. 
 
5.6.  Conclusiones 
 Se ha estudiado la evolución de la oxidación a lo largo de un año en 
sustratos de cobre con distintas características morfológicas y 
composicionales tanto en presencia como en ausencia de grafeno. Se ha 
observado que el Gr/Cu policristalino está  más oxidado que el mismo   
cobre sin grafeno después de algunos meses, con claras evidencias de una 
oxidación inhomogenea (colores rojizos en granos diferentes). 
 Las láminas de cobre altamente texturado (100) (Gr/Cu/MgO) y (111) 
(Gr/Cu/Al2O3) con grafeno la  oxidación mucho menor que la observada 
para hojas de cobre incluso después de 8 meses.  
 En las láminas de cobre sin grafeno, la oxidación es más efectiva en 
Cu(111)/Al2O3 que en Cu(100)/MgO lo que indica que los planos       
Cu(111) se oxidan más fácilmente que los Cu(100), mientras que las 
láminas con grafeno presentan un pico muy débil de óxido, lo que 
confirma que después de 8 meses, la capa de grafeno actúa como una capa    




 Para entender el comportamiento tan diferente de la oxidación en hojas        
y en láminas de cobre, además del proceso de oxidación debido al oxígeno  
y agua atmosféricos, se propone un mecanismo de oxidación adicional 
donde el oxígeno es retenido en el volumen del cobre durante el 
crecimiento del grafeno y progresivamente difundido a través de la 
superficie. Dependiendo de las características del cobre (morfología, 
contenido de oxígeno en su volumen o historia térmica), la capa de grafeno 
crecido sobre el cobre puede impedir la expulsión del oxígeno 
(inicialmente en el volumen pero que después de la reducción superficial, 
se encuentra  fuera de equilibrio a temperatura ambiente) a la atmosfera.  
 La formación de burbujas después de algunos meses en el cobre 
policristalino es consistente con el mecanismo de encapsulación propuesto 
del oxígeno y de la baja difusividad del oxígeno a temperatura ambiente.  
 Se ha comparado el contenido de oxígeno en la hoja de cobre en presencia 
de grafeno, con otra hoja de cobre sometida al mismo tratamiento       
térmico pero sin metano, pocos días después del tratamiento.                     
Los experimentos HAXPES han demostrado la alta concentración de 
oxígeno en el cobre en volumen recubierto con grafeno con respecto al  
cobre policristalino sin grafeno, y por tanto, se demuestra la capacidad       
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Heteroestructuras: Amplificación Raman 
 
 
 La espectroscopia Raman es una excelente herramienta para identificar 
un amplio rango de analitos de diferente naturaleza, especialmente importante 
cuando se pretende evitar la incorporación de marcadores exógenos o bien 
cuando éstos no pueden ser implementados y por tanto se requieren técnicas 
con gran especificidad en la detección. El criterio de especificidad se cumple 
para la espectroscopía Raman ya que el espectro vibracional de cada       
molécula es como una marca de identidad. Además la resolución lateral es,     
de forma rutinaria, inferior a la micra y, con configuraciones especiales  
(TERS, Tip Enhanced Raman Spectrocopy), puede llegar a unas pocas decenas 
de nanómetros. La profundidad de penetración, dependiendo del material, 




de la espectroscopía Raman es   1010 veces menor que la obtenida por 
espectroscopia de absorción vibracional en el infrarrojo. Por tanto es necesario 
el desarrollo de plataformas de amplificación para la detección e imagen de 
materiales extremadamente diluidos y/o complejos que además sean de bajo 
coste, reproducibles y estables con el tiempo que puedan ser fácilmente 
reutilizados. Para llegar a la detección de una sola molécula se han propuesto 
distintas plataformas y estrategias altamente complejas en cuanto a su 
fabricación.1,2 Estas plataformas presentan problemas que dificultan 
extraordinariamente su implementación realista en aplicaciones útiles en la 
detección de biomateriales por su complejidad y su falta de estabilidad o 
reproducibilidad. Por esto, durante los últimos años, la comunidad científica  
ha hecho un gran esfuerzo para incrementar la intensidad Raman, 
principalmente a través de la amplificación por proximidad a una superficie 
metálica, denominado SERS (Surface Enhancement Raman Spectroscopy) que 
es el proceso más eficiente y que permite llegar a detectar moléculas 
individuales o complejas siguiendo diferentes estrategias.3,4,5 Otro proceso de 
amplificación Raman es el mecanismo de interferencia Raman, IERS 
(Interference Enhanced Raman Spectroscopy) mucho menos conocido o 
utilizado, y principal objetivo de este capítulo.  
El efecto IERS fue utilizado por primera vez en el año 1980 para amplificar la 
señal Raman de láminas ultra-delgadas de TiO2 o Ti2O3
6 o bien teluro7 con 
ganancias de hasta un factor 20. Por otro lado, también se predijo una 
amplificación máxima de 1000 por IERS,7 pero nunca se ha demostrado de 
forma experimental ni con cálculos rigurosos. La aplicación de este efecto de 
interferencia está enfocada a la detección de láminas ultra-delgadas, por lo que 
la posibilidad de amplificar la señal del grafeno es de gran interés. El efecto 
IERS en grafeno transferido a un sustrato de silicio recubierto con un 
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dieléctrico (SiO2 o Al2O3) fue publicado en el año 2009.
8 El sistema 
grafeno/SiO2/Si también se utiliza para evaluar el proceso GERS (Graphene 
Enhanced Raman Scattering)9 e investigar el efecto SERS.10 Posteriormente  se 
propuso la combinación de amplificaciones IERS-SERS,11,12  en sistemas con 
oro y plata (Au/grafeno/SiO2/Si o grafeno/Al2O3/Ag/Si) donde, sin embargo, 
según los autores, el factor principal de amplificación es debido a la resonancia 
plasmónica del metal. Por otro lado, el grafeno es una excelente plataforma 
bio-compatible,13,14,15 capaz de aislar las interacciones metal-biomaterial, 
extinguir la fluorescencia molecular y proteger, estabilizar16 e incluso 
desoxidar nano-partículas metálicas como la plata.17 
En este capítulo se proponen plataformas de amplificación por interferencia 
diseñadas para maximizar su eficiencia, y finalmente se demuestra que es 
posible combinar los efectos SERS y IERS. 
 
6.1. Simulaciones: Cálculos y predicciones  
La plataforma más sencilla para conseguir una amplificación por interferencia 
Raman, requiere de una capa reflectora y una capa dieléctrica transparente  
con un grosor concreto. Por tanto, la primera etapa para fabricar 
heteroestructuras optimizadas es decidir cuales son los materiales más 
adecuados y los grosores de estas capas. El analito a estudiar y amplificar      
es el grafeno y/o Rodamina 6G (R6G) depositada en su superficie.                 
La propagación de la luz a través de la heteroestructura 
grafeno/dieléctrico/reflector se puede calcular mediante el método de la matriz 
transferida. Las simulaciones realizadas según el metodo descrito en el   





En la Figura 1 se presenta el factor de amplificación calculado para la 
intensidad de la banda G del sistema grafeno/dieléctrico/Cu, considerando 3 
dieléctricos diferentes (aire, SiO2 y Cu2O).  
 
Figura 1. (a) Factor de amplificación del pico G para el sistema 
grafeno/dieléctrico/Cu para una longitud de onda de excitación de 488 nm. (b) 
Grosor de la capa del dieléctrico que corresponde al máximo valor de 
amplificación y (c) amplificación máxima en función de la parte real del índice de 
refracción de la capa de dieléctrico. 
Los valores de amplificación experimental obtenidos representan un escenario 
interesante para usar el efecto de amplificación Raman por interferencia en 
aplicaciones para la detección de moléculas orgánicas o bio-materiales 
depositados sobre el grafeno, haciendo uso de su excelente bio-compatibilidad. 
La Figura muestra cómo el aire, con índice de refracción n = 1, induce el 
factor de amplificación más alto. El máximo se produce para grosores de aire 
mayores que para cualquier otro dieléctrico debido a que el aire (u otro gas) 
tiene el valor más bajo posible de índice de refracción. 
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Para la fabricación de una óptima heteroestructura grafeno/dielectrico/metal, 
se analiza la dependencia de la amplificación de la intensidad Raman del pico 
G del grafeno, en función de los diferentes parámetros involucrados.             
La amplificación depende principalmente del grosor de la capa dieléctrica, de 
manera que presenta un máximo para un grosor (Figura 2). Esta amplificación 
máxima se ha calculado para diferentes metales (Cu, Ni, Al) y para silicio,   
así como para capas dieléctricas con índices de refracción entre 1 y 3 para las 
longitudes de onda de excitación más utilizadas en espectroscopia Raman 
(457, 488, 514 y 633 nm).  
 
Figura 2. (a) Factor de amplificación de la intensidad del pico G del grafeno para 
diferentes sistemas:  Grafeno/dieléctrico/capa reflectante, siendo (Al (triángulos), 
Si (círculos), Cu (cuadrados) y Ni (estrellas)) a diferentes longitudes de onda: 
633 nm (rojo), 514 nm (verde), 488 nm (azul) y 457 nm (violeta) en función de 
                                   . Para cada capa dieléctrica se han 
empleado valores de n(dieléctrico) en el rango de 1 a 3. 
En la Figura 2 se ha representado la evolución de los valores máximos de 
amplificación en función del módulo la diferencia de índices de refracción  
entre el metal y el dieléctrico. Se puede observar una tendencia general en el 
factor de amplificación calculado para todas las combinaciones de materiales. 
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Se aprecia un incremento sistemático del factor de amplificación con el 
módulo de la diferencia de los índices de refracción 
                                   . Se ha obtenido un 
comportamiento similar para Cu, Ni y Si como capas reflectoras (        , 
Figura 2b). En cambio, la variación más importante es debida a la longitud de 
onda de excitación Raman; se puede observar cómo destacan claramente los 
valores de amplificación para el aluminio. Por tanto podemos concluir que de 
entre los distintos materiales escogidos, la situación óptima   es la 
combinación de aluminio como capa reflectora, combinado con un dieléctrico 
con n (dieléctrico) = 1 alcanzando valores de amplificación por encima de 
4000 para una longitud de onda de excitación de 633 nm  (Figura 3).  
 
Figura 3. Amplificación Raman para la tricapa grafeno/dieléctrico/Al, con n 
(dieléctrico) = 1 y 1.5, representada frente a la longitud de onda de excitación 
Raman. Las líneas discontinuas azules son la parte real e imaginaria de los 
índices de refracción del aluminio (ejes derecha). En el eje horizontal superior se 
muestra el grosor de la separación de aire correspondiente al factor máximo de 
amplificación.  
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Sin embargo, n = 1 es el índice de refracción del aire (o algún gas);              
para sólidos los valores del índice de refracción más bajos están           
alrededor de 1.5, próximos al índice de refracción de muchos óxidos y 
polímeros que pueden ser usados como capa dieléctrica. Para longitudes de 
onda de excitación en el infrarrojo, el índice de refracción complejo del 
aluminio se incrementa significativamente (lineas azules). La amplificación 
calculada alcanza valores alrededor de 5000 para 700 - 800 nm que 
corresponden con la región del espectro de laser IR usado en sistemas 
FTRaman, y por encima de 104 para 1000 nm. Por tanto las simulaciones 
realizadas indican que la amplificación Raman por interferencia puede alcanzar      
valores por encima de 104 para sistemas tricapa formados por 
grafeno/dieléctrico/aluminio  (siendo la capa dieléctrica un gas, un óxido         
o un polímero).  
En la Figura 4 se presenta el esquema propuesto para el dispositivo                 
de detección. Estas plataformas son interesantes para detección óptica      
donde el reflector óptimo es el aluminio y el grafeno actuaría como una capa         
bio-compatible adecuada para el depósito de nanopartículas y moléculas.  
 









6.2. Fabricación de las heteroestructuras   
A partir de los resultados obtenidos en los cálculos, se ha elegido el aluminio 
como el mejor material reflectante y el Al2O3 como capa dieléctrica (1.775 a 
488 nm). Ambos pueden ser depositados fácilmente en forma de capa delgada 
sobre Si(001) que proporciona una elevada planitud. Para evaluar y comparar 
la señal Raman del grafeno y de la molécula de referencia (R6G) en las mismas 
condiciones a lo largo de las diferentes etapas de la fabricación de la 
heteroestructura, se ha seguido el proceso esquematizado en la Figura 5.  
 
Figura 5. Proceso de fabricación de la heteroestructura: (a) sustrato de silicio,   
(b) tira adhesiva, (c) capa de aluminio crecida, (d) adhesivo retirado,                 
(e) tira adhesiva perpendicular a la primera, (f) capa de Al2O3 crecida,               
(g) segundo adhesivo retirado, (h) muestra final con 4 zonas donde: (1) Si,       
(2) Al/Si, (3) Al2O3/Si y (4) Al2O3/Al/Si. Por último, (i) Grafeno/PMMA 
transferido a la muestra, (j) eliminación del PMMA, y (k) depósito de R6G por 
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La heteroestructura se ha fabricado a temperatura ambiente mediante 
sputtering magnetrón sobre sustratos de silicio. Previamente, los sustratos de 
silicio (Si(001), 1 x 1 cm2 con un grosor de 350   25  m) fueron limpiados 
con acetona y secados con pistola de N2 puro. A continuación, una tira 
adhesiva se coloca a lo largo de la superficie del sustrato de silicio, la cual se 
retira después del depósito de la lámina (este proceso se repite  antes/después 
del depósito de cada lámina). La presión base del sistema es de  1 x 10-6 mbar. 
La lámina de aluminio se depositó  por DC sputtering a partir de un blanco de 
Al (99.0 % de pureza) con Ar a una presión de 5 x 10-3 mbar a una potencia de 
0.04 A (velocidad de depósito de 3.4 nm/min). La lámina de óxido de aluminio 
(Al2O3) se depositó por RF sputtering  (50 W) a partir de un blanco de Al2O3 
con Ar a una presión de 7 x 10-3 mbar (velocidad de depósito de 2 nm/min).  
De esta forma, al finalizar el proceso, se obtienen cuatro zonas diferentes 
dentro de la misma muestra. Zona 1: sustrato de silicio, usado como referencia 
de la intensidad Raman del grafeno y R6G. Zona 2: capa de aluminio (90 nm, 
optimizado para obtener una alta reflexión y evitar que dicha capa se despegue) 
sobre silicio. Zona 3: capa de Al2O3 sobre silicio. Zona 4: apilamiento 
completo de las capas: Al2O3/Al/Si.  
Teniendo en cuenta este protocolo y después de una calibración precisa, se 
fabricaron tres heteroestructuras de cuatro zonas con diferente grosor de la 
capa de Al2O3 denominadas “4Z-50”, “4Z-60” y “4Z-70”, con grosores de 50, 
60 y 70 nm de Al2O3, respectivamente. A continuación, el grafeno crecido por 
CVD sobre hoja de cobre se transfirió sobre estas heteroestructuras (proceso 
descrito en el Capítulo 2, apartado 2.3.). La calidad de la capa de grafeno 
transferido se evalúa por espectroscopia Raman, como se muestra en la Figura 
6. También se presenta un esquema de  la heteroestructura Gr/4Z-60 así como 




muestra que contiene las cuatro zonas. El espectro Raman del panel izquierdo, 
muestra características de una monocapa de grafeno (color verde en la 
imagen), mientras que el espectro Raman del panel derecho, corresponde con 
grafeno bi-tricapa (píxeles blancos en la imagen). Los espectros en otras zonas 
tienen las mismas características pero con intensidades más bajas. Se observa 
claramente cómo las intensidades Raman en las regiones 1 - 3 son muy débiles 
en comparación con la región 4 (Gr/Al2O3/Al/Si), debido al efecto IERS.  
 
Figura 6. Esquema de la heteroestructura Gr/4Z-60 e imagen Raman de la 
intensidad del pico G del grafeno en una región de la muestra que contiene las 
cuatro zonas.  
El papel del grafeno es importante, ya que se trata de un sustrato adecuado para 
el depósito de moléculas orgánicas y, por otro lado, sirve para garantizar que  
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grafeno, la naturaleza, el carácter hidrofóbico y la morfología de las cuatro 
zonas sería diferente y la concentración final de R6G en cada zona podría 
variar (independientemente de si se realiza mediante depósito por inmersión o 
por depósito con giro o “spin-coating”). Además, para garantizar la 
homogeneidad de la densidad molecular de R6G, se deposita una disolución  
de R6G en metanol por “spin-coating” (16  L/cm2 durante 45 segundos a  
1500 rpm) sobre la heteroestructura y también sobre una muestra referencia de 
grafeno/cuarzo de Graphenea. Esta muestra se utiliza para evaluar la densidad 
molecular usando medidas de absorción óptica de la película de R6G 
depositada por comparación con una solución de R6G (10-5 M) en metanol.  
6.3. Rendimiento de la amplificación Raman  
Las amplificaciones de la intensidad del pico 2D del grafeno correspondiente a 
las tres muestras (“4Z-50”, “4Z-60” y “4Z-70”) se obtienen usando la señal  
del grafeno en la zona 1 (Gr/Al/Si) de cada muestra como referencia. En la 
Figura 7 se muestran los factores de amplificación calculados (líneas azules)   
y experimentales (puntos rojos) en función del grosor de la capa de Al2O3    
(50, 60 y 70 nm, respectivamente) para una excitación de 488 nm. 
 
Figura 7. Factores de amplificación del pico G del grafeno en función del     
grosor de la capa de Al2O3 para las zonas: a) Gr/Al2O3/Al/Si y b) Gr/Al2O3/Si. 













































































Las amplificaciones obtenidas, correspondientes a la zona 4 (Gr/Al2O3/Al/Si), 
alcanzan valores de 550, 650 y 350 para las capas de Al2O3 de 50, 60 y 70 nm, 
respectivamente (Figura 7a). El mayor valor se obtiene para un grosor de  
Al2O3 de 60 nm lo que concuerda con lo predicho en las simulaciones aunque 
los valores de amplificación  experimentales son inferiores a los calculados.  
En la zona 3 (Gr/Al2O3/Si), donde la capa reflectante es silicio, los factores de 
amplificación son altos (50, 73 y 70) y son más próximos a los calculados 
(Figura 7b). Sin embargo, en la zona 2 (Gr/Al/Si) se detecta una amplificación 
significativa (  10 - 30). Teniendo en cuenta que en la superficie del    
aluminio (zona 2: Al/Si) siempre se forma una capa de óxido pasivante          
de grosor   3 nm, puede producirse una amplificación debida a esta capa 
dieléctrica. La amplificación calculada para esta situación es aproximadamente 
2 que resulta claramente inferior a lo obtenido experimentalmente (10 - 30). 
Por tanto, es necesario considerar una amplificación asociada al plasmón       
de aluminio debido a que la morfología de la película no es estrictamente  
plana si no que presenta rugosidades con radios de curvatura muy pequeños 
como veremos más adelante.  
En contra de lo que ocurre con nanopartículas esféricas de aluminio            
(que exhiben fuertes plasmones de resonancia en el rango del UV), las 
partículas no esféricas, presentan plasmones anchos en el visible,18 su efecto 
SERS incluso se ha detectado para longitudes de onda en el NIR.19 Este 
mecanismo de amplificación no puede contribuir cuando el dieléctrico Al2O3 
está presente, ya que el efecto SERS sólo es efectivo a distancias 
extremadamente cortas entre la molécula y la nanopartícula metálica. 
La siguiente etapa consiste en evaluar la amplificación de la señal Raman del 
analito. Se ha utilizado una solución de R6G en metanol que se deposita por 
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“spin-coating” en las heteroestructuras de cuatro zonas con y sin grafeno.      
La técnica “spin-coating” garantiza homogeneidad y reproducibilidad de       
las películas que se depositan a partir de fase líquida. La densidad molecular  
de las películas de R6G depositadas es 2 x 1013 moléculas/cm2 (para una 
concentración de R6G de 10-5 M).  
En la Figura 8a se presenta una imagen óptica de una región de la muestra   
que presenta las cuatro zonas de la heteroestructura “4Z-70” con grafeno 
transferido y en la que se ha depositado R6G. Las diferentes reflectancias       
en las cuatro zonas revelan claramente los diferentes apilamientos de las capas. 
Las imágenes Raman de la intensidad del pico 2D del grafeno (Figura 8b) y  
del pico a 1650 cm-1 de la R6G (Figura 8c) muestran la diferencia en el     
poder de amplificación de las cuatro zonas. Un espectro característico de    
cada zona se ha representado para la muestra con grafeno y R6G (Figura 8d) 
La amplificación obtenida para los picos Raman de R6G es un 20 % menor que 
la obtenida para el grafeno.  
La R6G absorbe fuertemente a la longitud de onda del láser (488 nm) y 
presenta una fuerte fluorescencia (  552 - 556 nm) que coincide con la región 
de las vibraciones Raman. Sin embargo, el grafeno extingue casi totalmente la 
emisión de fluorescencia y los picos vibracionales pueden ser fácilmente 
detectados solo cuando está presente (Figuras 13d y 13e). La estructura 
electrónica del grafeno (cono de Dirac) permite la transferencia de energía    
del analito al grafeno extinguiendo la fluorescencia de forma  eficiente para   
un gran número de analitos20,21 importantes en muchas aplicaciones. Cuando la 
capa de R6G se deposita directamente en la heteroestructura sin grafeno, su 
fluorescencia también tiene una amplificación similar a la que de las 
vibraciones Raman (Figura 8e), sin embargo esta fluorescencia oculta 





Figura 8. (a) Imagen óptica (20 x 20  m) de las cuatro zonas de la muestra con 
70 nm de Al2O3 (4Z-70)  con grafeno transferido y R6G depositado por       
“spin-coating”. Imágenes Raman de la misma región en (b) pico 2D del grafeno           
y (c) pico a 1645 cm-1 de la R6G. Un espectro representativo de cada una de las     
4 zonas está representado en (d) con grafeno y (e) sin grafeno. En (e),                 
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Esta plataforma sencilla y plana (Al2O3/Al/Si) es extremadamente estable con 
el tiempo, robusta frente agentes externos y permite también mejorar la calidad 
de las imágenes ópticas obtenidas con un microscopio. Para evidenciar la 
posibilidad de visualizar defectos en grafeno, en la Figura 9 se muestran las 
imágenes obtenidas con microscopio óptico en cada una de las cuatro zonas de 
la heteroestructura “4Z-60” sobre la que se ha transferido grafeno. Se pueden 
observar bicapas de grafeno en las zonas 3 y 4 como regiones oscuras con un 
diámetro alrededor de 1 – 2  m, y además, en la zona 4 (Gr/Al2O3/Al/Si) se 
observan las arrugas que aparecen en el grafeno transferido.  
 
Figura 9. Izquierda: Imágenes obtenidas con microscopio óptico en cada una de 
las cuatro zonas de la heteroestructura “4Z-60” sobre la que se ha transferido 
grafeno sintetizado por CVD. Los puntos negros más pequeños son partículas   
de polvo. Derecha: Simulaciones de la diferencia de reflectancia        , 
donde R es la reflectancia de una monocapa de grafeno (SLG) y bicapa de 
grafeno (BLG) y R0 es la reflectancia sin grafeno, para Al2O3/Al y Al2O3/Si en 

















































Los sustratos de Si/SiO2 han sido utilizados para amplificar la visibilidad de las 
monocapas de grafeno22 y películas delgadas de grafito.23 Sin embargo, en el 
trabajo aquí presentado, el contraste está relacionado con la diferencia de 
reflectancia resultante entre regiones monocapa y regiones bicapa de grafeno 
sobre silicio. Este efecto se puede considerar un caso simple de la utilización 
del método de matrices de transferencia con el que se ha calculado la 
reflectancia en función del grosor de la capa de dieléctrico (Figura 9) dando 
lugar a una diferencia apreciable entre la reflectancia obtenida con monocapa y 
bicapa de grafeno para un grosor adecuado de  Al2O3.  
6.4. Factores limitantes en la amplificación por interferencia 
Uno de los factores cruciales que determinan la calidad del proceso de 
interferencia es la planitud de las capas involucradas. Por ello, en el estudio de 
la amplificación obtenida experimentalmente resulta imprescindible la 
caracterización de las capas por AFM (Figura 10). De este modo se         
pueden obtener datos de la morfología y rugosidad de las capas de aluminio y 
Al2O3 para diferentes grosores y condiciones de sputtering.  
El grosor de la capa de aluminio se ha reducido a 90 nm para tener una alta 
reflectividad y limitar la  rugosidad. Las imágenes topográficas de AFM y     
los resultados de la rugosidad rms (raíz de la desviación cuadrática media) y   
la anchura de la distribución de alturas (FWHM) correspondientes a las cuatro 
zonas de la muestra Al2O3 (60 nm)/Al (90 nm)/Si están recogidas en la    
Figura 10. La anchura de la distribución FWHM es un parámetro                 
más significante que el rms para en cuanto a procesos de interferencia.           
La rugosidad de la capa de aluminio (rms = 3.9 nm y FWHM = 9.1 nm) es 
claramente mayor que la capa de Al2O3 (rms = 1.1 nm y FWHM = 2.4 nm).   
Al ser la más profunda, la capa de aluminio incide en la rugosidad de todas las 
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capas y domina en la rugosidad del apilamiento completo (rms = 4.4 nm y 
FWHM = 10.4 nm). La rugosidad está directamente relacionada con el tamaño 
de grano, que es significativamente mayor en la capa de aluminio que en la 
capa de Al2O3 (menor que el tamaño de la punta de AFM) (Figura 10).  
 
Figura 10. Imagen óptica (centro) e imágenes topográficas de AFM con los 
resultados de rugosidad y anchura de la distribución de alturas (RMS y FWHM) 
de las cuatro zonas de la heteroestructura “4Z-60” (sin grafeno transferido): (1) 
sustrato de silicio, (2) Al(  90 nm)/Si, (3) Al2O3(  60 nm)/Si y (4) Al2O3/Al/Si. 
Los dibujos esquematizan las secciones de las cuatro zonas. 
La anchura de la distribución de alturas de las capas FWHM equivale a la 
variación del grosor de cada capa y por tanto se ha empleado para estimar el 
impacto de la morfología en la amplificación por interferencia en las zonas con 
estructura Gr/Al2O3/Si y Gr/Al2O3/Al/Si.  
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Esto se muestra en la Figura 11a, donde se puede observar cómo la reducción 
del factor de amplificación es relevante sólo para valores altos de FWHM.     
En relación con las heteroestructuras estudiadas, la reducción esperada         
por efecto de rugosidad es menor del 10 % para Gr/Al/Al2O3/Si y aún          
más pequeño para Gr/Al2O3/Si, lo que no justifica la reducción de la 
amplificación medida comparada con el valor calculado. Para explicar la 
disminución obtenida en la amplificación se debe tener en cuenta que el   
índice de refracción del aluminio tiene un papel fundamental en el proceso.    
El índice de refracción está relacionado con la densidad del material y, en    
una película delgada, ésta puede ser inferior a la del volumen debido a            
la morfología granular de forma que una disminución de densidad puede tener 
un impacto en la amplificación.  
 
Figura 11. (a) Factor de amplificación Raman en función de la anchura FWHM 
de la distribución de alturas de la heteroestructura, la línea discontinua vertical 
corresponde a “4Z-60”. (b) Factor de amplificación Raman en función del grosor 
de la capa dieléctrica, para varias reducciones de la parte imaginaria del índice de 
refracción del Al (inset: reducciones de la parte real). Los puntos grises 
corresponden a las amplificaciones experimentales de las heteroestructuras.  
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En la Figura 11b, se muestran los cálculos del factor de amplificación             
en función del grosor de la capa de Al2O3 para diferentes reducciones del 
índice de refracción del aluminio. Según los cálculos, una pequeña reducción 
de la parte imaginaria en el índice de refracción del aluminio ((Al)) reduce 
fuertemente la amplificación, mientras que un cambio en la parte real, es     
casi irrelevante. Se puede ver que una reducción del 11 % en (Al) explica la 
amplificación obtenida para los diferentes grosores de la capa dieléctrica de las 
heteorestucturas (círculos en Figura 11b). 
Una manera de incrementar la densidad de la capa delgada de aluminio sería 
reducir el tamaño de grano cristalino para minimizar los huecos entre ellos. 
Esto podría conseguirse depositando la capa de aluminio mediante evaporación 
por cañón de electrones. En este sentido, la ausencia de la capa de aluminio   
en la zona 3 hace posible que la estructura Gr/Al2O3/Si presente factores        
de amplificación mucho más próximos a los calculados, lo que confirma la 
validez del modelo y los cálculos. 
6.5. Amplificación por combinación IERS + SERS 
Para estudiar el efecto combinado de la amplificación de la señal Raman      
por interferencia IERS y por cercanía a una superficie nanoestructurada 
(SERS) se depositó por sputtering una capa ultra-delgada de plata (de 1 nm de 
grosor nominal) sobre la heteroestructura “4Z-70” con grafeno.  
En realidad estas películas de plata con un grosor nominal tan pequeño         
son discontinuas, ya que están formadas por islas de plata con una anchura 
alrededor de 20 nm y 5 nm de altura (Figura 12) las cuales producen un factor 
de amplificación SERS próximo a 3000 para la R6G, en comparación con       





Figura 12. Imagen topográfica de AFM de la película de plata. Se incluyen  
perfiles que muestran los diferentes tamaños de las nanopartículas de plata. 
En la Figura 13, el espectro de la zona 1 corresponde a una amplificación sólo 
debida al efecto SERS, mientras que el espectro de la zona 4 es consecuencia 
de la amplificación combinada IERS + SERS. Teniendo en cuenta que el pico 
Raman de la R6G a 1650 cm-1 en la zona 1 (R6G/Ag/Si) tiene un factor          
de amplificación de 4000 debida al efecto SERS y que en la zona 4 
(R6G/Ag/Al2O3/Al/Si) el factor de amplificación es 200 x 10
3 debida al efecto 
SERS + IERS, podemos concluir que la combinación de la lámina de plata 
para el SERS y la plataforma de interferencia proporciona un factor                
de amplificación mayor de 105. Ya que las amplitudes del campo eléctrico 
están amplificadas por ambos mecanismos de forma independiente, el factor  
de amplificación total debe ser el producto de las dos contribuciones. 
Dos factores pueden mejorar efectivamente estos resultados: La longitud de 
onda de excitación de la señal Raman en el efecto IERS y la optimización     
del material responsable del efecto SERS mejorando el tamaño y la forma de 
las nanopartículas. La amplificación IERS se incrementa con el aumento de la 
longitud de onda y según los cálculos presentados anteriormente se predicen 
ganancias de 104 para longitudes de onda de excitación de 1000 nm. 




Figura 13. Espectros Raman en el rango de 1600 cm-1 de la R6G depositada por 
spin-coating en la heteroestructura con 70 nm de Al2O3 (4Z-70). Se incluye un 
esquema de la plataforma con la lámina de plata nano-estructurada. Los espectros 
1 - 4 corresponden a las siguientes zonas: (1) R6G/Ag/Si, (2) R6G/Ag/Al/Si,    
(3) R6G/Ag/Al2O3/Si y (4) R6G/Ag/Al2O3/Al/Si, respectivamente. 
Para evaluar la sensibilidad de la heteroestructura IERS+SERS se ha utilizado 
R6G con diferentes concentraciones depositado mediante “dip-coating”. Para 
ello, la plataforma se sumerge verticalmente en disoluciones de R6G (10-8 M, 
10-7 M y 10-6 M, respectivamente) en metanol durante 2 horas. En la       
Figura 14a se observa que el límite de detección para esta plataforma está en 
torno a 10-8 M para una excitación de 488 nm y una potencia láser de 0.3 mW. 
Para demostrar que efectivamente es posible combinar de una forma eficiente 
ambos efectos SERS+IERS, en la Figura 14b se presentan los espectros         
de R6G obtenidos de tres zonas diferentes de la muestra después de sumergir 
la heteroestructura “4Z-50” en una disolución de R6G (10-6 M).  































Figura 13. (a) Espectros Raman de disoluciones R6G depositadas por “dip-
coating” en la zona con estructura Ag/Al2O3/Al/Si de la plataforma “4Z-50”. (b) 
Espectros Raman de R6G (10-6 M) depositada en diferentes regiones de la 
heteroestructura. 
Las líneas azules corresponden a la señal combinada IERS + SERS, la línea 
verde corresponde a la amplificación SERS debido a la lámina de plata        
sobre silicio (en este caso, la plata extingue la fluorescencia de la R6G) y       
la línea rosa con la amplificación IERS.  
En este caso el débil pico Raman en 610 cm-1 de la R6G se superpone a         
su fluorescencia puesto que al no haber plata o grafeno no está extinguida. 
Esta Figura muestra la combinación eficiente del proceso de amplificación 







































































 Se han diseñado heteroestructuras grafeno/dieléctrico/reflectante para  
amplificar la señal Raman por interferencia (IERS). Los cálculos indican 
que el efecto se optimiza al maximizar la parte imaginaria del índice de 
refracción de la capa reflectante y minimizar la parte real de la capa 
dieléctrica de la heteroestructura. Los materiales óptimos encontrados son 
aluminio como metal y dieléctrico con n = 1 (correspondiente al aire). La 
opción más simple para el dieléctrico es un óxido de n bajo (Al2O3 o 
SiO2).  
 El máximo de amplificación predicho para el sistema grafeno/Al2O3(60 
nm)/Al/Si está próximo a 1200 para una excitación de 488 nm y 
amplificaciones  de 104 para excitaciones alrededor de 1000 nm. Dichas 
heteroestructuras con grafeno transferido y R6G (10-6 M) depositada por 
"dip-coating", presentan una amplificación experimental de 700 en la 
señal Raman de grafeno y próxima a 400 en la señal de R6G para 488 nm 
de excitación. Los valores de amplificación teóricos no se han conseguido 
experimentalmente debido a dos factores relacionados con las 
características de la lámina de aluminio: (i) Una pequeña reducción de un 
10 % en la parte imaginaria de su índice de refracción disminuye la 
amplificación un 40 %, (ii) La rugosidad de las capas que componen la 
heteroestructura está dominada por la lámina de aluminio. Sin embargo, 
este último efecto tiene relativamente bajo impacto para las rugosidades 
obtenidas experimentalmente. En este sentido, cuando no se incluye la 
capa de aluminio, por ejemplo grafeno/Al2O3/Si, la amplificación está en 





 Las plataformas diseñadas, también proporcionan un significativo 
incremento de contraste para imágenes ópticas permitiendo por ejemplo, 
una clara visualización de los defectos en una monocapa de grafeno 
transferido (como bicapas o arrugas). Esto puede servir como una 
herramienta rápida y sencilla para inspeccionar materiales 2D.  
 Se han fabricado plataformas combinando SERS + IERS por depósito de 
láminas ultra-delgadas nano-estructuradas de plata sobre las 
heteroestructuras. La amplificación combinada se demuestra con 
ganancias mayores de 105. El rendimiento de la capa plasmónica en esta 
prueba de concepto (ganancia en el rango de 103) se puede mejorar de 
forma significativa por lo que se prevé que la amplificación por 
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Síntesis de grafeno sobre rutenio   
 
 
 La gran expectativa de obtener grafeno de alta calidad en forma 
epitaxial sobre Ru(0001) hexagonal, desencadenó numerosos estudios hace 
unos pocos años, y de hecho, se ha obtenido grafeno con dominios cristalinos 
de gran tamaño.1,2 Sin embargo, la epitaxia también provoca un fuerte 
acoplamiento de la primera capa de carbono con el rutenio, como se confirma 
por espectroscopia de fotoelectrones resuelta en ángulo,3 modificando la 
estructura electrónica de las bandas   del grafeno cerca de la energía de Fermi. 
La segunda capa recupera el característico cono de Dirac del grafeno y, debido 
a la diferencia de parámetros de red entre el grafeno y el Ru(0001), se produce 
una figura de Moiré inconmensurable.4,5 No obstante, desde finales de los 




metales.6 En particular, se estudiaron los procesos de descomposición y 
disociación molecular sobre rutenio mostrando la formación de carburos o 
capas grafíticas.  El enlace carburo se consigue mediante el enlace entre los 
orbitales: C (2s) – Ru (4d) y C (2px,py) – Ru (4d).
7 Por otra parte, el rutenio 
presenta un gran interés en catálisis8,9 debido a su alta actividad y a la 
naturaleza de su reacción con el carbono. De hecho, las primeras observaciones 
de la grafitización del carbono proceden del estudio del rutenio como 
catalizador eficiente en la metanación del CO, donde se utiliza tanto la 
superficie del Ru(001),10 como la del Ru(101) o Ru(110).11,12 En este proceso, 
las capas de carbono amorfas se obtienen mediante recocido, mientras que para 
la obtención de capas grafíticas ordenadas son necesarias temperaturas de 
recocido mucho más altas. 
Recientemente se han obtenido multicapas de grafeno (MLG) por la exposición 
del Ru(0001) en etileno a 1000 ºC y posterior enfriamiento a 900 ºC. 13 En este 
caso, se asume que el carbono primero se disuelve en la red del rutenio y el 
grafeno se forma mediante un proceso de segregación, lo que ha sido 
confirmado por diferentes técnicas.1,14,15 Sin embargo, Yoshii et al.16 
demostraron que en láminas epitaxiales de Ru(0001) de 30 nm de grosor, la 
solubilidad del carbono sólo puede proporcionar el 10 % del carbono necesario 
para formar grafeno monocapa, y sin embargo detectan grafeno multicapa. Por 
tanto, concluyen que al contrario que en el níquel y en el cobalto (con una 
solubilidad en carbono mucho más alta), el grafeno crece sobre rutenio 
mediante un proceso catalítico, mientras que la segregación a la superficie está 
altamente favorecida por la densidad de fronteras de grano, formando grafeno 
multicapa. Por el contrario, se han publicado estudios donde se forma grafeno 
monocapa tanto sobre láminas monocristalinas de Ru(0001) como sobre 
láminas policristalinas de 100 nm de grosor sobre sílice vítrea.17,18 El complejo 
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equilibrio entre las distintas fuentes de carbono (adátomos, carbono disuelto en 
rutenio y grafeno) está  controlado por la concentración del carbono, la 
temperatura y las entalpías de segregación que son factores clave para el 
crecimiento de grafeno sobre Ru(0001).19 Se puede decir que a pesar de más de 
40 años de estudios, los mecanismos de formación de grafeno no están del todo 
claros. Lo que inicialmente se llamaba carbono grafítico/monocapa de grafito, 
recientemente se denomina multicapa/monocapa de grafeno. 
En este capítulo se estudian los mecanismos de crecimiento de grafeno sobre 
láminas ultra-delgadas de rutenio; en particular el proceso de incorporación de 
carbono en la fase metálica y la formación de la capa de grafeno. Se demuestra 
la formación de una fase cúbica de carburo de rutenio con una relación de 
volumen RuC:Ru que depende del grosor del rutenio. También se presenta la 
viabilidad de sintetizar multicapas y monocapas de grafeno sobre nano-
estructuras de rutenio y carburo de rutenio, de gran importancia para explorar el 
potencial de estos materiales híbridos en aplicaciones mecánicas, catalíticas y 
de detección (UV-SERS). 
7.1. Síntesis de grafeno sobre láminas ultra-delgadas de rutenio 
Se observa que tanto la estructura del sustrato utilizado (sílice vítrea o zafiro) 
como la temperatura del depósito y grosor nominal de la lámina ultra-delgada 
de rutenio, son parámetros que determinan la morfología y las características 
estructurales del rutenio. Dicha lámina se encuentra altamente texturada cuando 
se deposita sobre zafiro (Z) a 650 ºC, o bien se encuentra en forma de lámina 
uniforme totalmente amorfa, cuando se deposita sobre sílice vítrea (SV) a 
temperatura ambiente, como veremos más adelante. Estas características 
iniciales de la lámina de rutenio se modifican durante la síntesis de grafeno   




sputtering magnetrón a partir de un blanco de Ru (99.9 % de pureza) con argón 
gas a una presión (5 x 10-3 mbar) y una potencia   10 W. Antes del depósito de 
las láminas de rutenio, los sustratos de sílice vítrea (SV) se limpian con acetona 
e iso-propanol y se secan con pistola de N2 de alta pureza. Los sustratos de 
zafiro (Z) se someten a un recocido a 1000 ºC al aire durante 10 horas para 
eliminar el agua absorbida y proporcionar terrazas atómicamente planas. El 
grosor nominal de las láminas crecidas varía entre 2 y 40 nm, obteniendo una 
tasa de depósito de 1.1 nm/min. El grafeno se sintetiza sobre la lámina de 
rutenio mediante la técnica CVD usando metano como gas precursor a 
diferentes temperaturas.  
Debido al gran número de parámetros que intervienen en el proceso,                
es importante establecer una clara nomenclatura de las muestras que se utilizará 
a lo largo de todo el capítulo. Dicha nomenclatura es la siguiente: Tipo de 
sustrato (Z para zafiro o SV para sílice vítrea), temperatura de depósito del 
rutenio, en grados centígrados (RT para temperatura ambiente o 650)                
–Rux (donde x es el grosor nominal de la lámina de rutenio, en nanómetros),    
y –Gry (donde y es la temperatura de crecimiento del grafeno, en grados 
centígrados, 910, 1000 ó 1020 ºC), por ejemplo: Z650-Ru5-Gr1000. Para 
poder realizar una comparación adecuada, también se prepararon muestras 
análogas pero sin introducir metano en el reactor (sólo hidrógeno) y por      
tanto en dichas muestras el grafeno no se forma. Para las muestras sin     
grafeno la nomenclatura es la misma salvo que en -Gry (el símbolo Gr se 
elimina, e y representa la temperatura del recocido en el CVD), por ejemplo:          
Z650-Ru5-1000. 
La relevancia de la morfología de la lámina de rutenio en la síntesis de grafeno 
se evalúa comparando los espectros Raman de las muestras ZRT-Ru40-Gr910 
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y Z650-Ru40-Gr910, que son láminas de rutenio de 40 nm crecidas sobre 
zafiro (0001) a temperatura ambiente y a 650 ºC, respectivamente, con    
grafeno crecido a 910 ºC. Las imágenes FE-SEM muestran, en el caso de  
Z650-Ru40-Gr910, una lámina de rutenio completamente uniforme 
(exceptuando la presencia de algunos huecos) cuando se deposita a 650 ºC 
(Figura 1a), o bien la formación de granos en la lámina de rutenio crecido a 
temperatura ambiente, ZRT-Ru40-Gr910 (Figura 1b). 
Los datos de difracción de rayos-x en sincrotrón en configuración      (con 
momento transferido perpendicular a la superficie de la muestra, Figura 1c) 
muestran la alta calidad cristalina del rutenio en Z650-Ru40-Gr910 ya que se 
encuentra totalmente texturado  (0001) y presenta más de 50 oscilaciones en el 
pico de difracción (0002) asociadas al tamaño finito de la lámina (inset     
Figura 1c). Por el contrario, ZRT-Ru40-Gr910 presenta una fracción 
policristalina, aunque también se observa una fuerte orientación       
preferencial (0001). También hay diferencias en los espectros Raman de estas 
muestras: no se observan los picos Raman del grafeno en Z650-Ru40-Gr910 
mientras que en ZRT-Ru40-Gr910, que presenta granos orientados a lo largo  
de ejes diferentes a [0001], se observa una señal Raman muy débil 
característica del grafeno monocapa (Figura 1d) en algunas zonas. Esto           
se explica por el fuerte acoplamiento entre el grafeno monocapa y la    
superficie del rutenio en los granos (0001). La intensidad Raman es muy     
débil porque el proceso deja de ser resonante debido a la modificación            





Figura 1. Imágenes FE-SEM de las láminas de rutenio de 40 nm de grosor 
crecidas sobre zafiro a: a) 650 ºC, Z650-Ru40-Gr910 y a b) RT, ZRT-Ru40-
Gr910, ambas sin grafeno. c) Difractogramas en sincrotrón en configuración 
     con  0.6915 Å. El zoom muestra las franjas de interferencia para la 
muestra de rutenio crecida a 650 ºC revelando su alta calidad cristalina. d) 



































12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
 ZRT-Ru40-Gr910
 Z650-Ru40-Gr910
           _
Ru (1120)
Z (0009)           _
Ru (1012)
           _
Ru (1011)
Ru (0002)























Síntesis de grafeno sobre rutenio 
207 
 
Sin embargo, se observan comportamientos completamente diferentes cuando 
se estudian láminas de rutenio ultra-delgadas con un grosor nominal de 5 nm 
depositadas sobre zafiro o sílice vítrea a temperatura ambiente o bien a 650 ºC 
con grafeno crecido a 910 ó 1000 ºC. Las muestras equivalentes sin metano    
(y por tanto sin de grafeno) sometidas a un recocido en atmosfera de hidrógeno 
a la misma temperatura en el horno de CVD, se utilizan como referencia. En la 
Figura 2 se comparan los espectros Raman característicos de las diferentes 
láminas ultra-delgadas de rutenio con grafeno sintetizado a 910 y 1000 ºC sobre 
diferentes sustratos.  
La Figura 2a muestra que en SVRT-Ru5-Gr910 (grafeno sintetizado a 910 ºC), 
se forma una multicapa altamente defectuosa (o capa de carbono grafítico), 
mientras que cuando el grafeno se sintetiza a 1000 ºC (SVRT-Ru5-Gr1000 y 
SV650-Ru5-Gr1000) se forma una monocapa donde  I2D > IG, característico de 
un grafeno monocapa. Se establece la intensidad del pico G de la muestra 
SV650-Ru5-Gr1000 como la correspondiente a una monocapa de grafeno       
en estas muestras de rutenio. El correspondiente valor de IG para              
SVRT-Ru5-Gr1000, presenta una intensidad casi idéntica, por tanto es también 
una monocapa de grafeno aunque presenta menor calidad como indica             
la reducción de la intensidad del pico 2D (I2D). Sin embargo, para            
SVRT-Ru5-Gr910 donde el grafeno se sintetiza a 910 ºC, IG es 
sistemáticamente mayor, lo cual señala a un crecimiento de multicapa. La alta 
intensidad del pico de defectos (ID) en todos los casos así como un         
cociente (ID/IG) reducido incluso en los casos de monocapa, se deben al    
tamaño pequeño de los granos de grafeno probablemente relacionado con el 





Figura 2. Espectros Raman característicos del grafeno sintetizado a 910 y 1000 ºC 
sobre láminas de rutenio crecidas sobre: a) sílice vítrea a temperatura ambiente y 
650 ºC y b) zafiro a 650 ºC. 
De la misma forma, en las láminas de rutenio de 2 y 5 nm altamente texturadas 
depositadas sobre zafiro a 650 ºC, Z650-Ru5-Gr910 y Z650-Ru2-Gr910, 
(grafeno sintetizado a 910 ºC) se forma multicapa, mientras que para         
Z650-Ru5-Gr1000 (grafeno sintetizado a 1000 ºC) se observa una señal muy 
baja (Figura 2b). A la vista de las observaciones publicadas, así como de la baja 
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solubilidad de carbono en rutenio a 910 ºC, es probable que cuando el grafeno 
se sintetiza a 910 ºC se forme una capa grafítica defectuosa debido 
principalmente al proceso catalítico en superficie; mientras que cuando la 
síntesis de grafeno ocurre a 1000 ºC, se puede formar una monocapa de grafeno 
o en su defecto un grafeno casi indetectable por segregación durante el 
enfriamiento del carbono disuelto. 
7.2.  Estructura cristalina de las láminas en estudio 
Los difractogramas representativos para cada una de las láminas de rutenio de  
5 nm de grosor depositadas sobre zafiro con y sin grafeno sintetizado a 910 ºC 
(Z650-Ru5-910 y ZRT-Ru5-G910) y con y sin grafeno sintetizado a 1000 ºC 
(Z650-Ru5-1000 y ZRT-Ru5-Gr1000) se representan en la Figura 3a y 3b, 
respectivamente. Para aquellas muestras con y sin grafeno sintetizado a 910 ºC 
(Z650-Ru5-910 y Z650-Ru5-Gr910), ambas presentan una textura (0001) 
aunque también se observan pequeñas contribuciones de granos con texturas 
(     ), (     ) y (     ), incluso a la temperatura de depósito adecuada para 
que el rutenio crezca de forma epitaxial sobre el sustrato de zafiro                   
(TS = 650 ºC), por ejemplo: Z650-Ru5-Gr910 en la Figura 3a. Los parámetros 
de red de esta muestra coinciden con los de la muestra de referencia          
Z650-Ru5-910 y con el rutenio en volumen. Para aquellas muestras con y sin 
grafeno sintetizado a 1000 ºC (Z650-Ru5-1000 y Z650-Ru5-Gr1000) sólo se 
detectan los picos del Ru (0002) y (     ) en la muestra con grafeno (Figura 
3b), mientras que la muestra sin grafeno exhibe orientaciones adicionales no 
observadas en su muestra equivalente con grafeno. Si se analiza con más detalle                    
Z650-Ru5-Gr1000, es evidente que el pico de Ru (     ) está ligeramente 
desplazado en comparación con Z650-Ru5-Gr1000 (inset Figura 3b). También 





Figura 3. Difractogramas con   = 0.6915 Å en la configuración      del 
rutenio fuertemente texturado en (0001) con y sin grafeno sobre zafiro sintetizado 
a: a) 910 ºC y b) 1000 ºC. Los asteriscos indican los picos debidos a la fase       
del RuC. Los insets de muestran en detalle las regiones del pico del Ru(     ). 
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En la figura 4, se estudian las muestras de rutenio policristalino crecidas sobre 
sustratos de sílice vítrea, y aunque con menos intensidad, también se detectan 
nuevos picos (marcados con asterisco rojo) en SV650-Ru5-Gr1000. En          
las muestras con y sin grafeno sintetizadas a 910 ºC (SVRT-Ru5-Gr910 y     
SVRT-Ru5-910) no se aprecian estos picos. 
Independientemente del sustrato utilizado (zafiro o sílice vítrea), cuando el 
grafeno se sintetiza a 1000 ºC (Z650-Ru5-Gr1000 y SV650-Ru5-Gr1000), los 
picos de Ru(     ) están desplazados de una forma similar a bajos ángulos, 
como se observa tanto en la Figura 4b como en el inset de la Figura 3b.           
Se puede concluir que con estas condiciones tan particulares se forma una 
nueva fase cristalina, relacionada con la incorporación de carbono a la 
estructura del rutenio, la fase de carburo de rutenio (Ru-C). 
El difractómetro de seis círculos permitió realizar medidas en distintas 
configuraciones: (i)      estándar, con el momento transferido perpendicular 
al sustrato, y (ii) el denominado barrido en delta, una geometría que revela       
el orden del plano. En este último caso, el ángulo de incidencia se fija en 0.2 º y 
el detector se mueve en el plano horizontal "ángulo delta" de manera que el 
momento transferido es casi paralelo al plano del sustrato. Se trata de una 
exploración en el plano del detector, y delta es equivalente a   . Esta 
configuración es especialmente útil para películas policristalinas, ya que          







Figura 4. Difractogramas adquiridos con             en diferentes 
configuraciones del rutenio policristalino depositado sobre sílice vítrea con y sin 
grafeno sintetizado a 910 y 1000 ºC para a) configuración     , donde se 
observa un gran fondo debido al sustrato, y b) medida delta en el plano. En el 
zoom de la Figura se observa en detalle la región del Ru(     ). Los asteriscos en 
color rojo indican los picos de difracción debidos a la fase del RuC. 
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7.3.  Entorno del rutenio a corto alcance 
El limitado número de picos de difracción impiden la determinación directa de 
la estructura cristalina de esta nueva fase de Ru-C, por tanto hemos empleado 
técnicas de  espectroscopia de absorción de rayos x (XAS) en el borde-K del 
rutenio, pues proporcionan información adicional sobre la estructura a corto 
alcance alrededor del rutenio. Los espectros XANES (X-ray Absorption Near 
Edge Structure) corresponden a la zona cerca del borde de absorción y 
proporcionan información de los niveles electrónicos superiores y de la simetría 
del entorno atómico por efecto de múltiples dispersiones. En las muestras con 
grafeno crecido a 910 ºC sobre sílice vítrea y zafiro (SVRT-Ru5-Gr910 y  
Z650-Ru40-Gr910) (Figura 5a), los espectros XANES son casi idénticos a la 
forma espectral de las muestras sin grafeno, SVRT-Ru5-910 (Figura 5a) así 
como a la de la lámina de rutenio usada como referencia. La parte EXAFS 
(Extended X-ray Absorption Fine Structure) se extiende más allá del borde de 
absorción y contiene oscilaciones de la señal relacionada con la interacción del 
electrón foto-generado con sus vecinos por el efecto de una sola dispersión. El 
análisis de la Transformada Fourier (FT) de las señales EXAFS obtenidas, 
confirma esta conclusión. Las formas de las FT son casi idénticas al Ru-hcp 
metálico. Los ajustes requieren dos distancias Ru-Ru, 2.64 Å y   2.73 Å (con 
aprox. 6 vecinos cada uno) consistentes en una estructura Ru-hcp (Tabla 1).  
Por el contrario, los espectros XANES de las muestras con grafeno crecido a 
1000 ºC sobre sílice vítrea (SVRT-Ru5-Gr1000 y SV650-Ru5-Gr1000, Figura 
5a) son muy distintos al del Ru-hcp, lo que confirma la existencia observada 
por difracción de otra fase con simetría local distinta a la del Ru-hcp. Las 
muestras correspondientes sin grafeno (SVRT-Ru5-1000 y SV650-Ru5-1000) 
exhiben una forma espectral XANES (Figura 5a) idéntica al Ru-hcp. El 




(Z650-Ru5-Gr1000) presenta unas características ligeramente diferentes 
(amplitud más baja y un desplazamiento a baja energía) en comparación con la 
muestra sin grafeno (Z650-Ru5-1000), y corresponde a una situación 
intermedia con proporción relativa de dos fases diferente a las muestras 
crecidas sobre sílice fundida.  
 
Figura 5: a) Espectro XANES y b) espectro EXAFS y FT de las láminas de 
rutenio de 5 nm crecidas sobre sílice vítrea y zafiro con y sin grafeno sintetizado a 
910 y 1000 ºC. La línea verde en a) es el ajuste de Z650-Ru5-Gr1000 mediante la 
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Las señales EXAFS (Figura 5b) claramente revelan una situación distinta    
para las muestras donde el grafeno se crece a 1000 ºC. Una segunda 
contribución emerge a expensas de la intensidad de la contribución Ru-Ru de la 
fase Ru-hcp metálica. Esta segunda contribución está de acuerdo con distancias 
Ru-C a   2.31 Å (Tabla 1) similares a los valores en volumen del RuC20 y más 
grandes que las distancias calculadas  para las capas de carburo de RuC que    
se forman en Ru(0001).21 No obstante, los ajustes requieren una distancia extra 
Ru-Ru alrededor de 2.93 Å que necesariamente tiene que estar relacionada     
con la segunda esfera de coordinación de la fase RuC, debido a que esta 
distancia Ru-Ru no corresponde a Ru-hcp. De hecho, la contribución del 
carburo predomina en las muestras sobre sílice vítrea.  
Cuando el grafeno se crece a 1000 ºC, la disminución de la señal FT (líneas 
rojas en la Figura 5b) se puede atribuir al efecto simultaneo de la reducción del 
contenido de la fase Ru-hcp (que es una fase minoritaria de acuerdo con los 
resultados XANES) y a la interferencia destructiva de las oscilaciones EXAFS 
entre los pares Ru-C y Ru-Ru (de las fases Ru-hcp y Ru-C), todas a cortas 
distancias. Estos obstáculos dificultan la identificación visual de la contribución 
Ru-hcp en las FT. Otra consecuencia en el análisis EXAFS de la muestra  
Z650-Ru5-Gr1000 (que presenta un contenido Ru-hcp más alto que muestras 
análogas sobre sílice vítrea) es que sólo es posible la determinación del primer 
vecino en la fase Ru-C. El paralelismo entre los resultados de absorción y 
difracción es claro: Para la muestra crecida sobre zafiro (Z650-Ru5-Gr1000), 
ambas técnicas indican que el contenido de Ru-hcp es mayor que en la muestra 
crecida sobre sílice fundida. De hecho, el espectro XANES de la muestra  
Z650-Ru5-Gr1000 se ajusta perfectamente con una combinación lineal (línea 
verde en Figura 5a) de Ru-hcp y SVRT-Ru5-Gr1000 (utilizado como referencia 




Tabla 1. Resultados obtenidos del ajuste de la señal EXAFS de las muestras con y sin 
grafeno sintetizado a distintas temperaturas (TCVD) sobre sílice fundida y zafiro sobre 
los que se ha depositado lámina de rutenio a distintas temperaturas (TS). Los 
resultados de la lámina de rutenio también se incluyen como referencia. Nj y Rj son el 
número de vecinos más próximos y la distancia interatómica de los pares atómicos. 
Los asteriscos señalan los pares relacionados con la nueva fase de carburo de rutenio.  
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7.4.  Determinación de la estructura del RuC 
En vista del predominio de la fase del Ru-C especialmente en las muestras 
sobre sílice vítrea con grafeno crecido a 1000 ºC, la asignación del pico de 
difracción del Ru-hcp (     ) en torno a 19.25 º se debe reconsiderar, ya que, 
además, está desplazado de forma significativa hasta 19.4 º (Figuras 3 y 4). Si 
se incorpora esta reflexión al conjunto de las nuevas reflexiones asociadas a la 
fase de carburo de rutenio, es posible indexar todos ellos a una celda cúbica 
primitiva (cP) con una constante de red          (19) Å. Ésta elección      
para la simetría se basa en el análisis de las posiciones de los máximos de 
difracción y de las distancias interatómicas obtenidas a partir de los espectros 
EXAFS:               y             .  
Con el objetivo de modelizar la estructura de la fase cúbica Ru-C, se ha elegido 
el grupo espacial      . El átomo de rutenio se localiza en la posición de 
Wyckoff 1a (0, 0, 0). La localización del átomo de carbono no se puede 
determinar con este ajuste debido al pequeño número de electrones en el 
carbono comparado con el rutenio pero el ajuste EXAFS proporciona la 
distancia Ru-C. Debido a que sólo un átomo de carbono puede estar acomodado 
en el cubo de rutenio, se deben tener en cuenta las siguientes premisas: (i) La 
distancia interatómica Ru-C es 2.310 Å y (ii) La existencia de un posible 
desorden posicional de los átomos de carbono alrededor del centro de la celda 
cúbica. Por lo tanto, el átomo de carbono se sitúa en la posición de Wyckoff 
con multiplicidad seis, 6f (0.35, 0.5, 0.5), fijando la ocupación al 17 % (= 1/6) 
para mantener el contenido químico de la unidad (1:1).  
La Figura 6 muestra el difractograma correspondiente a la muestra           
SVRT-Ru5-Gr1000 y el perfil ajustado. La estructura cristalina se ha 




integrado en el software WinPLOTR. El máximo de difracción se ha ajustado a 
la función pseudo-Voigt de Thompson-Cox-Hasting. La presencia del máximo 
de difracción correspondiente al rutenio metálico y al sustrato de zafiro (0001) 
también se han considerado para el ajuste, así como la orientación preferencial 
para el rutenio hexagonal (000 ) y la fase del RuC (   ). 
 
Figura 6. a) Difractogramas experimentales para Z650-Ru5-Gr1000 (puntos 
grises), perfil ajustado (línea roja) y su diferencia (línea azul). También se indican 
las posiciones de los picos Bragg del zafiro (violeta), Ru-hcp (azul) y Ru-C-cP 
(verde). b), c) y d) muestran los zooms de las regiones de interés donde las líneas 
verdes corresponden al ajuste de los picos de difracción del Ru-C para la función 
pseudo-Voight, Rwp = 22 % y RB = 2.6 %. 
Numerosas publicaciones presentan cálculos sobre la estabilidad de diferentes 
estructuras del RuC (como de tipo cloruro sódico, zinc-blenda o wurtzita), y 
algunas predicen propiedades mecánicas extraordinarias,22,23 pero se encuentran 
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muy pocos resultados experimentales. En 1960 se publicó la síntesis de RuC 
hexagonal calentando gránulos mixtos de Ru2O3 y grafito por encima de     
2200 ºC.20 Recientemente, se ha publicado la síntesis de una fase hexagonal    
de Ru2C a alta presión (5 GPa) y temperatura (  2000 K) (distancia Ru-C            
de 1.80 Å)24 y de nano-aleaciones cúbicas corteza-núcleo de Ru32C4-fcc 
mediante métodos mecánicos.25 Esta segunda fase de Ru-C (     ;                  
a = 3.868 Å) se puede entender como una solución sólida diluida donde un 
pequeño contenido de carbono (Ru32C4) estabiliza el Ru cúbico fcc con respecto 
al Ru hexagonal hcp.  
También se ha publicado la preparación de Ru-fcc26 y nano-partículas Ru-Pt    
(a   3.893 - 3.963 Å).27 Sin embargo, tanto la métrica de la celda de estas   
fases fcc, como las distancias de enlace (              ) son totalmente 
inconsistentes con los resultados aquí presentados.  
Es importante comentar que la muestra Z650-Ru5-Gr1000 (altamente texturada 
principalmente en Ru(0001) también presenta una fracción importante de 
granos con orientación Ru(     ). En comparación con la muestra análoga sin 
grafeno, la intensidad de la reflexión Ru(0002) decrece de forma moderada 
mientras que el resto de reflexiones casi desaparecen, en particular la Ru(     ) 
(Figuras 3b y 6). Esto parece indicar que los granos de rutenio con planos 
(0001) paralelos a la superficie son más resistentes a su transformación en RuC 
que los granos con otras orientaciones. Esto se puede explicar debido a la baja 
difusividad del carbono en la dirección [0001], lo cual es razonable ya que los 
planos (0001) de una estructura hcp tienen la mayor densidad atómica posible. 
Para las muestras policristalinas crecidas sobre sílice vítrea                     
(SV650-Ru5-Gr1000), en los datos de difracción (Figura 4) no se detecta      
Ru-hcp y los experimentos de XAS indican una fracción más pequeña de      




observada en las muestras crecidas sobre sílice vítrea sin grafeno, favorece la 
transformación de rutenio en RuC cuando las muestras se recuecen en metano a 
1000 ºC. Las dimensiones de los dominios cristalográficos fuera del plano del 
sustrato se han estimado usando la anchura de los picos de difracción en la 
configuración      y, para las dimensiones en el plano, se han empleado los 
difractogramas de la configuración “delta”.  
Los tamaños de los granos Ru-hcp para Z650-Ru5-1000 y SVRT-Ru5-Gr910 
son aproximadamente 14 - 16 nm en ambos casos. Para los dominios del RuC 
se obtienen tamaños similares en Z650-Ru5-Gr1000 y ligeramente más 
pequeños en SV650-Ru5-Gr1000 (12 nm). Los tamaños de dominio similares 
para el rutenio y el RuC indican que todo el grano se trasforma en RuC y no 
sólo la superficie o una fracción de los granos. 
El tamaño de dominio estructural (  12 - 16 nm) es similar al tamaño del grano 
fuera de plano obtenido por AFM y FE-SEM para láminas de rutenio de 5 nm 
de grosor (Figura 7), pero más pequeños que los tamaños en el plano, 
observados en las técnicas de imagen lo que indica que hay defectos dentro de 
los granos. Para la lámina de rutenio más gruesa (20 nm), la altura media de los 
granos así como los tamaños en el plano muestran un incremento significante 
(ver distribución de alturas en la Figura 7d) (Figura 7e y f) con un              
factor 4 para ambas dimensiones. De hecho, en todos los casos se observa       
un crecimiento bimodal con dos tamaños típicos como se muestra en la    
Figura 7e y 7f. 
 




Figura 7. Imágenes topográficas de AFM de tres muestras con rutenio depositado 
a RT sobre sílice vítrea con grafeno: a) SVRT-Ru5-Gr910, b) SVRT-Ru5-Gr1000 
y c) SVRT-Ru20-Gr1020. d) Funciones de distribución de alturas para las 
imágenes de AFM con los ajustes (líneas negras) para las tres muestras. Perfiles 
característicos para e) SVRT-Ru5-Gr1000 y f) SVRT-Ru20-Gr1020, mostrando 
los tamaños típicos de los granos de pequeño y gran tamaño. 
Para analizar con más detalle la inesperada formación de la fase de Ru-C, ya 
que hasta ahora se necesitaban condiciones extremas de presión y temperatura 
para obtener compuestos de carburo de rutenio,22,24,25 se realiza un análisis 
mediante la técnica de difracción de electrones por retro-dispersión (EBSD, 
Electron Backscatter Diffraction). Esta técnica necesita un grosor mínimo para 
obtener patrones de difracción fiables, por ello, se deposita una capa más gruesa 
de rutenio, de unos 20 nm, sobre sílice vítrea a temperatura ambiente y, para 
favorecer la formación de RuC, el grafeno se sintetiza a 1020 ºC              
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la muestra SVRT-Ru20-Gr1020 (Figura 7 y 8a) muestran la formación de 
grandes islas de rutenio con tamaños en el plano en el rango de 200 - 325 nm 
que sobresalen   50 nm de la superficie del sustrato según las imágenes AFM 
(Figura 7c). El elevado grosor de las láminas de rutenio (20 nm) y las altas 
temperaturas de síntesis de grafeno, hacen posible la formación de granos de 
gran tamaño. Sin embargo, aún se encuentran granos de pequeño tamaño         
(4 – 6 nm de altura) (Figura 7f). Los mapas EBSD se han realizado sobre 
diferentes regiones de la muestra. Con el objetivo de obtener la fase 
correspondiente y los mapas de orientación, se consideran dos posibles 
materiales: la fase metálica estándar Ru-hcp y la que aquí se propone RuC-cP 
con grupo espacial Pm  m (#221) y constante de red a = 2.927 Å. 
 
Figura 8. a) Imagen SEM de la muestra SVRT-Ru20-Gr1020. b) Mapa de fase 
EBSD representativo. Las escalas son de 2  m. Las regiones verdes y rojas se 
identifican como las fases del Ru-hcp y RuC-cP respectivamente. c) Ejemplos 
representativos de los patrones EBSD para las fases Ru-hcp y RuC-cP. d) y e) 
Mapas de orientación a lo largo de la dirección Z para las fases del RuC y rutenio, 
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La Figura 8b muestra el mapa de fase obtenido para una de las regiones 
estudiadas (5 x 5  m2), con un tamaño de pixel de 81 x 81 nm2 después de una 
corrección en la inclinación de 70 º. Las áreas de color verde corresponden al 
Ru-hcp y las áreas de color rojo se identifican como fase Ru-C-cP. Las áreas de 
color negro son regiones donde la calidad de los patrones del EBSD es 
insuficiente para poder identificar cualquier fase y se relacionan con la 
topografía de la muestra, por ejemplo el espacio entre islas de rutenio. La 
imagen muestra una proporción significativa de la fase RuC-cP, ya sea como 
puntos aislados con tamaño de un pixel, o como áreas con un tamaño promedio 
  160 nm. A pesar de que algunos puntos aislados de RuC-cP presentan 
patrones EBSD de baja calidad, lo cual conduce a una reducción de la fiabilidad 
en la identificación de la fase; la mayoría de los puntos y áreas de gran tamaño, 
muestran bandas de Kikuchi bien definidas, como se ejemplifica en la Figura 
8c. En la Figura 8d y 8e, se muestra el mapa de orientación correspondiente a lo 
largo de la dirección fuera del plano (eje Z) para las fases Ru-hcp y RuC-cP.  
En esta muestra con lámina de rutenio de partida de 20 nm                      
(SVTA-Ru20-Gr1020) la fracción de Ru-C es menor que la de rutenio  de 5 nm 
nominal (SVTA-Ru5-Gr1000) a pesar de la alta temperatura del CVD. Esto 
puede ser debido al gran tamaño de grano formado (Figura 7) y a su alta textura 
(0001). Dado que los granos con orientaciones distintas a (0001) se transforman 
de forma preferente en RuC, la fase de Ru-hcp restante en la muestra        
SVRT-Ru20-Gr1020 está fuertemente texturada a lo largo de  la dirección 
[0001] como se confirma mediante las figuras polares de la fase del rutenio 
(Figura 8f) mientras que a lo largo de la dirección en el plano (ejes X e Y) tiene 
lugar una distribución aleatoria. Se puede decir que los granos de gran tamaño y 
los granos (0001) son reacios a la formación del RuC, a pesar de lo cual, se han 





 Se han estudiado los mecanismos de crecimiento de grafeno sobre láminas 
ultra-delgadas de rutenio. Independientemente de su carácter cristalino, se 
ha obtenido grafeno defectuoso a 910 ºC en láminas de rutenio de 5 nm, 
tanto si se crece sobre sílice vítrea como sobre zafiro. Estas láminas 
discontinuas son muy rugosas con granos en forma de discos de 3 - 15 nm 
de altura y 30 – 50 nm de diámetro. Por otro lado, las láminas de rutenio 
más gruesas (40 nm) son extremadamente planas y totalmente texturadas 
en (0001) cuando se crecen sobre zafiro (0001) a 650 ºC, sin embargo, no 
se detecta señal Raman, probablemente debido al acoplamiento grafeno-
Ru(0001). Para aquellas orientaciones distintas a (0001) se ha detectado un 
grafeno monocapa cuando la lámina de rutenio se deposita a temperatura 
ambiente. 
 Por otro lado, independientemente de la orientación cristalina del rutenio,  
en láminas de 5 nm y temperaturas   1000 ºC, se ha detectado grafeno 
monocapa defectuoso. En estas muestras, se ha observado la formación de 
una fase cristalina de carburo de rutenio (Ru-C) que se puede describir 
como una estructura cúbica primitiva con un parámetro de red de 2.927   y 
una distancia Ru-C de 2.31  . La formación de RuC se obtiene en 
condiciones más suaves que las empleadas para obtener carburos de 
rutenio (volumen y nanopartículas) previamente publicados.  
 Esta fase de RuC está favorecida por el tamaño nanométrico de los granos 
de rutenio que está  controlado principalmente por el grosor de la lámina    
de rutenio. Por lo tanto, variando el grosor de la lámina de rutenio,              
es posible formar una fase estable de RuC con tamaños de grano entre         
15 – 200 nm con la misma estructura cristalina.  
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CAPÍTULO 8  
Grafeno funcionalizado como biosensor 
 
 
Existe un interés tecnológico y fundamental en la fabricación               
de materiales con doble vertiente, como asistentes a la monitorización             
de cultivos celulares y como sensores de biomoléculas por cambios                 
de conductividad.1  Sin embargo, los límites están dictados por los materiales   
que entran en juego, por lo que la evaluación de las posibilidades que ofrece    
el grafeno como nuevo material resulta imprescindible. En la actualidad,        
los materiales de grafeno propuestos para estas aplicaciones se han basado 
habitualmente en la adaptación del óxido de grafeno, lo que plantea        
algunos problemas de eliminación de reactivos, de reproducibilidad y              
de baja conductividad debido a defectos inherentes a ese material. Sin embargo,          




afrontar grandes retos relacionados con un incremento sustancial de                 
la sensibilidad de detección y/o con una disminución de la probabilidad            
de fallo. En estas aplicaciones resulta imprescindible la funcionalización del 
grafeno sintetizado por CVD mediante la implantación controlada y mayoritaria 
de grupos carboxílicos (-COOH) en el grafeno. Esta perspectiva ya sería         
un paso al frente en las técnicas que se utilizan hoy en día y produciría   
láminas de grafeno funcionalizadas de alta calidad con una cantidad de    
grupos funcionales controlados.  
En este trabajo se ha diseñado una nueva ruta de síntesis para funcionalizar    
in-situ grafeno-CVD con grupos -COOH de una forma controlada. Esta 
funcionalización pretende facilitar la posterior unión vía enlaces carbodiimida 
con otros grupos específicos, como las aminas primarias (-NH2), presentes en 
diferentes moléculas biológicamente activas, como en las cadenas laterales de 
las proteínas (anticuerpos) y disponer así de materiales para sensores ópticos o 
electrónicos de biomoléculas y/o monitorización del crecimiento celular. En 
particular, los anticuerpos son la herramienta biológica de mayor utilidad para 
la determinación y caracterización de una amplia variedad de moléculas 
biológicas debido a su gran diversidad, alta especificidad y afinidad para un 
óptimo reconocimiento molecular. Con los tratamientos de funcionalización 
biológica, que posteriormente se unen a esos puntos de anclaje creados           
in-situ, se puede demostrar si la técnica es eficiente así como disponer             
de materiales de grafeno con propiedades mejoradas con respecto a los          
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8.1.  Anticuerpos 
Los anticuerpos2 o inmunoglobulinas (  ) son proteínas globulares de elevado 
peso molecular (150 - 900 kDa) sintetizadas en animales por los linfocitos B 
durante la respuesta inmunitaria, que tiene lugar cuando un agente           
extraño (antígeno) invade el organismo. Se puede definir al antígeno como 
cualquier molécula o fragmento molecular que puede ser reconocido con       
una alta afinidad por un anticuerpo específico.  
 
Figura 2. Estructura de un anticuerpo. Figura adaptada.3 
Estructuralmente, un anticuerpo está formado por cuatro cadenas polipeptídicas 
idénticas dos a dos: 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras enlazadas entre sí por 
puentes disulfuro, constituyendo una molécula con forma de “Y” como           
se observa en la Figura 2. Un anticuerpo se puede romper por la acción de 
determinadas enzimas, como por ejemplo la proteasa vegetal papaína,4 dando 

























parte variable del anticuerpo y que determina su especificidad, y Fc 
(Crystalizable fragment) donde se localiza la mayor parte del dominio constante 
responsable de las funciones efectoras. Cada una de estas cadenas presenta     
en su estructura un dominio constante que corresponde al extremo carboxílico   
(CH y CL) y un dominio variable que corresponde al extremo amínico            
(VH y VL).
5 Entre ambos fragmentos Fab y Fc se encuentra la región bisagra 
que debido a su estructura posee gran flexibilidad, facilitando así el 
acoplamiento entre el anticuerpo y el antígeno. 











150.000   2 
Protección contra 
virus, bacterias, 
neutraliza las toxinas. 
IgE 
 
200.000   2 
Actividad parasitaria 
y alérgica. Unión a 
basófilos y mastocitos 




180.000   2 
Está presente en 




385.000   4 
Defensa de  mucosas. 
Enlaza los antígenos a 
los microbios antes de 
que invadan tejidos 
IgM 
 
900.000   10 
Mejora la ingesta de 
células (fagocitosis). 
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En humanos, existen 5 clases de anticuerpos diferentes, representados en la  
tabla 1, en función de la cadena pesada que posean: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. 
Todos difieren en sus propiedades biológicas, localizaciones funcionales y 
capacidad para el reconocimiento molecular.6 El anticuerpo IgG es el más 
utilizado en investigación y diagnóstico debido a su buena especificidad y a su 
gran abundancia en la sangre y en el suero. Dependiendo del proceso de 
producción y purificación, los anticuerpos se pueden obtener en dos formas,7 
monoclonales y policlonales. Los anticuerpos policlonales se obtienen a partir 
del suero de animales inmunizados y poseen una mezcla heterogénea              
de anticuerpos que reconocen diferentes regiones del antígeno (poseen      
mayor sensibilidad y menor especificidad). Mientras que, los anticuerpos 
monoclonales son moléculas idénticas que poseen la misma especificidad al  
ser producidos mediante cultivos celulares a partir de una única célula, formada 
por la fusión de un linfocito B con una célula tumoral. 
 
8.2. Estrategias para la inmovilización de anticuerpos 
Debido a la importancia de controlar la orientación del anticuerpo para 
preservar su capacidad de reconocimiento molecular, se han desarrollado 
numerosas estrategias de inmovilización.8 La mayoría de estas estrategias 
requiere la modificación química o genética del anticuerpo en su forma nativa, 
de modo que la inmovilización tiene lugar gracias a la alta afinidad entre una 
molécula unida al anticuerpo y su pareja anclada a la superficie del sensor. El 
principal objetivo de la inmovilización de anticuerpos es conseguir uniones 
estables sin destruir el sitio de unión del anticuerpo.9 Normalmente se procura 
que el anticuerpo se una a la superficie a través de su región Fc, quedando       




ningún tipo de impedimento. En la Figura 3 se incluyen posibles orientaciones 
del anticuerpo en función del método de inmovilización. Muchas de estas 
estrategias son procesos complejos, optimizados para la funcionalización de 
diversas superficies y  deben realizarse sin modificar la actividad de enlace del 
anticuerpo ni su especificidad. 
 
Figura 3. Orientaciones del anticuerpo en función del método de inmovilización.  
Existen diversas formas de modificar el anticuerpo para su anclaje a la 
superficie del material debido a la gran variedad de parejas moleculares de alta 
afinidad; sin embargo, la variedad de estrategias disponibles para la 
inmovilización orientada (no covalente) del anticuerpo en su forma nativa es 
muy reducida. La mayoría de los métodos con este fin, se basan en el uso de 
ciertos intermedios como las proteínas de unión a anticuerpos, formado 
originalmente por las proteínas A y G, ambas de procedencia microbiana.10 
Ambas proteínas presentan gran afinidad por la región Fc de los anticuerpos, 
por lo que se consideran una herramienta muy útil para controlar la orientación 
durante el proceso de inmovilización, sin embargo, la orientación de estas 
proteínas A/G limita la eficiencia del proceso y produce inestabilidad.  
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En los últimos años, se ha empleado una nueva herramienta molecular            
de origen sintético para la inmovilización orientada de anticuerpos. Este     
nuevo enfoque está basado en un compuesto derivado del calixareno, 
denominado ProLinker B, una macro-molécula sintetizada por Lee et al.11 que 
permite la unión de una forma uniforme y capaz de orientar e inmovilizar 
eficazmente anticuerpos (Figura 5). Aunque el mecanismo de anclaje de estos 
compuestos no ha sido estudiado en profundidad, la interacción con el 
anticuerpo tiene lugar a través de sus grupos amino sin la intervención            
de ningún proceso químico. 
 
Figura 5. Esquema de la inmovilización de anticuerpos mediante la macro-
molécula ProLinkerTM B cuya estructura se representa en el recuadro.11 Figura 
adaptada.12 
Por otro lado, también existe una serie de técnicas analíticas basadas en la 
especificidad del reconocimiento anticuerpo-antígeno, denominadas ensayos de 
tipo ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay), descritos por Enguall y 
Perlmann,13 y que permiten analizar e inmovilizar proteínas en diferentes 
soportes empleando anticuerpos específicos. Se basan en el uso de antígenos    
o anticuerpos marcados con una enzima, fácilmente revelables por actuación de 







el equipamiento adecuado. Se han desarrollado diferentes variantes de los 
ensayos ELISA que permiten la cuantificación de un antígeno, la detección de 
un anticuerpo o la determinación de alguna subclase de anticuerpo. Dichos 
ensayos se pueden clasificar en directos e indirectos: en el ensayo directo el 
antígeno se detecta por un anticuerpo que ha sido directamente conjugado a una 
enzima, mientras que en el ensayo indirecto, el antígeno se detecta en dos 
etapas, primero se utiliza un anticuerpo primario no marcado que es específico 
para el antígeno y a continuación un anticuerpo secundario marcado con una 
enzima se une al primer anticuerpo. A su vez, según sea el diseño del ensayo, 
estos se pueden clasificar en competitivos y tipo sándwich. En el ensayo 
competitivo el antígeno se detecta por su capacidad para competir con un 
antígeno inhibidor marcado. Ambos antígenos compiten por una cantidad 
limitada de anticuerpo. En el ensayo tipo sándwich (que es el más utilizado) el 
antígeno queda retenido entre dos anticuerpos con especificidad hacia el  
mismo anticuerpo, pudiendo estar uno de ellos marcado. Este ensayo presenta 
gran especificidad y sensibilidad debido a la amplificación de la señal           
que permite el segundo anticuerpo.14 
Existen otros tipos de metodologías de inmovilización muy utilizadas como son 
las uniones covalentes. Este tipo de uniones pueden resultar más atractivas 
desde un punto de vista industrial debido a que se trata de métodos sencillos, 
económicos, de fácil aplicación y extrapolables a una amplia variedad de 
anticuerpos. A diferencia de otras estrategias, este tipo de inmovilización 
mantiene íntegra la actividad del anticuerpo preservando su capacidad de 
reconocimiento molecular y, por tanto, éste se enlaza de una forma directa.     
La metodología de unión covalente se basa en una reacción entre grupos 
reactivos de la biomolécula a inmovilizar y los grupos reactivos del material 
utilizado como soporte. La activación de grupos químicos presentes en el 
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material-soporte proporciona puntos de anclaje concretos en la superficie del 
mismo, donde se realiza la inmovilización. Esta metodología presenta varias 
ventajas: i) baja pérdida del material biológico, ii) elevada estabilidad de la 
molécula inmovilizada y iii) reproducibilidad en la respuesta del biosensor.15   
El proceso de unión covalente generalmente tiene lugar mediante la formación 
de un enlace estable entre los grupos electrófilos presentes en la superficie de 
un soporte dado y los grupos nucleofílicos presentes en las cadenas 
polipeptídicas del anticuerpo.  
La vía de inmovilización más comúnmente utilizada es el enlace carboxilo-
amino que recibe el nombre de acoplamiento amida o carbodiimida.16 Se utiliza 
para activar y conjugar un ácido carboxílico, este proceso tiene lugar mediante 
la activación de dichos grupos funcionales por reacción directa con aminas 
primarias a través de la formación de enlaces amida estables. Sin embargo, en 
función de la aplicación que se pretende dar al anticuerpo inmovilizado, resulta 
de gran importancia seleccionar el método de inmovilización que mejor se 
adapte a las necesidades.17 
 
8.3.  Método carbodiimida 
En la actualidad, existen muy pocos grupos químicos capaces de proporcionar 
una conjugación específica a los ácidos carboxílicos, estos son las proteínas      
y algunas biomoléculas. La metodología de esta unión, se basa en                     
el acoplamiento covalente entre los grupos carboxílicos y los grupos amino          
(-NH2), presentes en las cadenas laterales de las proteínas (anticuerpos), 




El método carbodiimida18 es un sistema binario de enlace covalente,         
versátil que garantiza buena reproducibilidad, reactividad y estabilidad del 
anticuerpo sin necesidad de modificar su estructura. Dicho método, también, se 
considera una herramienta muy potente de inmovilización para su uso en 
numerosos procedimientos de detección y análisis en biología celular y es el 
elegido en este trabajo.  
Las carbodiimidas más comúnmente utilizadas son la 1-Ethyl-3-(3-
dimethylaminopropyl)-carbodiimide (EDC) y el Dicyclohexylcarbodiimide 
(DCC) representados en la Figura 6. En su estructura, estos compuestos     
tienen el grupo carbodiimida (-N=C=N-) que es muy reactivo, capaz de    
activar los grupos carboxílicos para que éstos puedan conjugarse con los   
grupos amino de las proteínas. Además, estos compuestos permiten a las 
proteínas conjugarse entre sí o con cualquier compuesto que contenga grupos 
carboxílicos o aminos. 
 
Figura 6. Estructura de los compuestos carbodiimidas más utilizados. 
El método carbodiimida consta de dos etapas:  
(i)  Activación de los grupos carboxílicos vía enlaces carbodiimida.  
(ii)  Bio-conjugación con los grupos amino de las proteínas, permitiendo       
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i) Activación de los grupos carboxílicos vía carbodiimida 
En esta etapa de activación, el EDC reacciona con los grupos carboxílicos para 
formar un intermedio activo denominado O-acilisourea, que es muy inestable 
debido a que se hidroliza fácilmente en ausencia de grupos amino.  
 
Figura 7. Esquema de la activación de los grupos carboxílicos.   
Sin embargo, en presencia de NHS (N-hydroxysuccinimide) en la mezcla de 
reacción, dicho intermedio reacciona con el grupo amino formando un éster-
NHS que es muy estable. El sub-producto del EDC se elimina como derivado 
de urea soluble (isourea), a través del mecanismo descrito en la Figura 8. 
 












(i) Bio-conjugación con grupos amino de proteínas 
La forma más sencilla y común para que tenga lugar la bio-conjugación de 
péptidos y proteínas tales como anticuerpos, implica el uso de grupos químicos 
que reaccionen con las aminas primarias.  
 
Figura 9. Esquema de la bio-conjugación anticuerpo-éster mediante enlace amida. 
Las aminas primarias se localizan en los extremos de las cadenas polipeptídicas 
de los anticuerpos y se cargan positivamente a pH fisiológico. Por este motivo, 
estos grupos amino son especialmente nucleófilos por lo que resulta 
relativamente sencillo la bio-conjugación con el éster-NHS para producir una 
amida estable. La interacción covalente se espera que ocurra mediante la 
formación de un enlace amida fuerte (CO-NH) entre los grupos carboxílicos del 
grafeno funcionalizado y los grupos amino del anticuerpo. De esta forma, todos 
los fragmentos de unión a antígeno (Fab) del anticuerpo quedan disponibles 
permitiendo la posterior unión con diferentes moléculas biológicamente activas. 
 
8.4.    Síntesis y caracterización de grafeno-CVD funcionalizado 
El proceso consiste en sintetizar grafeno-CVD y posteriormente 
funcionalizarlo con grupos carboxílicos in situ, en la cámara de CVD, para lo 
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Capítulo 2, apartado 2.2.) y poder introducir por evaporación, el precursor 
orgánico de grupos carboxílicos (Cl2CHCOOH, ácido dicloroacético) variando 
el tiempo de exposición a dicho vapor de ácido.  
Se han realizado numerosas pruebas para la funcionalización de grafeno-CVD 
con ácido dicloroacético sobre hoja de cobre con el tratamiento previo    
AcOH-Ox250 ya ha sido descrito (Capítulo 3, apartado 3.3.). Cada una de     
las etapas  (i a iv) del proceso CVD para la síntesis de grafeno sobre hoja de 
cobre ya han sido descritas (Capítulo 3, apartado 3.2.) por lo que aquí sólo se 
describen las etapas posteriores de funcionalización: 
v)  Funcionalización de grafeno. Una vez finalizada la síntesis de grafeno,   
se cierran las válvulas de entrada de los gases metano e hidrógeno y           
se introduce en la cámara un flujo de vapor de ácido dicloroacético 
obtenido por calentamiento a 200 ºC del líquido comercial. La muestra      
se mantiene a 910 ºC (a la mayor presión que se puede obtener reduciendo 
la velocidad de la bomba turbo-molecular, que llega a ser 1 mbar)     
durante 15 - 10 min.  
vi)  Enfriamiento. El reactor se enfría a un ritmo de 4.5 ºC/min. Durante los 
primeros minutos del enfriamiento se mantiene constante el flujo de     
ácido y, a continuación, se cierra el flujo de ácido y se introduce la     
misma mezcla de gases que para la síntesis de grafeno (H2:CH4 = 10:1,       
P = 9 x 10-1 mbar). Este enfriamiento se realiza hasta 650 ºC y 
posteriormente la muestra preparada se puede extraer.  
En la Figura 10, se observa la secuencia de rampas y las condiciones utilizadas 






Figura 10. Secuencia de rampas y condiciones para la funcionalización del 
grafeno con ácido dicloroacético por CVD sobre hoja de cobre. 
Para determinar la calidad del grafeno funcionalizado obtenido, se ha realizado 
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Figura 11. Espectros Raman característicos de las muestras funcionalizadas con 
diferentes tiempos de exposición al ácido: a) Grafeno monocapa de referencia 
previa etapa de funcionalización, b) M1(15 + 0), c) M2(15 + 0), d) M3(15 + 10), 
e) M4(10 + 2) y f) M5(15 + 5).  
En la Figura 11a, se muestra el espectro Raman de un grafeno monocapa   de 
referencia de muy buena calidad (I2D/IG = 3). Este espectro ha servido para 
establecer el valor de la intensidad del pico G de grafeno monocapa como 





































































observa la presencia de un pico D ( 1360 cm-1) asociado a defectos que da 
cuenta de la incorporación de grupos oxigenados en el proceso de 
funcionalización. El valor de IG correspondiente a la muestra M4 presenta una 
intensidad ligeramente superior al valor de referencia, lo que indica la 
existencia de monocapa/bicapa de grafeno de menor calidad como indica la 
reducción de la intensidad del pico 2D y la presencia del pico D. Sin embargo, 
al analizar el resto de muestras, la intensidad del pico G es mayor en todas ellas, 
lo que indica un crecimiento de grafeno multicapa: M2 formada por   5 capas, 
M3 formada por   10 capas, M1 formada por   15 capas y M5 formada por 
más de 30 capas.     
Por otro lado, para calcular el grado y contenido de grupos carboxílicos en     
las muestras de grafeno funcionalizado, se han caracterizado mediante 
espectroscopia de fotoelectrones de rayos-x. En la Figura 12 se observan los 
espectros XPS del nivel C 1s de todas las muestras. De acuerdo con                
los análisis realizados en óxido de grafeno por distintos autores,19,20                
los espectros están formados por cinco picos con energías de enlace en                            
284.5 eV (C-sp2),  285.3 eV (C-sp3), 286.1 eV (grupos hidroxilos, -C-OH),                                 
287.0 eV (grupos carbonilo, -C=O y epóxidos, C-O-C) y 288.5 eV (grupos 
carboxílicos, -COOH), todos ellos con una anchura de pico inferior a 1.8 eV.  
Se observa cómo la contribución a 288.5 eV (asociada a la presencia de grupos 
carboxílicos), es especialmente apreciable en la muestra M4 (que corresponde  
a un tiempo de exposición al ácido de 10 min a 910 ºC y 2 min en la etapa      
de enfriamiento).  




Figura 12. Espectros XPS del nivel C 1s de las muestras funcionalizadas. 
En el análisis en detalle del espectro XPS de esta muestra (Figura 13) se 
observa que presenta un contenido de grupos carboxílicos en torno al 3.5 %.  
 
Figura 13. Espectros XPS de la muestra M4 (10 + 2) en el borde del C 1s. 
También se incluye una tabla del análisis con el contenido de carbono.   
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Energía de enlace (eV)
 Posición FWHM Área % 
-COOH 288.7 1.22 131.2 3.4 
-C=O 286.7 1.07 66 1.7 
-C-OH 285.9 1.26 263 6.7 
C sp
3
 285.1 1.18 1546.8 39.8 
C sp
2





En la tabla 2 se muestran los contenidos de los grupos funcionales de grafeno 
reducido encontrados en la bibliografía para diferentes métodos de preparación: 
óxido de grafito reducido electroquímicamente,21 grafeno reducido con 
hidracina,22,23 o por reducción térmica.24,25  
Tabla 2. Contenidos de grupos funcionales de grafeno reducido para diferentes 
métodos de preparación. 
Método de 
preparación 
-COOH -C-OH -C=O 
      
      
 
      
     
 











































0.8 5.1 1.1 0.16 0.7 
La comparación permite concluir que aunque la cantidad de -COOH obtenida 
mediante la funcionalización in-situ es baja, la proporción relativa con otros 
grupos funcionales [COOH]/[C-OH] y [COOH]/[C=O] es mayor con respecto a 
otros métodos de funcionalización (a excepción de hidracina23 cuya proporción 
relativa [COOH]/[C-OH] es mayor). Se pretende alcanzar un mayor contenido 
de grupos carboxílicos y que estos a su vez sean los grupos 
mayoritarios/exclusivos en la red del grafeno.  
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8.5.  Bio-funcionalización 
Parte 1. Método carbodiimida. Activación + Inmovilización 
Antes de realizar el proceso de inmovilización covalente del anticuerpo,         
los grupos carboxílicos presentes tienen que ser activados. Para ello se emplea 
el EDC como agente de acoplamiento y NHS como agente activador.            
Las muestras funcionalizadas se sumergen durante 30 minutos a temperatura 
ambiente y en continua agitación, en una solución tampón fosfatada (2 mL PBS 
Buffer, pH 6) que contiene 600  L de EDC y 900  L de NHS. Una               
vez finalizado este proceso, las muestras se lavan en agua ultra-pura (x2) y en 
la solución de PBS (x1). A continuación, las muestras se sumergen durante       
2 horas a temperatura ambiente y en continua agitación en una solución          
de anticuerpo adecuada diluida (2 mL PBS + 100  L anticuerpo, pH 7.4). 
Una vez finalizado el proceso, las muestras se lavan con agua ultra-pura y se 
almacenan a temperaturas entre 2 - 8 ºC en una solución de PBS 0.1 M.  
El anticuerpo utilizado en esta parte del trabajo es el comercial de Sigma-
Aldrich “Monoclonal Anti-Human IgG1 Clone 8c/6-39 FITC Conjugate 
Purified Mouse Immunoglobulin” producido en ratones. Dicho anticuerpo 
(anticuerpo primario) está marcado con FITC (Fluorescein Isothiocyanate),   
que es un fluorocromo derivado de la fluoresceína capaz de emitir fluorescencia 
en 518 nm (color verde). 
Parte 2. Reconocimiento molecular 
Se retira la solución de PBS en la cual están sumergidas las muestras, y éstas se 
sumergen durante 1 hora a temperatura ambiente en 2 mL de BSA (Bovine 
Serum Albumine, 2 %) para bloquear posiciones de anclaje no específicas 




ruido. Una vez finalizado el proceso, las muestras se lavan (x2) con               
una solución de PBS 0.1 M. A continuación, las muestras se sumergen durante 
1 hora a temperatura ambiente en la solución del antígeno a detectar adecuada 
(2mL de una solución que contiene inicialmente 7.8 mL de PBS y 200  L 
de antígeno). Por último, las muestras se lavan con una solución de PBS 0.1 M 
y se almacenan a temperaturas entre 2 - 8 ºC en una solución de PBS 0.1 M.  
El antígeno utilizado en realidad es un anticuerpo (anticuerpo secundario).      
El anticuerpo utilizado en esta parte del trabajo es el comercial de Sigma-
Aldrich “Polyclonal Human IgG1 Isotype Control”, marcado con ALEXA-546, 
un derivado fluorescente que emite fluorescencia en 571 nm (color rojo).  
8.6 Caracterización por microscopia epifluorescente 
La gran abundancia en los últimos años del número de fluoróforos estables en 
los rangos visible e infrarrojo ha convertido a la fluorescencia en una opción 
muy utilizada para este tipo de aplicaciones. Se trata de una técnica muy 
atractiva ya que permite detectar simultáneamente más de un antígeno con 
anticuerpos conjugados a diferentes fluoróforos. Cuando se utilizan anticuerpos 
marcados, es esencial emplear antígenos/anticuerpos de detección de diferentes 
especies para poder distinguir señales separadas. 
Tanto la adquisición como el análisis de las imágenes han sido realizadas 
empleando un microscopio epifluorescente, perteneciente a las instalaciones   
de IBiMED – Universidad de Aveiro (Nodo del PPBI, una Plataforma 
Portuguesa de Bio-Imagen). Se trata de un microscopio Zeiss Axio-Imager Z1, 
de amplio espectro, motorizado y equipado con una cámara CCD digital 
(Axicam Hrm) con diferentes objetivos y con un software Axiovision            
que controla tanto la cámara como el microscopio.  
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El uso de la microscopia fluorescente tuvo lugar en dos etapas del proceso      
de inmovilización biológica de vital importancia: i) Justo después del 
acoplamiento del anticuerpo primario (marcado con FITC), para confirmar que 
dicho anticuerpo se encuentra enlazado a los grupos carboxílicos presentes en 
la superficie del grafeno funcionalizado, y ii) Justo después del acoplamiento 
del anticuerpo secundario (marcado con ALEXA-546) para confirmar que       
el anticuerpo primario se encuentra activo y perfectamente orientado para un 
óptimo reconocimiento molecular. 
En la Figura 14 se muestran las imágenes de fluorescencia con excitación       
en 494 nm de tres muestras diferentes a modo de comparación: hoja de       
cobre sin grafeno, grafeno/Cu y grafeno-funcionalizado/Cu, sumergidas 
simultáneamente en la solución de anticuerpo primario marcado con FITC     
que emite en color verde.    
 
Figura 14. Imágenes de fluorescencia (objetivo x20) de diferentes materiales: a) 
hoja de cobre, b) grafeno/Cu y c) grafeno-funcionalizado/Cu. 
Las imágenes de fluorescencia confirman que el anticuerpo no está enlazado   
de ninguna forma a la hoja de cobre debido a que éste no presenta  
fluorescencia (Figura 14a). Por otro lado, tanto en el grafeno/Cu como en el 
grafeno-funcionalizado/Cu sí que se observa fluorescencia. En el caso del 
grafeno/Cu (Figura 14b) se observa una distribución de intensidad no 





debido a que el acoplamiento no es covalente (ausencia de grupos carboxílicos 
en superficie) y puede estar ocurriendo un fenómeno de adsorción. Sin 
embargo, en el grafeno-funcionalizado/Cu (Figura 14c) la distribución de 
intensidades es más homogénea, lo cual podría indicar que el anticuerpo se 
acopla de forma específica. En la Figura 15 se muestran las imágenes de 
fluorescencia de grafeno-funcionalizado/Cu después de estar sumergido en la 
solución del anticuerpo secundario. Al variar la excitación de 494 nm a 555 nm 
se revelan ciertas regiones en la superficie con presencia del anticuerpo 
secundario.  
 
Figura 15. Imágenes de fluorescencia (objetivo x20) del grafeno-
funcionalizado/Cu con: a) excitación a 494 nm, b) excitación a 555 nm y c) 
composición de imágenes, a) + b). Las imágenes de fluorescencia d), e) y f) 
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Las imágenes de fluorescencia del grafeno-funcionalizado/Cu no confirman 
que el anticuerpo secundario (posiciones de color rojo) está acoplado al 
anticuerpo primario (posiciones de color verde). Dicha confirmación vendría 
dada por un solapamiento de ambas posiciones de los diferentes anticuerpos, 
sin embargo, como se puede apreciar en las Figuras 14c y f, el anticuerpo 
secundario parece estar acoplado a otras posiciones diferentes a las posiciones 
del anticuerpo primario. Esto puede estar relacionado con una inmovilización 
del anticuerpo aleatoria, donde las posiciones Fab del  anticuerpo no están bien 
orientadas para un óptimo reconocimiento molecular, o bien, que el contenido 
de grupos carboxílicos en la superficie del grafeno es muy bajo.  
8.7.  Conclusiones 
 Se ha desarrollado una nueva técnica de funcionalización superficial del 
grafeno-CVD in-situ con grupos carboxílicos (-COOH), que no requiere 
tratamientos químicos en disolución posteriores. Dicha funcionalización 
tiene lugar en la misma cámara donde se sintetiza el grafeno-CVD, en         
la que se introduce ácido dicloroacético por evaporación como precursor 
orgánico de los grupos carboxílicos.  
 El análisis Raman  confirma la presencia de nuevos grupos funcionales en 
la red del grafeno asociados a la presencia del pico D debido a defectos    
en   1380 cm-1. Los espectros XPS confirman que el contenido de grupos 
carboxílicos es inapreciable en todas las muestras, a excepción de la M4 
que presenta un contenido de grupos carboxílicos, en torno al 3.5 %. 
 Con la funcionalización de grafeno con grupos carboxílicos, se pretende 
facilitar la posterior unión vía enlace carbodiimida con otros grupos 




anticuerpos. Por ello, se ha realizado un estudio del anclaje de los 
anticuerpos primarios (marcados con FITC) en la superficie del grafeno. 
En el grafeno sin funcionalizar, los anticuerpos están adsorbidos en la 
superficie con una distribución de intensidad no homogénea lo que indica 
la formación de aglomeraciones del anticuerpo; mientras que en el grafeno 
funcionalizado, la distribución de intensidades es más homogénea, lo cual 
indica que el acoplamiento puede ser más específico (formación de enlaces 
covalentes).   
 Se han realizado ensayos con un anticuerpo secundario (marcado con 
ALEXA-546) para evaluar la especificidad del anticuerpo primario en el  
grafeno funcionalizado. Las imágenes de fluorescencia confirman que el 
anticuerpo secundario no está acoplado al anticuerpo primario y todo 
apunta a que, el anticuerpo primario no está correctamente inmovilizado, o 
bien, el contenido de grupos -COOH en la superficie del grafeno no es el 
adecuado.  
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Diseño de un sistema que combina CVD-sputtering 
 Se ha diseñado un sistema de depósito de láminas delgadas de metales y 
grafeno que combina una cámara de sputtering con un sistema de CVD que 
permite la síntesis de grafeno en condición de alto vacío sobre una capa 
metálica recién depositada que se transfiere sin exposición al aire.  
Importancia de la limpieza en la calidad del grafeno 
 La etapa de limpieza del cobre es factor determinante para la obtención      
de un grafeno de alta calidad. Se han estudiado diversos tipos de limpieza 
del cobre: HCl, AcOH y AcOH-Ox250 (limpieza con AcOH y posterior 
oxidación al aire a 250 ºC durante 3 horas). La superficie del cobre         
debe estar lo suficientemente limpia para favorecer un crecimiento de 
grafeno de buena calidad, sin embargo, se ha observado que tanto el cobre              
de referencia sin limpiar (Hoja-Cu-ref) como las limpiezas (HCl y AcOH) 
presentan un alto contenido de carbono amorfo en superficie. La       
limpieza AcOH-Ox250 no presenta carbono en superficie.  
 De entre todos los tratamientos de limpieza, el Cu-AcOH-Ox250 es el      
que presenta un grafeno monocapa de mejor calidad (I2D/IG ~ 4) en toda      
la superficie y libre de defectos, mientras que la Hoja-Cu-ref y la limpieza 
Cu-HCl presentan un grafeno de distinta tipología (multicapa y monocapa en 
función de la región de la superficie analizada) con picos de defectos. Por   
el contrario, el Cu-AcOH presenta un grafeno de mala calidad con un alto 




Electrodos transparentes  
 Se han preparado micro-redes de cobre metálico recubiertas de grafeno 
sobre un sustrato transparente para su utilización como conductor 
transparente sin necesidad de un proceso de transferencia posterior a           
la síntesis. Para ello, se ha optimizado el compromiso entre transmitancia y 
conductividad eliminando parcialmente el cobre para aumentar la 
transparencia del conjunto sustrato-depósito. Se han conseguido unos 
valores aceptables de transmitancia (~ 50 %) y excelente conductividad,   
con una resistencia de hoja de 0.7 Ω.  
Burbujas de grafeno sobre cobre 
 Es posible utilizar la amplificación del pico G del grafeno para estimar       
el grosor de la capa de Cu2O. Para ello, se ha utilizado el método de la 
matriz transferida en sistemas donde el grafeno se encuentra formando parte 
del apilamiento grafeno/Cu2O/Cu (o en general, grafeno/dieléctrico/metal). 
Para el sistema grafeno/Cu2O/Cu, la amplificación de la señal Raman  
ocurre tanto para el grafeno como para el Cu2O. El ajuste experimental      
de los datos preve valores de grosor de 20 nm de Cu2O después de 12 meses 
y que tanto el gap como el índice de refracción difieren de los valores 
correpondientes al Cu2O en volumen. En este caso, la amplificación máxima 
en los picos Raman del grafeno es aproximadamente 10, mientras que en  
las burbujas (grafeno/gas/Cu, con altura aproximada de 70 nm)                   
la amplificación medida alcanza 60.  
 Se presenta la formación espontánea de burbujas intercaladas en grafeno/Cu 
relacionadas con el proceso de oxidación en la hoja de cobre después de      
la síntesis de grafeno. La formación de burbujas ocurre de forma espontanea 
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a temperatura y presión ambiente, demostrando así la capacidad del grafeno 
como capa impermeable confinando el oxígeno procedente del cobre en 
volumen. Dichas burbujas presentan tamaños de decenas de nanometros 
hasta algunas micras de diámetro y 70 nm de altura.  
Oxidación del cobre 
 Se ha estudiado la evolución de la oxidación a lo largo de un año en 
sustratos de cobre con distintas características morfológicas y 
composicionales tanto en presencia como en ausencia de grafeno. Se ha 
observado que el Gr/Cu policristalino está  más oxidado que el mismo   
cobre sin grafeno después de algunos meses, con claras evidencias de una 
oxidación inhomogenea (colores rojizos en granos diferentes). 
 Las láminas de cobre altamente texturado (100) (Gr/Cu/MgO) y (111) 
(Gr/Cu/Al2O3) con grafeno la  oxidación mucho menor que la observada 
para hojas de cobre incluso después de 8 meses.  
 En las láminas de cobre sin grafeno, la oxidación es más efectiva en 
Cu(111)/Al2O3 que en Cu(100)/MgO lo que indica que los planos       
Cu(111) se oxidan más fácilmente que los Cu(100), mientras que las láminas 
con grafeno presentan un pico muy débil de óxido, lo que confirma           
que después de 8 meses, la capa de grafeno actúa como una capa    
protectora frente a la oxidación del cobre.  
Mecanismo para la oxidación del cobre 
 Para entender el comportamiento tan diferente de la oxidación en hojas        
y en láminas de cobre, además del proceso de oxidación debido al oxígeno  
y agua atmosféricos, se propone un mecanismo de oxidación adicional 
donde el oxígeno es retenido en el volumen del cobre durante el crecimiento 
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del grafeno y progresivamente difundido a través de la superficie. 
Dependiendo de las características del cobre (morfología, contenido de 
oxígeno en su volumen o historia térmica), la capa de grafeno crecido    
sobre el cobre puede impedir la expulsión del oxígeno (inicialmente en       
el volumen pero que después de la reducción superficial, se encuentra    
fuera de equilibrio a temperatura ambiente) a la atmosfera.  
 La formación de burbujas después de algunos meses en el cobre 
policristalino es consistente con el mecanismo de encapsulación propuesto 
del oxígeno y de la baja difusividad del oxígeno a temperatura ambiente.  
Evidencia de oxígeno encapsulado por el grafeno 
 Se ha comparado el contenido de oxígeno en la hoja de cobre en presencia 
de grafeno, con otra hoja de cobre sometida al mismo tratamiento       
térmico pero sin metano, pocos días después del tratamiento.                     
Los experimentos HAXPES han demostrado la alta concentración de 
oxígeno en el cobre en volumen recubierto con grafeno con respecto al  
cobre policristalino sin grafeno, y por tanto, se demuestra la capacidad       
del grafeno de encapsular el oxígeno en el interior del cobre. 
Heteroestructuras: Amplificación Raman 
 Se han diseñado heteroestructuras grafeno/dieléctrico/reflectante para  
amplificar la señal Raman por interferencia (IERS). Los cálculos indican 
que el efecto se optimiza al maximizar la parte imaginaria del índice de 
refracción de la capa reflectante y minimizar la parte real de la capa 
dieléctrica de la heteroestructura. Los materiales óptimos encontrados son 
aluminio como metal y dieléctrico con n = 1 (correspondiente al aire). La 
opción más simple para el dieléctrico es un óxido de n bajo (Al2O3 o SiO2).  
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 El máximo de amplificación predicho para el sistema grafeno/Al2O3               
(60 nm)/Al/Si está próximo a 1200 para una excitación de 488 nm y 
amplificaciones de 104 para excitaciones alrededor de 1000 nm. Dichas 
heteroestructuras muestran una amplificación experimental de 700 en la 
señal Raman de grafeno y próxima a 400 en la señal de R6G. Los valores de 
amplificación teóricos no se han conseguido experimentalmente debido a 
dos factores relacionados con las características de la lámina de aluminio: (i) 
Una pequeña reducción de un 10 % en la parte imaginaria de su índice de 
refracción disminuye la amplificación un 40 %, (ii) La rugosidad de las 
capas que componen la heteroestructura está dominada por la lámina de 
aluminio. Sin embargo, este último efecto tiene relativamente bajo impacto 
para las rugosidades obtenidas experimentalmente. En este sentido, cuando 
no se incluye la capa de aluminio, por ejemplo grafeno/Al2O3/Si, la 
amplificación está en concordancia con los cálculos.  
 Las plataformas diseñadas con estas heteroestructuras, también proporcionan 
un significativo alto contraste para imágenes ópticas permitiendo, por 
ejemplo, una clara visualización de los defectos en una monocapa de grafeno 
transferido (como bicapas o arrugas). Esto puede servir como una 
herramienta rápida y sencilla para inspeccionar grafeno o materiales 2D.  
 Se han fabricado plataformas combinando SERS+IERS por depósito de 
láminas ultra-delgadas nano-estructuradas de plata sobre las 
heteroestructuras. Se ha demostrado la amplificación combinada con 
ganancias   105. El rendimiento de la capa plasmónica en esta prueba de 
concepto es baja (ganancia ~ 103) y hay claras expectativas de que se puede 
mejorar de forma significativa por lo que se prevé que la amplificación por 
combinación IERS+SERS alcance valores mucho más altos. 
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Grafeno sobre películas ultra-delgadas de rutenio 
 Se han estudiado los mecanismos de crecimiento de grafeno sobre láminas 
ultra-delgadas de rutenio. Independientemente de su carácter cristalino, se ha 
obtenido grafeno defectuoso a 910 ºC en láminas de rutenio de 5 nm, tanto si 
se crece sobre sílice vítrea como sobre zafiro. Estas láminas discontinuas son 
muy rugosas con granos en forma de discos de 3 - 15 nm de altura y 30 – 50 
nm de diámetro. Por otro lado, las láminas de rutenio más gruesas (40 nm) 
son extremadamente planas y totalmente texturadas en (0001) cuando se 
crecen sobre zafiro (0001) a 650 ºC, sin embargo, no se detecta señal 
Raman, probablemente debido al acoplamiento grafeno-Ru(0001). Para 
aquellas orientaciones distintas a (0001) se ha detectado un grafeno 
monocapa cuando la lámina de rutenio se deposita a temperatura ambiente. 
 Por otro lado, independientemente de la orientación cristalina del rutenio,  
en láminas de 5 nm y temperaturas   1000 ºC, se ha detectado grafeno 
monocapa defectuoso. En estas muestras, se ha observado la formación de 
una fase cristalina de carburo de rutenio (Ru-C) que se puede describir como 
una estructura cúbica primitiva con un parámetro de red de 2.927   y una 
distancia Ru-C de 2.31  . La formación de RuC se obtiene en condiciones 
más suaves que las empleadas para obtener carburos de rutenio (volumen y 
nanopartículas) previamente publicados.  
 Esta fase de RuC está favorecida por el tamaño nanométrico de los granos 
de rutenio que está  controlado principalmente por el grosor de la lámina    
de rutenio. Por lo tanto, variando el grosor de la lámina de rutenio,              
es posible formar una fase estable de RuC con tamaños de grano entre         




Funcionalización in-situ del grafeno-CVD 
 Se ha desarrollado una nueva técnica de funcionalización superficial del 
grafeno-CVD in-situ con grupos carboxílicos (-COOH), que no requiere 
tratamientos químicos en disolución posteriores. Dicha funcionalización 
tiene lugar en la misma cámara donde se sintetiza el grafeno-CVD, en         
la que se introduce ácido dicloroacético por evaporación como precursor 
orgánico de los grupos carboxílicos.  
Grafeno como sensor de biomoléculas 
 Con la funcionalización de grafeno con grupos carboxílicos, se pretende 
facilitar la posterior unión vía enlace carbodiimida con otros grupos 
específicos, como las aminas primarias (-NH2) presentes en los anticuerpos. 
Por ello, se ha realizado un estudio del anclaje de los anticuerpos primarios 
(marcados con FITC) en la superficie del grafeno. En el grafeno sin 
funcionalizar, los anticuerpos están adsorbidos en la superficie con una 
distribución de intensidad no homogénea lo que indica la formación de 
aglomeraciones del anticuerpo; mientras que en el grafeno funcionalizado, la 
distribución de intensidades es más homogénea, lo cual indica que el 
acoplamiento puede ser más específico (formación de enlaces covalentes).   
 Se han realizado ensayos con un anticuerpo secundario (marcado con 
ALEXA-546) para evaluar la especificidad del anticuerpo primario en el  
grafeno funcionalizado. Las imágenes de fluorescencia confirman que el 
anticuerpo secundario no está acoplado al anticuerpo primario y todo apunta 
a que, el anticuerpo primario no está correctamente inmovilizado, o bien, el 












Método de la matriz transferida 
 
 
  El campo eléctrico al inicio de la capa está relacionado con el campo 
al final por una operación matricial de manera que el apilamiento de cualquier 
número de capas está representado por una matriz que es el producto de las 
matrices correspondientes de cada medio. Si se tienen   medios de diferente 
material, se definen las amplitudes de la onda “ascendente” y de la 
“descendente” en la capa  , como    y    respectivamente.  
Se puede demostrar que estas amplitudes están relacionadas con las de la capa 
    mediante la ecuación: 
   
  
      
    
    
      (A.1) 




     
      
     
  
                     
                     
   (A.2) 
Donde   ,        y        vienen dados para un grosor de capa   , mediante las 
expresiones: 
    
      
 
    ,            
       
       
    y             
  
       
     (A.3) 
La matriz relaciona las capas vecinas consistentes en el producto de dos 
matrices; una que contiene la dependencia con el camino óptico y determina la 
diferencia de fase de la luz al atravesar las capas, y otra que depende del índice 
de refracción de ambas capas a través de los coeficientes de reflexión y 
transmisión. Como resultado, la amplitud en el primer medio está relacionada 
con la del último por: 
   
  
      
  
  
        (A.4) 
donde                    Conviene añadir que esta formulación 
matricial tiene en cuenta las infinitas reflexiones entre las capas. 
El objetivo de la simulación es calcular el efecto de las múltiples reflexiones en 
la intensidad Raman medida para un sistema de un número   de capas. Para 
ello se calcula la amplitud (   ) de las ondas a una profuncidad  , en la capa  , 
como consecuencia de las transmisiones en todos los medios desde el más 
superficial (medio 0).  
A continuación se calcula la amplitud (   ) de las ondas que salen desde la 
película de vuelta al medio 0, como una consecuencia de los procesos de 
dispersión a la profundidad  . La intensidad Raman resultante debe ser 
proporcional a:  
           
   
 
 
    (A.5)  
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Para calcular      y     resulta útil definir las matrices “superior” e “inferior”, 
   y   como: 
 
Después de la utilización de las ecuaciones anteriores,     y     vienen dadas 
por las expresiones: 
    = 
        
         
 
       
    
        
    
      (A.6) 
    =        
    
     
    
      (A.7) 
Donde     y     son números complejos que dependen de índices de 
refracción complejos.  
Debido a los cambios de intensidad y frecuencia inherentes a los procesos 
Raman y en la posibilidad de tener medios dispersivos, se debe tener en cuenta 
que el valor     en la expresión (A.7) no es numericamente igual al de la 
ecuación (A.6), por lo que debe ser recalculado para la longitud de onda 
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